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Wydanie poprawione i uzupetnione - 2025 r.
Informacje aktualne na dzien 24.03.2025 .

Prezentowane w tym katalogu rozwigzania, dane techniczne oraz porady zostaty opracowane na pod-
stawie badan w zewnetrznych (niezaleznych) i wiodacych osrodkach badawczych oraz jednostkach
Dziatu Technicznego Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0. RIGIPS nie ponosi odpowie-
dzialnosci za btedy w projektowaniu, za warunki budowy i realizacje prac montazowych. Wydawca nie
ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy drukarskie niniejszego katalogu.

24.03.2025 .
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Z ogromng satysfakcjg oddajemy w Twoje rece najnowsze wydanie
Katalogu Rozwigzan Systemowych Saint-Gobain, ktére opracowalismy
specjalnie z mysla o architektach i projektantach poszukujacych
sprawdzonych i skutecznych systeméw budowlanych.

Szerokie portfolio kompleksowych rozwigzan sze-
sciu marek wchodzacych w sktad Grupy Saint-Go-
bain: Isover, Rigips, Weber, Maris, Glass i Ecophon
pozwala realizowad nawet najbardziej wymagajace
prace budowlane i wciela¢ w zycie ambitne projek-
ty dowolnych obiektéw mieszkalnych, biurowych,
handlowych czy ustugowych powstate w oparciu
o Warunki Techniczne 2022 oraz z poszanowaniem
Srodowiska naturalnego. Saint-Gobain od wielu lat
realizuje dziatania zgodne z zasadami zréwnowa-
zonego rozwoju. To jeden z filaréw Grupy, ktory jest
tez podstawa dziatan poszczegdlnych marek z jej
portfolio.

W tej edycji katalogu szczegdlng uwage warto
poswieci¢ najnowszym produktom i rozwigza-
niom marek z portfolio Grupy Saint-Gobain. Jest
to m.in.:

« przetomowe wdrozenie nowych profili do su-
chej zabudowy Rigips GypSerra®, ktére dzieki
zastosowaniu innowacyjnej powtoki organicz-
nej oraz opatentowanej technologii ryflowania
wykazujg wiekszg wytrzymatosé i dwukrotnie
wyzszg odporno$¢ na warunki atmosferycz-
ne niz zwykta stal ocynkowana. Dzieki czemu
Rigips dopuszcza sktadowanie profili
GypSerra® na zewnatrz przez okres nawet 6 mie-
siecy bez ryzyka wystapienia czerwonej korozji.

Wyrdznikiem profili jest tez opatentowany wzoér
ryflowania, ktéory zwieksza sztywnosé profilu
i jego wytrzymatos¢ na ugiecia. Badania prze-
prowadzone przez Instytut Techniki Budow-
lanej potwierdzity, ze profile GypSerra® cha-
rakteryzuja sie wytrzymatoscia na zginanie
i sztywnosciag nawet do 26% wyzsza niz inne
profile o tej samej grubosci, a dodatkowo
spetniajg parametry ogniowe, akustyczne oraz
statyczne deklarowane przez Rigips. Tym sa-
mym moga byé bezpiecznie stosowane we
wszystkich systemach oferowanych przez marki
Saint-Gobain.

* wprowadzenie 3 systemoéw rozwigzan ochro-
ny przeciwpozarowej zabezpieczen pionowych
i poziomych kanatéw wentylacyjnych i dy-
mowych z uzyciem ptyt z wetny mineralnej
ULITMATE U PROTECT SLAB 4.0 ALU 1oraz mat
z wetny mineralnej ULTIMATE U PROTECT
WIRED MAT 4.0 ALU1,;

* zaprezentowanie 3 nowe rozwigzan oktadzin
sufitowych m.in. systemy 4.0513 X Ocean
oraz 4.05.27 X Ocean, ktére doskonale radza
sobie z wilgocig (poprzez zastosowanie pty-
ty GLASROC X oraz profili sufitowych CD 60
i uchwytéw ES). Nowe systemy sprawdzg sie

idealnie w pomieszczeniach wilgotnych z wy-
maganiami ognioochronnymi i akustycznymi.

* Zaprezentowanie 2 nowych rozwigzanie pod-
daszy m.in. z miejscem na instalacje. Istniejgce
systemy zostaty uzupetnione o kompleksowa
oferte produktéw ISOVER.

* Dodanie 3 nowych systeméw kurtyn dymowych.
Rozwigzania blend zostaty podzielone w zalez-
nosci od klasy odpornosci na ogien i wysokosci
zabudowy. Wszystkie 36 systemow blend zostato
uzupetnione o nowopowstatg dokumentacja tech-
niczna potwierdzajgcg mozliwe zastosowania.

Obok nowego, przetomowego projektu nowych
profili Rigips GypSerra® sg takze rozwigzania szkla-
ne ORAE® marki Saint-Gobain Glass. Jest to pierw-
sze na Swiecie szkto bazowe o obnizonym $ladzie
weglowym (6,64 eq. CO,/m?). W pordwnaniu do
szkta PLANICLEAR?® jest on 0 42% mniejszy (doty-
czy szkta o grubosci 4 mm).

Wartos¢ zostata potwierdzona w deklaracji $ro-
dowiskowej produktu EPD (w catym cyklu zycia).
Szkto ORAE® posiada certyfikat Cradle to Cradle®
(C2C) na poziomie Brazowym w bardziej rygory-
stycznej wersji 4.0 natomiast w kryterium obieg za-
mkniety produktu ORAE uzyskato poziom Platinum
(dzieki 64% zawartosci sttuczki).

W niniejszej publikacji wazny gtos, w zakresie izo-
lacji akustycznej, zabiera rowniez marka Ecophon,
ktdra prezentuje najwazniejsze systemy paneli
sciennych oraz sufitow modutowych, wolno wiszg-
cych, a takze te specjalistyczne do pomieszczen
o podwyzszonych wymaganiach higienicznych
(Ecophon Hygiene) i odpornosci na uderzenia
(Ecophon Super G). Polecamy szczegdlnej uwadze
rodzine produktéw Ecophon Focus o szerokiej pa-
lecie koloréw oraz zréznicowanych typach krawe-
dzi, a takze Ecophon Solo - wolno wiszace wyspy
w roznych ksztattach, formatach i kolorach.

Przy tworzeniu tegorocznej edycji wydania wspot-
pracowato ze sobg szes¢ marek nalezacych do
Grupy Saint-Gobain: Isover, Rigips, Weber, Glass
i Ecophon.

ISOVER to czotowy producent w dziedzinie wetny
mineralnej szklanej oraz skalnej, oferujgcy kom-
pleksowy wachlarz rozwigzan izolacyjnych dla
budownictwa - od doméw mieszkalnych po izo-
lacje techniczne dla przemystu i energetyki. Isover
oferuje bogaty asortyment wszelkich materiatéw
stuzacych do izolacji budynkdéw oraz izolacji ter-
micznej kanatéw wentylacyjnych i instalacji prze-
mystowych. Jego innowacyjne produkty zapew-
niajg doskonatg izolacyjnos¢ termiczna, akustyczng
oraz ochrone przeciwpozarowsq, zwiekszajac kom-
fort i bezpieczeristwo uzytkownikdw budynkdw.

RIGIPS to ekspert w zakresie produkcji materiatow
do suchej zabudowy wnetrz (§5Z), dostarcza kom-
pleksowe rozwigzania systemowe do budowy $cian
dziatowych, sufitéw, poddaszy czy podtdg, ktoére
sg przebadane i przetestowane przez niezalezne
instytuty badawcze i posiadajg niezbedne klasyfi-
kacje i certyfikaty.

WEBER wyznacza nowe standardy na polskim ryn-
ku materiatéw budowlanych juz od ponad trzech
dekad. W Weber projektujemy, produkujemy
i wprowadzamy na rynek rozwigzania w zakresie
elewacji, posadzek, podtdg, hydroizolacji, pokryé
dachowych, zapraw murarskich, tynkarskich oraz
uszczelniaczy.

MARIS specjalizuje sie w produkcji ptynnych sys-
temoéw poliuretanowych, zapewniajacych doskona-
tg ochrone i trwatos¢ na réznych powierzchniach
zewnetrznych, od taraséw i balkonéw po dachy
i chodniki.

SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS to wiodacy eu-
ropejski producent szkta specjalistycznego: bu-
dowlanego, wykonczeniowego, dekoracyjnego
oraz powlekanego. Produkty marki posiadajg wie-
le zastosowan - chronig przed hatasem, zimnem,
goracem, maja takze zmienng przeziernosc¢. Szcze-
gdlnie warto wyrdznié¢ innowacyjne szkto aktywne
0 zmiennej przeziernosci PRIVA-LITE i szkto grzew-
cze EGLAS.

ECOPHON to znany producent systemoéw aku-
stycznych. Opracowuje, wytwarza, sprzedaje oraz
montuje kompleksowe rozwigzania, w tym panele
$cienne oraz sufitowe.

Czytelnikdw naszych poprzednich katalogoéw, kto-
rzy szukajg w tym tomie rozwigzan zewnetrznych
i podtogowych, informujemy, ze ze wzgledu na po-
wiekszong objetos¢ tegoroczna edycja jest dwuto-
mowa. Rozwigzania zewnetrzne i podtogowe znaj-
dujg sie w tomie pt. ,KATALOG SYSTEMOWYCH
ROZWIAZAN FASADOWYCH | PODLOGOWYCH”.
Serdecznie zachecamy do zapoznania sie z naj-
nowsza edycjg Katalogu Rozwigzan Systemowych
Saint-Gobain. Mamy nadzieje, ze bedzie ona dla
Panstwa zrédtem fachowej wiedzy i dostarczy
mndstwa inspiracji.

Zyczymy przyjemnej lektury!
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Firma SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS
POLSKA jest odpowiedzialnym producentem mate-
riatéw budowlanych, szanujagcym srodowisko natu-
ralne i odnoszacym sie z niepokojem do globalnych
zmian klimatycznych. Kierujgc sie wizjg tworzenia
zrownowazonej przysztosci oraz strategia ,,Making
the World a Better Home”, Saint-Gobain konse-
kwentnie dgzy do minimalizacji wptywu swojej dzia-
talnosci na srodowisko. W ramach miedzynarodo-
wych zobowigzan wspiera Cele Zréwnowazonego
Rozwoju ONZ i realizuje zatozenia neutralnosci kli-
matycznej do 2050 roku, co potwierdzono podczas
globalnego szczytu klimatycznego ONZ w 2019
roku.

Idea zréwnowazonego budownictwa to podejscie
do projektowania, budowy, uzytkowania oraz re-
nowacji budynkdw, ktdére minimalizuje negatywny
wptyw na $rodowisko, zapewniajgc jednoczesnie
komfort i zdrowie uzytkownikdw. Gtéwnym ce-
lem zréwnowazonego budownictwa jest tworzenie
przestrzeni, ktére sq zarowno ekologiczne, jak i eko-
nomiczne, a takze spoteczne - korzystne dla ludzi.

Poszczegdlne marki Saint-Gobain Construction Pro-
ducts Polska - RIGIPS, ISOVER, WEBER, ECOPHON
- wpisujac sie w idee zrownowazonego budownic-
twa, stale udoskonalajg swoje produkty, nieustannie
badajac ich wptyw na otaczajace nas srodowisko
naturalne.

Deklaracje srodowiskowe produktéw EPD (Environ-
mental Product Declarations) to narzedzie, ktére
umozliwia w sposdb transparentny przekazywanie
konsumentom i innym zainteresowanym stronom
danych na temat wptywu danego produktu na $ro-
dowisko. EPD powstaja na podstawie przeprowa-
dzonej przez producenta analizy wptywu produk-
tu na srodowisko w réznych fazach jego zycia, od
pozyskania surowcow, przez produkcje, transport,
uzytkowanie, az po utylizacje lub recykling. Jest to
tzw. analiza cyklu zycia produktu (LCA - Life Cyc-
le Assessment). Zebrany zbiér danych poddawany
jest zewnetrznej weryfikacji, a finalnym efektem tej
pracy jest dokument (EPD) przedstawiajgcy w spo-
séb tabelaryczny wptyw produktu na srodowisko w
takich aspektach jak: emisje gazéw cieplarnianych,
zuzycie zasobdéw naturalnych, recykling i biodegra-
dowalnosc¢.

Proces oceny cyklu zycia produktéw marek ISOVER,
RIGIPS i WEBER, ktérego efektem sg zweryfikowa-
ne dokumenty EPD realizowany jest w zgodnosci
z europejska normg EN 15804. Norma ta definiuje
zasady opracowywania deklaracji srodowiskowych
produktow (EPD) w kontekscie sektora budowla-
nego. Jest to jedna z kluczowych norm dotycza-

cych zréwnowazonego budownictwa, ustanawia
wspdlne zasady i wytyczne dla opracowywania
i publikowania EPD dla wyrobéw budowlanych.
EPD opracowane zgodnie z norma EN 15804 musza
by¢ oparte na standardzie i wykorzystywac jednolite
metody obliczeniowe, co zapewnia ich poréwnywal-
nos¢ i transparentnosé wsrod réznych producentow.
Dodatkowo norma definiuje zakresy opracowywania
specyficznych Product Category Rules (PCR), ktore
pomagajg w tworzeniu deklaracji dla réznych kate-
gorii produktéow budowlanych. PCR definiujg zasady
dla produktéw o podobnych funkcjach i procesach
produkcyjnych.

Wartos¢ deklaracji sSrodowiskowej jest potwierdzana
przez zewnetrznych weryfikatoréw, ktérzy sprawdza-
ja zgodnos$¢ danych z obowigzujacymi standardami
i metodami, co zwieksza wiarygodnos¢ EPD.

Deklaracje srodowiskowe dla produktéw marek 1SO-
VER, RIGIPS i WEBER stanowig cenne zrddto infor-
macji dla architektéw, inwestorow, wykonawcow
i deweloperdw, ktérzy dazg do realizacji projektéow
zgodnych z zasadami zrownowazonego budownic-
twa. Dzieki transparentnym i zweryfikowanym da-
nym wspierajg proces projektowania i wyboru ma-
teriatéw, co ma kluczowe znaczenie przy certyfikacji
budynkéw w systemach takich jak BREEAM, LEED,
WELL czy Zielony Dom. Coraz czesciej deklaracje
te sq takze zintegrowane z modelowaniem BIM, co
utatwia analize sladu weglowego catego obiektu juz
na etapie projektowania.

Wybdér materiatéw posiadajacych EPD to $wiadoma
decyzja na rzecz zdrowego, komfortowego i zréwno-
wazonego budownictwa, przyczyniajaca sie do reali-
zacji globalnych celéw ochrony klimatu.

Publikacja EPD produktéw marek ISOVER,
WEBER i RIGIPS réwniez odbywa sie w sposdb
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transparenty i ogdlnodostepny dla stron za-
interesowanych. Grupa Saint-Gobain, w tym
Saint-Gobain Construction Products Polska re-
alizuje to we wspodtpracy z EPD International.
EPD International to organizacja, ktéra zajmuje sie
promowaniem i wspieraniem wdrazania Deklara-
cji Srodowiskowych Produktéw (EPD) na poziomie
miedzynarodowym.

SAINT-GOBAIN

EPD International jest czescig globalnej sieci organi-
zacji zajmujacych sie opracowywaniem, certyfikowa-
niem i udostepnianiem EPD, dziatajac zgodnie z mie-
dzynarodowymi standardami, takimi jak ISO 14025
i EN 15804, ktére definiujg zasady i wymagania dla
deklaracji sSrodowiskowych produktéw.

Etapy cyklu zycia produktow, ktére sq poddawane badaniom

dla marek ISOVER, RIGIPS, WEBER
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Pozyskiwanie surowcow (A1): Zbieranie i transport surowcéw potrzebnych do produkgciji.

Produkcja (A2-A3): Przetwarzanie surowcéw, produkcja i pakowanie.

Transport i dystrybucja (A4): Przemieszczanie produktéw do miejsc sprzedazy lub uzycia.

Uzytkowanie (B1-B7): Etap uzytkowania produktu, obejmujacy jego instalacje, konserwacje i ewentualne naprawy.
Demontaz i recykling (C1-C4): Demontaz, transport do punktdw recyklingu i ponowne wykorzystanie materiatdw.
Koncowa utylizacja (D): Etap, w ktérym produkt jest ostatecznie przetwarzany, sktadowany lub usuwany.
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Systemy ochrony

Oktadziny scienne przeciwpozarowej

12 Zestawienie systemow oktadzin sciennych RIGIPS
18 Oktadziny scienne
54 Oktadziny scienne - informacje dodatkowe

834 Zestawienie systemow ochrony przeciwpozarowej
840 Systemy ochrony przeciwpozarowej

Kurtyny dymowe i blendy

868 Zestawienie systemoéw blend
882 Kurtyny dymowe i blendy

Sciany dziatowe

58 Zestawienie systemow scian dziatowych RIGIPS
92 $ciany dziatowe
320 Sciany dziatowe - wskazéwki montazowe

Szkto do wnetrz Glassolutions

Sciany dziatowe do pomieszczen

962 MIRALITE PURE lustro ekologiczne

Wi IgotnyCh i mokrych 963 MIRASTAR szkto z efektem lustra

964 PLANILAQUE COLOR-IT szkto lakierowane
328 Zestawienie systemow scian dziatowych do pomieszczen wilgotnych i mokrych 965 TIMELESS innowacyjne szkto do zastosowan w tazienkach
342 Sciany dziatowe do pomieszczen wilgotnych i mokrych 966 Dekoracyjne szkto ornamentowe

967 DIAMANT szkto extra biate
968 VISION-LITE szkto antyrefleksyjne
969 STADIP PROTECT & STADIP SILENCE szkto laminowane
970 PRIVA-LITE szkto aktywne o zmiennej przeziernosci
. 974 EGLAS aktywne szkto grzewcze
H H 976 LITE-FLOOR podtogi szklane
SCIany dZIa*owe masywne 977 SERALIT EVOLUTION szkto malowane technologig sitodruku

i s ; L 978 STADIP COLOR szkto laminowane z folig kolorowa
428 Zestawienie systemow $cian dziatowych masywnych RIGIPS Rigiroc™ 979 STADIP PRINT szkio laminowane z nadrukiem

430 Sciany dziatlowe masywne

Obudowy szybéw Systemy i produkty Ecophon

= H H = 983 Akustyka z natury

instalacyjnych i windowych 984 Akustyka 2660ns 2 norma
985 Formaty i krawedzie

442 Zestawienie systemow obuddéw szybéw instalacyjnych i windowych 986 Kolory i powierzchnie

462 Obudowy szybdw instalacyjnych i windowych 988 Konstrukcja Connect

990 Sufity podwieszane i mocowane bezposrednio
1000 Sufity wolnowiszace i Baffle

1002 Higieniczne sufity podwieszane

1004 Higieniczne panele scienne i Baffle

1006 Panele scienne

1008 Panele scienne i ekrany akustyczne

Poddasza

626 Zestawienie systemoéw zabudowy poddaszy RIGIPS
630 Zabudowa poddaszy

656 Poddasza - informacje dodatkowe SZCZGQO'I'V pOl'aCZGI"I

1012 Spis szczegdtdw potaczen
1014 Oktadziny Scienne

1018 Sciany dziatowe

1048 Montaz wyposazenia

Oktadziny sufitowe 1059 Poddasza

1064 Sufity podwieszane

- ) . . 1083 Zabezpieczenia przeciwpozarowe
660 Zestaw!eme systemow oktadzin sufitowych RIGIPS 1099 Wskazowki montazowe
666 Oktadziny sufitowe

Informacje techniczne

102 Statyka

Sufity podwieszane

708 Zestawienie systemow sufitow podwieszanych RIGIPS 1110 Akustyka
724 Sufity podwieszane o . o 1115 Ochrona przeciwpozarowa
824 Tabele doboru uktadu konstrukceji nosnej w zakresie dopuszczalnego obcigzenia 1121 Szczegdty zamocowan - $ciany dziatowe, oktadziny $cienne i sufity podwieszane 5.90.00

1123 Wykonczenie powierzchni - przygotowanie podtoza, gruntowanie, malowanie,
tapetowanie, ptytki ceramiczne
1125 Wykonczenie powierzchni - poziomy jakosci szpachlowania powierzchni 5.96.00
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Oktadziny scienne
L. Przyrost izolacyjnosci aa >
Numer Opis systemu Klasa odpornosci akustycznej Maksymalna wysokos¢ Masa zabudowy Grubos¢ zabudowy
Numer i i
UMer  systemu oghiowe) AR H M G
stronyRiGips : : o
Konstrukcja Optytowanie [min] [dB] [mm] [kg] [mm]
Ptyta
- gipsowo-kartonowa . . . .
18 3.10.00 klej gipsowy RIGIPS PRO nieokreslona nieokreslona 3000 od 18 od 25
1x12,5
3.10.10 Klej gipsowy Iub Ptyta zespolona
20 Easy ! Y ISOVER EasyTherm nieokreslona - 3200 14,5 45
cementowy X325
Therm )
Ptyta .
EI'15/REI 15;
CD 60 Ultrastil®/ gipsowo-kartonowa El SCE;;REI 30:
22 3.21.10 GypSerra® + uchwyt RIGIPS PRO El 60/REI 601' do 12® bez ograniczen od 14 od 42
elastyczny lub ES 1x12,5; 2x12,5; 2x15; El 120/RE 126
2x15+2x12,5; 3x12,5
. Ptyta
3.9110 CD 60 Ultrastil®/ . 0\ o kartonowa El 15/REI 15; i
1. - s * 4
24 AKU Gyzge‘;&isg LCJ;Z:Wyt RIGIPS PRO AKU El 30/REI 30 do 29 bez ograniczen od 16 od 62,5
yeany 1X12,5; 2x12,5
gipsongi;artonowa Bl 15/REI1S;
26 3.21.20 C RIGIPS RIGI§TIL + RIGIPS PRO El 30/REI 30;, do 12® bez ograniczen od 14 od 33
et uchwyt bezposredni ) ) . El 60/REI 60;
1x12,5; 2x12,5; 2x15; EI120/REI 120
2x15+2x12,5; 3x12,5
_ Phta EI 15/REI 15;
glpsowo-kartonowa El 30/RE| 30:
28 3.21.30 profil kapeluszowy RIGIPS PRO El 60/REI 601' nieokreslona bez ograniczen od 12 od 28
1x12,5; 2x12,5; 2x15; EI 120/REI 120’
3x12,5; 2x15+2x12,5
(V)
[ =
= CW/UwW gipsowgfig:tonowa EI15/REIS;
9 30 3.22.00 R'G'prspggrrgit"®/ RIGIPS PRO £ ngsg: o do 129 4500 / 5000 lub 5500 od 14 0d 62,5
~9) (wolnostojace) X12,5; 2x12,5; 2x15; EI 120/REI 120
2x15+2x12,5; 3x12,5
>
[ =
-—
N
©
© 2XxCW/UW gipsowg'i’;ftonowa El 15/REI 15;
v 32 3.22.005 R'Ggyspg";rr;it"(s/ RIGIPS PRO £ Z%E: o do 12 5000 / 5500 lub 6500 od 14 od 62,5
(o] (wolnostojace) X12,5; 2x12,5, 2x15; EI 120/REI 120
2x15+2x12,5; 3x12,5
L]
F

AR,




1x12,5

Zestawienie systemow Jdisover & rigips Aweber
SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
Oktadziny scienne
L. Przyrost izolacyjnosci aa o
. Numer Opis systemu Klasa odpornosci akustycznej Maksymalna wysokosc Masa zabudowy Grubos¢ zabudowy
mer i 1
stlrlon?/ systemu Rysunek ogniowej AR, H M G
RIGIPS K ; f
onstrukcja Optytowanie :
‘ P [min] [dB] [mm] [kol [mm]
CD 60 Ultrastil®/ RIGIPS
34 3.25.00 GypSerra® + uchwyt GYPTONE BIG nieokreslona nieokreslona bez ograniczen 0d 13 od 42
elastyczny lub ES 1x12,5
CD 60 Ultrastil®/
36 3.26.00 GypSerra® + uchwyt RIGITS];QG;I;)NE nieokreslona nieokreslona bez ograniczen od 14 od 42
elastyczny lub ES gr- 14,
CD 60 Ultrastil/ gipsows_’?(’;ftonowa EI 15/REI 15;
® .
38 3.29.00 GyplSerra RIGIPS PRO El 30/REI 30’_ nieokreslona bez ograniczen od 12 od 40
+ wieszak 1X12.5: 2x12.5: 2x15: El 60/REI 60;
do poddaszy . "y ! El 120/REI 120
3x12,5; 2x15+2x12,5
RIGIPS C RIGISTIL gipsowsff(’;artonowa El 15/REI 15;
40 3.29.05 + Wieszak . RIGIPS PRO El 30/REI 30;_ nieokreslona bez ograniczen od 12 od 31
do konstrukcji 1X12.5: 2%12.5: 215 El 60/REI 60;
drewnianej . "y ! El 120/REI 120
3x12,5; 2x15+2x12,5
_ Piia EI 15/REI 15;
gipsowo-kartonowa El 30/REI 30;
42 3.29.20 profil kapeluszowy RIGIPS PRO El 60/REl 60" nieokresdlona bez ograniczen od 12 od 28
1x12,5; 2x12,5; 2x15; EI 120/REI 12(’)
3x12,5 2x15+2x12,5
Ptyta
CW/UwW gipsowo-kartonowa
3 22 Oo RIGIPS Ultrastil®/ RIGIPS PRO
44 T GypSerra® (4PRO™) -n do 12 5500 od 17 od 62,5
OCEAN Hydroprofil + Ptyta gipsowa
(wolnostojgce) RIGIPS GLASROC® X
OCEAN
g Ptyta
c CW/UW gipsowo-kartonowa
22. . RIGIPS PRO .
2 46 3.22.00 RIGIPS Ultrastil®/ X12,5 + Plyta EI 15/REI15; do 129 3500 / 4000 lub 5500 od 18 od 62,5
HB GypSerra ) 8 El 30/REI 30
O (wolnostojace) gipsowo-kartonowa
‘v 12 RIGIPS HABITO®
>
[ =

1. Oktadz

" Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.
AR,




Zestawienie systemow Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT'GOBAI N
Oktadziny scienne
L. Przyrost izolacyjnosci iz £
Numer Opis systemu Klasa odpornosci akustycznej Maksymalna wysokosc Masa zabudowy Grubos¢ zabudowy
:::l:cr)?l?/r systemu Rysunek oonows] ARy H M e
RIGIPS : f
Konstrukcja Optytowanie [min] [dB] [mm] [kg] [mm]
2.22.00 CW/UwW Ptyta
. . RIGIPS Ultrastil®/ gipsowo-kartonowa "
48 HE PLUS GypSerra* RIGIPS HABITO® El 30/REI 30 do 12 3500 / 4000 lub 5500 32 od 75
(wolnostojace) 2x12,5
Ptyta
gipsowo-kartonowa
2xCW/UW
5o  3-22.005 RIGIPS U'/“BS“'@/ 125 5 Phyta EI 15/REI1S; do 129 4500 / 5000 lub 5500 od 18 0d 62,5
HB GypSerra* e et EI 30/REI 30 '
(wolnostojace) gipsowo-kartonowa
RIGIPS HABITO®
1x12,5
3.22.005 2xCW/UW Ptyta
L2. RIGIPS Ultrastil®/ gipsowo-kartonowa o
52 HB PLUS GypSerra* RIGIPS HABITO® El 30/REI 30 do 12 4500 / 5000 lub 5500 32 od 75
(wolnostojace) 2x12,5

»

o
c
c
-
7]
(7}
>
=

1. Oktadz
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1. Oktadz

Oktadzina scienna

ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na klej gipsowy (,,suchy tynk”)

Rozrobiony klej gipsowy RIGIPS nanosi sie na tylna strone ptyty w plackach o objetosci ok. 0,3 | w czterech rzedach i rozstawach 30-35 cm.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby po obwodzie ptyty zagescic¢ utozenie plackéow kleju gipsowego.

Grubosé G = 25 mm @ Masa M = 18 kg/m?

Wysokos¢ maksymalna
H =3000 mm

II Klasa odpornosci
ogniowej nieokreslona

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé Grubos¢ Masa
odpornosci maksymalna*) zabudowy zabudowy Poszycie ptytami
ogniowej H G M gipsowo-kartonowymi
RIGIPS PRO
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
nieokreslona 3000 25 18 gr. 12,5 mm typ A, Hydro typ H2,

Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2

*)  Wysokos¢ maksymalna réwna sie dtugosci handlowej ptyty gipsowo-kartonowej RIGIPS PRO.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

Mocowanie
do podtoza

Klej gipsowy
RIGIPS

P raterian

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF
lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm

Klej gipsowy RIGIPS
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER
Tasma spoinowa RIGIPS

Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy,
GOTOWA Q2-Q3 Konczy lub SUPER

Preparat gruntujacy RIGIPS Rikombi Grund - w razie potrzeby”
Preparat gruntujacy RIGIPS Rikombi Kontakt - w razie potrzeby?

SIORONOIOIONS)

1) Preparat RIGIPS Rikombi Grund przeznaczony jest do gruntowania podtozy chtonnych.

2) Preparat RIGIPS Rikombi Kontakt przeznaczony jest do gruntowania betonu lub innych gtadkich podtozy.
Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.

Materiaty nieopisane na rysunkach: (&) (7)

1,00 m?
500 kg
0,25 kg
1,40 m
0,10 kg
0,15 kg
0,30 kg




3.10.10
Easy

Oktadzina scienna

ptyty zespolone ISOVER EasyTherm

mocowane na klej gipsowy lub cementowy

Therm

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Przyrost oporu Wysokos¢ Grubosé Masa
cieplnego Klfas_a odpor- ~ maksymalna® zabudowy zabudowy Mocowanie do
ekl @glnieN (] Poszycie ptytami wani
AR H G M WEllS [y podioza

Detal - przekréj pionowy [m2*K/W] [minuty] [mm] [mm] [kg/mZ]

’/////’///,//////// Klej gipsowy
U RIGIPS
s ) . Ptyta zespolona ISOVER lub klej
0,65 nieokreslona 3200 45 14,5 Y P !
e, e EasyTherm gr. 32,5 mm cementowy
o, piyta weberbase
v EasyTherm

70 UNI' W

7 /////, réwnomiernie

@ ////// /. rozprowadzone *) Montaz oktadzin wyzszych niz dtugos$¢ handlowa ptyty Easytherm nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi montazowymi.

/// /// placki kleju Oktadzina $cienna 3.10.10 przeznaczona jest wykonywania docieplen $cian wewnetrznych budynku. Jesli zachodzi koniecznos¢ docieplenia $ciany zewnetrznej, zaleca
/////// " sie stosowanie systemu oktadziny sciennej Rigips 3.21.20 z paroizolacjq Isover.

7/ 7 warstwa
v/

////,// kontaktowa kleju

@ //’/’// wtarta w wetne

////////7 mineralna

7 7

Ll $ciana nosna

PN

/e
%

®

Rozrobiony klej gipsowy RIGIPS nanosi sie na tylna strone ptyty w czterech rzedach wzdtuz dtugiej krawedzi ptyty i rozstawach
ok. 30 cm w kazdym kierunku. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage, aby po obwodzie ptyty zagescic¢ utozenie plackdéw kleju gipsowe-
go. Wzdtuz dtugich krawedzi ptyty mozna naktadac klej w formie watkéow o wymiarach ok. 10x30 cm. Konieczne jest pozostawienie
niewielkich przestrzeni pomiedzy plackami na krétkich krawedziach, aby umozliwi¢ wyschniecie kleju. Pokrycie klejem powinno zaj-
mowadé minimum 50% powierzchni ptyty.

o Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

c

£ T 7

'6 @ Ptyta zespolona gipsowo - kartonowa ISOVER EasyTherm gr. 32,5 mm 1,00 m?

= ® 2

> 3 @ Klej gipsowy RIGIPS lub klej cementowy weberbase UNI W*) 5,30 kg

.E C @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, PREMIUM LIGHT 0,25 kg

N

g o] @ Tasma spoinowa FibaFuse Double Strong 1,40 m

2 @ Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Korczy, 010 k

N GOTOWA Q2-Q3 Konczy lub SUPER ! 9

o . . . _ . N

O @ Klas.a od_po.rnOSCI’ I = I Grubos¢ G ~ 45 mm Masa M = 14,5 kg/m? @ Preparat gruntujacy RIGIPS Rikombi Grund - w razie potrzeby 0,15 kg
. ogniowej nieokreslona

L @ Preparat gruntujacy RIGIPS Rikombi Kontakt - w razie potrzeby? 0,30 kg

1) Preparat RIGIPS Rikombi Grund przeznaczony jest do gruntowania podtozy chtonnych.

2) Preparat RIGIPS Rikombi Kontakt przeznaczony jest do gruntowania betonu lub innych gtadkich podtozy.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.

Materiaty nieopisane na rysunkach: @

$ Wysokos¢ maksymalna
H =3200 mm




Oktadzina scienna Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO (4PRO™) mocowane na
profilach CD 60 Ultrastil®/GypSerra® i uchwytach elastycznych lub ES Dane techniczne
PRO (4PRO™)* Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
oot g 28 s Grubos¢  Masa
husk ~, odpornosci | zabudowy  zabudowy*** Poszycie ptytami Konstrukcja ~ Wypetnie-
e LI maina ipsowo-kartonowymi z profili nie wetn
*%) gip y o] ¢ El
nowa opatentowana AR, EN H G M RIGIPS PRO (4PRO™)*#*%) RIGIPS mineralna
technologia profili [dB] [minuty] [mm] [mm] [ka/m?]
@ nicokre- ar. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire
. g ¢lona 42 14 typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ
@ DR DFH2
nser,leHO ”'Selgf: 55 23 gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2
EI15D gr. 1x12,5 mm Fire typ F® lub
@ REI 152 62,5 14 Fire+ Hydro typ DFH2 A:(SO;/’rEtR /
@ 2 El 307 o breazni_ - ” gr. 2x12,5 mm Fire typ F® lub Ul(t:rDas(?ciCI)@/ AE&plgti
REI 302 gran Fire+ Hydro typ DFH2 lub
®
czen GypSerra .
£l 60° Polterm Uni
RE| 607 80 29 gr. 2x15 mm Fire+ typ DF gr. 50 mm?®
o El 60" 875 24 gr. 3x12,5 mm Fire typ F® lub
Q REI 602 ’ Fire+ Hydro typ DFH2
é gr. 2x15 mm Fire+ typ DF

U
@ REE|I1122%2’ 105 49 + gr. 2x12,5 mm Fire+ typ DF lub
Fire+ Hydro typ DFH2%

1) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej El dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.
2) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej REI dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.
3) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostad zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
4) Dla odpornosci ogniowej El 120 ptyty gipsowo-kartonowe moga zostac zastagpione przez poszycie ptytami gipsowymi RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 2x25 mm.
@ 5) Dla odpornosci ogniowej nie jest wymagane wypetnienie wetng mineralna.
*)  Wg normy DIN 4109 (tablica 18. str. 52).
**) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
@ ***)  Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej.
****)  Ptyty gipsowo - kartonowe RIGIPS HABITO® typ: DFRI lub DFRIH1 oraz RIGIPS Duraline typ DFRIEH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-karto-
nowymi: RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 (przy zachowaniu klasy odpornosci ogniowej systemu).
Przy wyborze ptyty RIGIPS HABITO® nalezy stosowa¢ mase szpachlowa RIGIPS VARIO lub Premium Light oraz wkrety HABITO®. Do mocowania ptyt RIGIPS
PRO Duraline stosuje sie wkrety HartFix.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
n Materiat e

®
uchwyt 25| 2025 205 Lo 88|
elastyczr¥y uchwyt ES [ (1 w125 | 2025|205, 38
@ @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ 1.00 200 200 400 m?
DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm ! ! ! ’
O) (2  Profil RIGIPS CD 60 Ultrastil*/GypSerra® 180 180 180 180 m
®@ (3  Profil RIGIPS UD 30 Ultrastil*/GypSerra® 035 035 035 035 m
7 ", 0 7
s s @ Uchwyt RIGIPS elastyczny lub ES do profili CD 60 1,50 1,50 1,50 1,50 szt.
77 7 /// 2
@ \vad (®  Wkret RIGIPS TN 25" 1200 500 500 500 szt.
Q ©) (8) Wkret RIGIPS TN 35" - 1200 - - szt
c
c b ﬂ (7)  Wkret RIGIPS TN 457 - - 1200 500 szt
9 ® B Wkret RIGIPS TN 557 - - - 500 szt
13
~8 @ Wkret RIGIPS TN 70" - - - 12,00 szt
> @ L Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm 3,00 3,00 3,00 3,00 szt.
= 7 @)  Kotki rozporowe min. 26 max. co 1000 mm 190 190 190 190 szt.
N
g o @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 30 mm 0,40 0,40 0,40 0,40 m
2 Il Klasa odpornosci T Wysokos¢ maksymalna @ Masa M od 14 kg/m? @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 025 050 0,50 1,00 kg
g SSlierEiENZCIRENRE X | e Tasma spoinowa RIGIPS 140 140 140 140 m
Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy,
- 5 ¢ olacyinodei Klaeyfikac ) ®  GoTowa 02-03 Koficsy Iub SUPER 010 0J0  0l0 010 kg
rzyrost izolacyjnosci .. l' asyfikacja ogniowa
. Grubos¢ G od 42 mm i - i 2
akustycznej AR, do 12 dB I(—)I @ LBO-118-KZ-25 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 1,00 1,00 1,00 m

1) Rozstaw wkretéw dla warstw wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
*)  4PRO™ — ptyty gipsowo-kartonowe (typ: A, H2, DF) o grubosci 12,5 mm posiadaja 4 sptaszczone krawedzie. Zaleca sig stosowacé w przypadku Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.
wystepowania potaczen poprzecznych (cietych) na zewnetrznych warstwach poszycia w celu uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni. Materiaty nieopisane na rysunkach: @ @




Oktadzina scienna

ptyty gipsowo-kartonowe dzwiekoizolacyjne RIGIPS PRO AKU
mocowane na profilach RIGIPS CD 60 Ultrastil®/GypSerra®
i uchwytach akustycznych ES

PRO AKU

nowa opatentowana
technologia profili

g)‘m
® 2AKY

max. 1250

akustyczny

@
@
@
®)
®
O,
©
uchwyt ES [ . C)
®
®

A

o
c
c
-
7]
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>
=

max. 600

Klasa odpornosci

Wysokosé maksymalna 5
ogniowej El 30, REI 30 @ SRR LT

bez ograniczen

1. Oktadz

Przyrost izolacyjnosci

.. - Klasyfikacja ogniowa
akustycznej AR, do 12 dB | & | Grubo=ciGiadic2:5imm P@

LBO-118-KZ-25

9 |Sg¥g!: . r gnl'rgag Awen?g,ﬂ SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Przyrost Klasa Wysokos¢

izolacyjnosci d & i maksy- Grubos¢ ilsse - . . . .
akust gy | CCPCHESER zabudowy  zabudowy*** Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ycznej oghiowej malna X . L
o gipsowo-kartonowymi z profili wetng
AR, =) H G M RIGIPS PRO RIGIPS mineralna
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
17 ) 625 16 Aku gr. 1x12,5 mm typ A
(26) nieokre- ’ lub Hydro typ H2
$lona
209 75 28 Aku gr. 2x12,5 mm typ A
29)» bez lub Hydro typ H2 cD 60 Wetna gr. 50 mm
. ; ISOVER
17 El 15V ograni- 625 6 Aku gr. 1x12,5 mm Ultrastil®/ Aku-Plyta/
(26) RE| 152 czen : Fire+ typ DF Gypserra Akuplat+
Aku gr. 2x12,5 mm
20® El 30" . :
(29y" RE| 302 75 28 Fire+ typ DF

lub Fire+ Hydro typ DFH2

1) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej El dotyczy uktadu $ciana + oktadzina scienna.

2) Kilasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej REI dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.

3) Teoretyczny prognozowany przyrost izolacyjnosci akustycznej wg tablicy na s. 55.

4) Teoretyczny prognozowany przyrost izolacyjnosci akustycznej - oktadzina po dwoch stronach $ciany bazowej - wg tablicy na s. 55.

*)  Wg normy DIN 4109 (tablica 18. str. 52). Wielkos$¢ przyrostu izolacyjnosci akustycznej zalezna od rodzaju $ciany: z betonu komérkowego, ceramiki, pustakow
wapienno-piaskowych, z ptyt warstwowych, w szkielecie drewnianym, ,wielkiej” ptyty i innych - na indywidualne zapytanie, na podstawie teoretycznej prognozy
przyrostu izolacyjnosci akustycznej.

**) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

***) Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

zyCIe
1x12,5 | 2x12,5 -

@ E{gtzkgulp':slc:gonartonowa dzwiekoizolacyjna RIGIPS PRO Aku typ A, Aku Hydro typ H2, Aku Fire+ typ DF 10 2,00 m?
ydro gr. 12,5 mm
@ Profil RIGIPS CD 60 Ultrastil®/GypSerra® 1,80 1,80 m
@ Profil RIGIPS UD 30 Ultrastil®°/GypSerra® 0,35 0,35 m
@ Uchwyt ES 60/125 akustyczny 1,50 1,50 szt.
@ Wkret RIGIPS HartFix 3,9x25 mm? 12,00 500 szt.
@ Wkret RIGIPS HartFix 3,9x35 mm" - 12,00 szt
@ Whkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm 3,00 3,00 szt.
Kotki rozporowe min. g6 max. co 1000 mm 1,90 1,90 szt.
@ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 30 mm 0,40 0,40 m
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,25 0,50 kg
@ Tasma spoinowa RIGIPS 1,40 1,40 m
@ Masa szpachlowa wykohczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, 010 010 kg
GOTOWA Q2-Q3 Konczy lub SUPER
@ Wetna mineralna szklana lub skalna gr. 50 mm np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ 1,00 1,00 m?

1) Rozstaw wkretéw dla warstw wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




Oktadzina scienna

ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO (4PRO™) mocowane na
profilach RIGIPS C RIGISTIL i uchwytach bezposrednich GL2 lub GL9

PRO (4PRO™)*

max. 1250

®

®

®

uchwyt bezposredni I '—@

GL2 lub GL9

©@®

A
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®@

7
/s
2277 4L max. 600 4L

Klasa odpornosci T Wysoko$é maksymalna :
ogniowej El 120, REI 120 A4 bez ograniczen Masa M od 14 kg/m

1. Oktadz

Przyrost izolacyjnosci .. F‘ Klasyfikacja ogniowa
akustycznej AR, do 12 dB Ngl] Grubosc G od 33 mm [&B LBO-118-KZ-25

A c

*)  4PRO™ — ptyty gipsowo-kartonowe (typ: A, H2, DF) o grubosci 12,5 mm posiadaja 4 sptaszczone krawedzie. Zaleca sig stosowacé w przypadku
wystepowania potaczen poprzecznych (cietych) na zewnetrznych warstwach poszycia w celu uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni.

9 |Sg¥g!: . r gnl'rgag -‘wen?g,ﬂ SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Przyrost

izolacyjnosci Klasa - Wril':?(ks?/fc Grubos¢ Masa
akustycz- odpornosci o zabudowy  zabudowy** Poszycie ptytami Konstrukcja ~ Wypetnienie
nej**** ognlo*\svej gipsowo-kartonowymi z profili wetna
AR EN H p " RIGIPS PRO (4PROT™)*** RIGIPS mineralna
W
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire
ook 33 14 typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ
nieokre- DFH2
$lona
46 23 gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2
. ISOVER
EI 15V gr. 1x12,5 mm Fire typ F lub
REI 152 ber 62,5 14 Fire+ Hydro typ DFH2 A:E;E:Z:i/
12 El 30" ograni- 75 24 gr. 2x12,5 mm Fire typ F® lub C RIGISTIL lub
REI 30? czen Fire+ Hydro typ DFH2 Polterm Uni
. 50 5
80 29 gr. 2x15 mm Fire+ typ DF ar mm
El 60"
RE| 602 gr. 3x12,5 mm Fire typ F® lub
875 34 Fire+ Hydro typ DFH2
El 1207 gr. 2x15 mm Fire+ typ DF
RE| 1202 105 49 + gr. 2x12,5 mm Fire+ typ DF lub Fire+

Hydro typ DFH2%

1) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej El dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.

2) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej REI dotyczy uktadu $ciana + oktadzina scienna.

3) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zosta¢ zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

4) Dla odpornosci ogniowej El 120 ptyty gipsowo-kartonowe moga zostac zastgpione przez poszycie ptytami gipsowymi RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 2x25 mm.

5) Dla odpornosci ogniowej nie jest wymagane wypetnienie wetng mineralna.

*)  EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

**)  Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej.

***)  Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS HABITO® typ: DFRI lub DFRIH1 oraz RIGIPS Duraline typ DFRIEH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-karto
nowymi: RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 (przy zachowaniu klasy odpornosci ogniowej systemu).
Przy wyborze ptyty RIGIPS HABITO® nalezy stosowa¢ mase szpachlowg RIGIPS VARIO lub Premium Light oraz wkrety HABITO®. Do mocowania ptyt RIGIPS PRO
Duraline stosuje sie wkrety HartFix.

****) Wg normy DIN 4109 (tablica 18. str. 52).

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

1X12,5 | 2x12,5 +2x12 5 -

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ

@ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm 10 20 2,00 400 m?
@ Profil RIGIPS C RIGISTIL 1,80 1,80 1,80 1,80 m
@ Profil RIGIPS U RIGISTIL 0,35 0,35 0,35 0,35 m
@ Uchwyt RIGIPS bezposredni GL2 dt. 75 mm lub GL9 dt. 125 mm do profili C RIGISTIL 1,50 1,50 1,50 1,50 szt.
@ Whkret RIGIPS TN 25" 12,00 500 500 500 szt
@ Wkret RIGIPS TN 35" - 12,00 - - szt
@ Wkret RIGIPS TN 45V - - 1200 500 szt
Wkret RIGIPS TN 55V - - - 500 szt
(9)  Wkret RIGIPS TN 70" - - - 1200 szt.
Whkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm 300 300 300 300 szt
@ Kotki rozporowe min. g6 max. co 1000 mm 1,90 1,90 1,90 1,90 szt.
@ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 30 mm 0,40 0,40 0,40 0,40 m
@ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,25 0,50 0,50 1,00 kg
Tasma spoinowa RIGIPS 1,40 1,40 1,40 1,40 m
@ g(a;aos\ziaégl?g; Izvoyri((?zr;cie;g\jstIgGlPS. Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, 010 010 010 010 kg
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 1,00 1,00 1,00 m?

1) Rozstaw wkretéw dla warstw wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawierajg odpadow.
Materiaty nieopisane na rysunkach: (7) (8) (9)




Oktadzina scienna Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT‘GOBAI N
ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO (4PRO™) Dane techniczne
mocowane na profilach kapeluszowych
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
PRO (4PRO™)* Klasa Wyliokos'ci Grubosé Masa
odpornosci M s;/ma zabudowy  zabudowy Poszycie ptytami Konstrukcja ~ Wypetnienie
g 09”'02?’91 gipsowo-kartonowymi z profili wetng
EN H G M RIGIPS PRO (4PRO™)** RIGIPS mineralng
?“Ro [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
IN);
H 28 12 gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+
nieokre- typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2
slona
41 21 gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2
El15Y ; 3 i
RE| 152 28 12 gr. 1x12,5 mm Fire typ F® lub Fire+ Hydro typ DFH2
EI 307 bez profil kape- | SOTER
REI 302 ograniczen 41 22 gr. 2x12,5 mm Fire typ F® lub Fire+ Hydro typ DFH2 luszowy®
E| 60 46 29 gr. 2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2
@ REI 602 53 32 gr. 3x12,5 mm Fire typ F® lub Fire+ Hydro typ DFH2
@ El 1207 gr. 2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2
REI 1202 71 49 + gr. 2x12,5 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ
DFH2%
@ 1) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej El dotyczy uktadu $ciana + oktadzina sScienna.

2) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej REI dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.
3) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
@ 4) Dla odpornosci ogniowej EI 120 ptyty gipsowo-kartonowe moga zostac zastgpione przez poszycie ptytami gipsowymi RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 2x25 mm.
5) Maksymalny rozstaw profili kapeluszowych w uktadzie pionowym co 600 mm lub w rozstawie co 500 mm w uktadzie poziomym.
6) Dla odpornosci ogniowej nie jest wymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
**) Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS HABITO® typ: DFRI lub DFRIHT oraz RIGIPS Duraline typ DFRIEHT moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-karto-
nowymi: RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 (przy zachowaniu klasy odpornosci ogniowej systemu).
Przy wyborze ptyty RIGIPS HABITO® nalezy stosowac mase szpachlowa RIGIPS VARIO lub Premium Light oraz wkrety HABITO®. Do mocowania ptyt RIGIPS PRO
@ Duraline stosuje sie wkrety HartFix.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

X125 | 2x12,5 +2><12 5 -

®
@ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ 00 4,00 m?
@ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm 10 20 2
Q @ @ @ Profil kapeluszowy co 500 mm (w przypadku poziomego uktadu ptyt) 2,0 2,0 2,0 210 m
= @ Kotki rozporowe max. co 1000 mm 5,00 5,00 5,00 5,00 szt.
c
9 ® (@)  Whkret RIGIPS TN 257 1200 500 500 500 szt.
L Wkret RIGIPS TN 357 - 12,00 - - szt
‘v
> (6)  Wkret RIGIPS TN 45 - - 1200 500 szt.
£ (7)  Whkret RIGIPS TN 55 - - - 500 szt.
N
Wkret RIGIPS TN 70 P - - - 12,0 szt.
©
) Klasa odpornosci Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,25 050 0,50 1,00 k
E . © Pgl 1200 REI 120 I(—)I Grubos¢ G od 28 mm @ Masa M od 12 kg/m? @ i W uKeys ’ ’ tum Light, zyna, ’ ’ ’ ’ 9
o) ogniowe] g Tasma spoinowa RIGIPS 140 140 140 140 m
Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy,
— - o _ @ GOTowA 02-03 Koficsy lub SUPER 010 010 0l0 010 kg
Wysokos¢ maksymalna |I Klasyfikacja ognhiowa @ | . | " ub skal )
bez ograniczen ® LBO-118-KZ-25 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER 1,00 1,00 1,00 1,00 m

1) Rozstaw wkretéw dla warstw wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
4PRO™ — ptyty gipsowo-kartonowe (typ: A, H2, DF) o grubosci 12,5 mm posiadajg 4 sptaszczone krawedzie. Zaleca sie stosowacé w przypadku Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.
wystepowania potaczen poprzecznych (cietych) na zewnetrznych warstwach poszycia w celu uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni. Materiaty nieopisane na rysunkach: @ @
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1. Oktadz

Oktadzina scienna

ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO (4PRO™) mocowane na konstrukcji
wolnostojacej z profili $ciennych CW i UW Ultrastil®/GypSerra®

PRO (4PRO™)*

nowa opatentowana
technologia profili

<z

DR .
r FI)

SH

Przyrost izolacyjnosci

akustycznej AR do 12 dB I<_)I (S (e (€ O 25 [Tl

F\ Klasyfikacja ogniowa
@ LBO-118-KZ-25

*)  4PRO™ — ptyty gipsowo-kartonowe (typ: A, H2, DF) o grubosci 12,5 mm posiadaja 4 sptaszczone krawedzie. Zaleca sig stosowacé w przypadku
wystepowania potaczen poprzecznych (cietych) na zewnetrznych warstwach poszycia w celu uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni.

Klasa odpornosci T Wys. maks. H = 5500 mm :
ogniowej El 120, REI 120 R (H=12500 mm) b SR G L

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

izoﬁ;zcﬁzzts’ci Klasa’ ; Wysokose Grubosc zaNkl)?Jsdao-
5, odpornosci maksymalna  zabudowy ) Poszycie ptytami
akustycznej ogniowej wy . ) .
gipsowo-kartonowymi
AR, EN"® H G M RIGIPS PRO (4PRO™)***®
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
3000 62,5 gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2,
3500 87,5 14 Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+
nieokre- 4000% 12,5 Hydro typ DFH2
slona 3500 75
4000 100 23 gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2
5000% 125
E1 15 3000 62,5
REI 152 3500 87,5 15 ar. 1x12,5 mm Fire typ F#
4000% 12,5
ElI 30" 3500 s ar. 2x12,5 mm Fire+ typ F#
12 REI 307 ;ooc?c% 1122 26 lub Fire+ Hydro typ DFH2
4000 80
4500 105 32 gr. 2x15 mm Fire+ typ DF
El 60" 5000% 130
REI607 4000 873 gr. 3x12,5 mm Fire typ F#
5‘;5005)3) 1”3272 36 lub Fire+ Hydro typ DFH2
E1 1207 4000 (4500%) 105 (100%) gr. 2x15 mm Fire+ typ DF + gr. 2x12,5
RE| 1202 4500 (5000%) 130 (125%) 50 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ
550099 155 (150%) DFH2®

D)) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej El dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.
2) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej REI dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.

Konstrukcja
z profili Wypetnienie
RIGIPS wetng
Ultrastil®/ mineralna
GypSerra®

CW/UW 50

CW/UW 75

CW/UW 100

CW/UW 50

CW/UW 75

CW/UW 100

CW/UW 50

CW/UW 75 ISOVER
CW/UW 100 o piyta/
CW/UW 50 Akuplat+
CW/UW 75 lub
CW/UW 100 Polterm Uni
cw/uwso 9% 50 mm®
CW/UW 75

CW/UW 100

CW/UW 50

CW/UW 75

CW/UW 100

CW/UW 50

CW/UW 75

CW/UW 100

3) Maksymalna wysoko$¢ 12500 mm w przypadku zastosowania podwéjnych stupkéw mocowanych do $ciany/konstrukcji wsporczej max. co 2500 mm oraz
wysoko$¢ 10000 mm w przypadku pojedynczych stupéw mocowanych do $ciany/konstrukcji wsporczej max. co 2000 mm (przy zachowaniu klasy odpornosci

ogniowej systemu).
4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

5) Dla odpornosci ogniowej EI 120 ptyty gipsowo-kartonowe moga zostac zastgpione przez poszycie ptytami gipsowymi RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 2x25 mm.

6) Dla odpornoséci ogniowej nie jest wymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) Wg normy DIN 4109 (tablica 18. str. 52).

**)  EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

***)  Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej.

***5) Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS HABITO® typ: DFRI lub DFRIH1 oraz RIGIPS Duraline typ DFRIEHT mogg by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-karto-
nowymi: RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 (przy zachowaniu klasy odpornosci ogniowej systemu).
Przy wyborze ptyty RIGIPS HABITO® nalezy stosowa¢ mase szpachlowa RIGIPS VARIO lub Premium Light oraz wkrety HABITO®. Do mocowania ptyt RIGIPS PRO

Duraline stosuje sie wkrety HartFix.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

Zuzycie

@ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PROT'l4) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ 1.00
DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm :
@ Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 Ultrastil®*/GypSerra® 1,80
@ Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 Ultrastil®/GypSerra® 0,70
@ Wkret RIGIPS TN 25 12,00
(B  Wkret RIGIPS TN 35 -
(6)  Wkret RIGIPS TN 45V -
(7)  Wkret RIGIPS TN 557 -
Wkret RIGIPS TN 70 -
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50
Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm 110
@ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,25
®  Tasma spoinowa RIGIPS 1,40
@ Masa szpachlowa wy!&ohczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, 010

GOTOWA Q2-Q3 Konczy lub SUPER ’
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00

1) Rozstaw wkretéw dla warstw wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.
Materiaty nieopisane na rysunkach: (6) (7)

200 200 4,00 m?

1,80 1,80 1,80 m
070 070 070 m
500 500 500 szt
12,00 - - szt

- 12,00 5,00 szt

- - 500 szt

- - 12,0 szt
1,50 1,50 1,50 szt.
110 110 110 m
0,50 0,50 1,00 kg
1,40 1,40 1,40 m

0,10 0,10 0,10 kg

1,00 1,00 1,00 m?




Oktadzina scienna Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT‘GOBAI N
ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO (4PRO™) mocowane Dane techniczne
na konstrukcji wolnostojacej z profili Sciennych CW i Ultrastil®/GypSerra®
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
PRO (4PRO™)* _przyrost Klasa Wysokos:c’ Grubose ~_Masa . Konstrukcja
izolacyjnosci odpornosci maksy zabudo . . o .
MU [Pelrniek malna zabudowy Wy Poszycie ptytami z profili Wypetnienie
°9n'2‘:‘)’el gipsowo-kartonowymi RIGIPS wetng
AR, EN H G M RIGIPS PRO (4PRO™)**** Ultrastil®/ mineralng
. GypSerra®
nowa opatentowana [dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
technologia profili 4000 62,5 gr. 1x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire 2xCW/UW 50
4000 87,5 14 typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ 2xCW/UW 75
nieokre- 50009 112,5 DFH2 2xCW/UW 100
<F ¢lona 4500 75 2XxCW/UW 50
DR " 5500 100 23 ar. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2 2xCW/UW 75
EN) F'leHO 5500% 125 2xCW/UW 100
E1 157 4000 62,5 2xCW/UW 50
H 4)
REI 152 400(3) 87,5 15 gar. 1x12,5 mm Fire typ F 2xCW/UW 75 ISOVER
@ 5000 12,5 2xCW/UW 100 Aku-Plyta/
£l 300 4500 75 125 Fires tvp DF 2XCW/UW 50 Akuplat+
gar. ZX1Z,5 mm Fire yp
12 5500 100 26 . 2xCW/UW 75 lub
REI 30% lub Fire+ Hydro typ DFH2 .
@ 5500% 125 4 e 2xCW/UW 100  Polterm U‘r51)|
5000 80 2xCW/uw 50 950 mm
5500 105 32 gr. 2x15 mm Fire+ typ DF 2xCW/UW 75
El 60" 6000% 130 2xCW/UW 100
@ REI 602 5000 87,5 2%12.5 Fire typ F9 2xCW/UW 50
ar. 3X1Z2,5o mm Fire typ
5500 12,5 36 lub Fire+ Hydro typ DFH2 2xCW/UW 75
@ 6000% 137,5 2xCW/UW 100
E1 1200 5000® 105 (100%) 215 Fire+ tvo DE + 2125 2xCW/UW 50
5 5 gar. 2x15 mm Fire+ typ ar. 2x12,5 mm
REI 1202 5500 130 (1257 50 Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2% 2XCW/UW 75
65009 155 (150%) 2xCW/UW 100

D] Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej El dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.
2) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej REI dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.

@ 3) Maksymalna wysoko$¢ 12500 mm w przypadku zastosowania podwéjnych stupkéw mocowanych do $ciany/konstrukcji wsporczej max. co 2500 mm oraz
wysoko$é 10000 mm w przypadku pojedynczych stupéw mocowanych do $ciany/konstrukcji wsporczej max. co 2000 mm (przy zachowaniu klasy odpornosci
ogniowej systemu).

4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
5) Dla odpornosci ogniowej El 120 ptyty gipsowo-kartonowe moga zostac zastgpione przez poszycie ptytami gipsowymi RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 2x25 mm.

Dla odpornosci ogniowej nie jest wymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) Wg normy DIN 4109 (tablica 18. str. 52).

**)  EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

***)  Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej.

***4) Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS HABITO® typ: DFRI lub DFRIH1 oraz RIGIPS Duraline typ DFRIEH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-karto-

nowymi: RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 (przy zachowaniu klasy odpornosci ogniowej systemu).
Przy wyborze ptyty RIGIPS HABITO® nalezy stosowaé mase szpachlowa RIGIPS VARIO lub Premium Light oraz wkrety HABITO®. Do mocowania ptyt RIGIPS PRO
Duraline stosuje sie wkrety HartFix.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

Zuzycie
2x15
X125 | 2x125|  2x15|,,,55 2

akustycznej AR, do 12 dB

N N -~ . » »

7 D QS anonous RO RO GFROT U AIUSLE KL FISUORFIS YD 100 200 200 400

Y }r"" Y 2 (2)  Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 Ultrastil*/GypSerra® 360 360 360 3,60 m

't;‘vA'Av @ @ Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 0,70 0,70 0,70 m

g A_"A” C @ Wkret RIGIPS TN 25" 12,00 5,00 5,00 5,00 szt.

r= L | O (3  Wkret RIGIPS TN 35 - 12,00 - - szt

9 ‘ i 4 (6)  Wkret RIGIPS TN 45 - - 1200 500 szt.

~8 ] @ (7)  Wkret RIGIPS TN 55 - - - 500 szt.

> 71 Wkret RIGIPS TN 70 P - - - 12,0 szt.

c @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 1,50 1,50 1,50 szt.

.ﬁ Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm 8,00 8,00 8,00 8,00 szt.

g o o @ Ta$ma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm 110 110 110 1710 m

E gga:i?)\?v:rlg:?ZOSTIREl 120 1 my=51?:(l)(:) :1:1)6500 mm @ Masa M od 14 kg/m? % Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 025 050 0,50 1,00 kg

Tasma spoinowa RIGIPS 1,40 1,40 1,40 1,40 m

g . o . . . g’lgﬁ_aos\;iag;l?év; P\2\(/))/r’:<(§32r'1ycﬁﬁ;isoL\;vPaEF';IGIF’S: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, 010 010 010 010 kg
Przyrost izolacyjnosci .. = Klasyfikacja ogniowa

m I<_)I SIELEEARSCEIE T ul P@ LBO-118-KZ-25 @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 1,00 1,00 1,00 m?

1) Rozstaw wkretéw dla warstw wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
*)  4PRO™ — ptyty gipsowo-kartonowe (typ: A, H2, DF) o grubosci 12,5 mm posiadaja 4 sptaszczone krawedzie. Zaleca sig stosowacé w przypadku Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.
wystepowania potaczen poprzecznych (cietych) na zewnetrznych warstwach poszycia w celu uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni. Materiaty nieopisane na rysunkach: @ @
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1. Oktadz

Oktadzina scienna

ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS GYPTONE BIG mocowane na

profilach CD 60 Ultrastil®/GypSerra® i uchwytach elastycznych lub ES

nowa opatentowana
technologia profili

ACTIV

air

®

max. 1250

uchwyt
elastyczny uchwyt ES

© @O

max. 400

@ Klas.a odpo.rnosu’ $ Wysokosc'mak’symalna Masa M od 13 kg/m?
ogniowej nieokreslona bez ograniczen

Wskaznik pochtaniania ..
))@ dzwieku 4, do 0,80 I(—)I Grubos¢ G od 42 mm

Activ’Air® — ptyty RIGIPS PRO Activ'Air® typ A dzieki specjalnemu dodatkowi maja zdolnos¢ usuwania substancji szkodliwych z powietrza.

9 |Sg¥g!: . r gul'rgag Awen?g,ﬂ SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

. Wysokosé Grubos¢ Masa
Klasa odpornosci  maksymalna  zabudowy®  zabudowy*® Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej u G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
nieokre<lona bez 42 13 GYPTONE BIG CD 60 ISOVER Aku-Ptyta/
ograniczen gr. 12,5 mm Ultrastil®/GypSerra® Akuplat+ gr. dowolna

*) Dla oktadziny bez izolacji z wetny mineralnej.
**)  Bez uwzglednienia masy izolacji wetny mineralnej.

Wskaznik pochtaniania dzwieku a

QUATTRO | QUATTRO | QUATTRO | QUATTRO | QUATTRO | QUATTRO | QUATTRO

Wskaznik

pochtaniania 0,80 0,70 0,50 0,75 0,50 0,35 - 0,55 0,65
dzwigku a

% perforacji 19,0 16,0 10,0 20,0 10,0 6,0 9,0 13,0 15,0

*) Dla oktadzin z wetng mineralng 50 mm.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

P Jharerat 0
®

Ptyta gipsowo-kartonowa perforowana RIGIPS GYPTONE BIG gr. 12,5 mm 1,00 m?
@ Profil RIGIPS CD 60 Ultrastil®/GypSerra® 270 m
@ Profil RIGIPS UD 30 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
@ Uchwyt RIGIPS elastyczny dt. 30, 45, 60 lub 90 mm lub ES dt. 75 lub 125 mm do profili CD 60 3,00 szt.
(B  Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm 18,00 szt.
@ Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm 11,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 4,50 szt.
Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 30 mm 10 szt.
@ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,25 kg
Tasma spoinowa RIGIPS 1,40 m
@ Masa szpachlowa wy,kor'wczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, 010 kg

GOTOWA Q2-Q3 Koriczy lub SUPER
@ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ 1,00 m?

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




Oktadzina scienna

ptyty gipsowo-kartonowe perforowane RIGIPS RIGITONE
mocowane na profilach CD 60 Ultrastil®/GypSerra®
i uchwytach elastycznych lub ES akustycznych

OO

Wysokos¢ Grubosé Masa
Klasa odpornosci  maksymalna  zabudowy®  zabudowy*® Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
OlEjnienE] 4 G M gipsowo-kartonowymi z profili wetna
RIGIPS RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
nowa opatentowana ;
technologia profili nieokreslona bez 42 14 RIGITONE 1200x2000 mm €D 60 Plsllfz?/xllfspllzktli or.
ograniczen ar. 12,5 mm Ultrastil®/GypSerra® dowolna

ACTIV

air

@ ocoo0o0o00o0 o 000000 OO [oXe}
0000 0000 o o . o ©ooooo
@ coecece eseeses 29°9°° 00000 5000 0000 © O ° , ooosang 0DDOO
' Wzory 0000000 0000000 oo o O0O0O0OO o) o o OO ooooooo OOOO0O
® 2325252 2985858 S9ce0s 00000 0000 0000 ° g82272% DoDOOO
2 ©o0o0o0o00o0 o cooooo 00000 OOOO Oo0oOoO ° o ,0 [e] o ooooo
N
%
£ Wskaznik
@ pochtaniania 0,50 0,70 0,65 0,70 0,70 0,70 0,50 0,45 0,80 0,85
@ dzwieku a, >
% perforacji 8,7 15,5 14,8 18,1 19,6 19,6 1,0 10,0 19,8 23,0

Jisover

Dane techniczne

& rigips

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Aweber

SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

*) Dla oktadziny bez izolacji z wetny mineralnej.
**)  Bez uwzglednienia masy izolacji wetny mineralnej.

Wskaznik pochtaniania dzwigku a

*) Dla oktadzin z wetng mineralng 50 mm.

. AL Super
m 6/18 10/23 12/25 15/30 12-20/66 | 12-20-35 8/15/20 8/18q 12/25q
o o goooo

uchwyt ES uchwyt [

uchwyt ES akustyczny elastyczny

il

e i ® Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
////////// /////’/////’J 7
@ YY \J‘ @ @ Ptyta gipsowo-kartonowa perforowana RIGIPS RIGITONE gr. 12,5 mm 1,00 m?
g @ XXJ‘ O (2  Profil RIGIPS CD 60 Ultrastil*/GypSerra® 220 m
7 6
c 8 4 | (®  Profil RIGIPS UD 30 Ultrastil*/GypSerra® 035 m
10 @
.2 @ } @ @ Uchwyt RIGIPS elastyczny dt. 30, 45, 60 lub 90 mm lub ES dt. 75 lub 125 mm lub ES 60/125 akustyczny do profili CD 60 1,50 szt.
O T
W @ | (5  Wkret RIGIPS RIGITONE 3,5x30 mm 12,00 szt.
? (8  WkretRIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm 3,00 szt.
'ﬁ @ Kotki rozporowe min. g6 max. co 1000 mm 1,90 szt.
g Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 30 mm 0,40 m
Klasa odpornosci w3 Wysokos¢ maksymalna
- G) Rl $ LA LSt Masa M od 14 kg/m? (@ Masa szpachlowa RIGIPS VARIO lub RIGITON Mix 0,20 kg
L 4 ogniowej nieokreslona A4 bez ograniczen
O Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, 010 k
. GOTOWA Q2-Q3 Konczy lub SUPER ’ 9
= ))r r/'sk_az'knikapc‘)jchz)agisania I = I Grubodé G od 42 mm @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ 1,00 m?
zwicku @, do ©, (12)  Preparat gruntujacy RIGIPS Rikombi Grund 0,05 kg

Activ’Air® — ptyty RIGIPS PRO Activ'Air® typ A dzieki specjalnemu dodatkowi maja zdolnos¢ usuwania substancji szkodliwych z powietrza.

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.
Materiaty nieopisane na rysunkach: @




Oktadzina scienna Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT‘ G O BAI N

ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO (4PRO™) mocowane .
na profilach CD 60 Ultrastil®/GypSerra® i wieszakach do poddaszy Dane techniczne

PRO (4PRO™)*

Wysokos¢ Grubos¢ Masa
Klasa odpornosci  maksymalna  zabudowy®  zabudowy*® Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN® " = 5 gipsowo-kartonowymi z profili wetna
RIGIPS PRO (4PRO™)*** RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
nowa opatentowana gr. 1x12.5 mm
technologia profili 40 12 typ A lub Hydro typ H2

nieokreslona
53 o1 ar. 2x12,5 mm typ A lub

4 Hydro typ H2

(6) ' El 150 40 0 gr. 1x12,5 mm Fire typ F
ol 0 REI 152 Fire+ Hydro typ DFH2
INlSH
ElI 30V gr. 2x12,5 mm Fire typ F® ISOVER Aku-Ptyta/
dodatkowa REI 30? bez 53 22 Fire+ Hydro typ DFH2 cD 69® Akuplat+ lub
warstwa ograniczen Ultrastil®/ Polterm Uni
welny cs 29 gr. 2x15 mm Fire+ typ DF GypSerra® gr. dowolna®
El 6OP lub Fire+ Hydro typ DFH2 '
REI 602 65 22 gr. 3x12,5 mm Fire typ F®
lub Fire+ Hydro typ DFH2
gr. 2x15 mm Fire+ typ DF
1] i
EI120 83 (789) 49 + gr. 2x12,5 mm Fire+ typ

REI 1202 DF lub

Fire+ Hydro typ DFH2%

D] Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej El dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.

2) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej REI dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.

3) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

4) Dla odpornosci ogniowej El 120 ptyty gipsowo-kartonowe moga zostac zastgpione przez poszycie ptytami gipsowymi RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 2x25 mm.

5) Dla odpornosci ogniowej nie jest wymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

**)  Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej.

***)  Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS HABITO® typ: DFRI lub DFRIH1 oraz RIGIPS Duraline typ DFRIEHT moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-karto-
nowymi: RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 (przy zachowaniu klasy odpornosci ogniowej systemu).
Przy wyborze ptyty RIGIPS HABITO® nalezy stosowaé mase szpachlowa RIGIPS VARIO lub Premium Light oraz wkrety HABITO®. Do mocowania ptyt RIGIPS PRO
Duraline stosuje sie wkrety HartFix.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

1x12,5 | 2x12,5 +2x12 5 -

@ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ:A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ 00 400 m?
DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm 10 20 2
@ Profil RIGIPS CD 60 Ultrastil®/GypSerra® 2,10 2,10 2,10 2,0 szt.
@ Profil RIGIPS UD 30 Ultrastil®/GypSerra® 0,35 0,35 0,35 0,35 m
@ Wieszak RIGIPS do poddaszy 1,60 1,60 1,60 1,60 szt.
@ Wkret do drewna 5,00 5,00 5,00 5,00 szt.
()] @ Wkret RIGIPS TN 25 12,00 500 500 500 szt
E @ Wkret RIGIPS TN 357 - 12,00 - - szt
.ﬂ_) @ Wkret RIGIPS TN 45 - - 1200 500 szt
~g @ Whkret RIGIPS TN 55 - - - 500 szt.
> Wkret RIGIPS TN 70 » - - - 12,00 szt.
.E @ @ Kotki rozporowe min. 26 max. co 1000 mm 1,90 1,90 1,90 1,90 szt
-g @ @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 30 mm 0,40 0,40 0,40 0,40 m
2 Klasa odpornosci Wysoko$¢ maksymalna @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,25 0,50 0,50 1,00 kg
g @ ogniowej El 120, REI 120 bez ograniczen @ Masa M od 12 kg/m* Tasma spoinowa RIGIPS 1,40 1,40 1,40 1,40 m
|-_ ' . . @ g’l(a;_aos\;a\ag;l?év; X;;r;cae;gg;;{laps. Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, 010 010 010 010 kg
Grubos¢ G od 40 mm EIBaS\-/:]Ig?'((:j;l_ggnlowa Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 1,00 1,00 1,00 m?

1) Rozstaw wkretéw dla warstw wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
*) 4PRO™ — ptyty gipsowo-kartonowe (typ: A, H2, DF) o grubosci 12,5 mm posiadajg 4 sptaszczone krawedzie. Zaleca sig stosowac w przypadku Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.
wystepowania potaczen poprzecznych (cietych) na zewnetrznych warstwach poszycia w celu uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni. Materiaty nieopisane na rysunkach: @ @




Oktadzina scienna Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT‘ G O BAI N

ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO (4PRO™) mocowane .
na profilach RIGIPS C RIGISTIL i wieszakach do konstrukcji drewnianej Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
PRO (4PRO™)*

Wysokos¢ Grubos¢ Masa
Klasa .odpc.)rnos'ci maksymalna zabudowy  zabudowy** Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN® " G M gipsowo-kartonowymi z profili wetna
g RIGIPS PRO (4PRO™)*** RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]

ﬂssr!mll 0 3 12 gr. 1x12.5 mm typ A

Sy lub Hydro typ H2
nieokresdlona
ar. 2x12,5 mm typ A lub

44 2 Hydro typ H2

@ El 15> 3 12 gr. 1x12,5 mm Fire typ F®

REI 152 lub Fire+ Hydro typ DFH2

El 30V bez 44 22 gr. 2x12,5 mm Fire typ F® ISOXEUR glé_l:_lzgta/
dodatkowa REI 302 z lub Fire+ Hydro typ DFH2 CRIGISTIL P :
warstwa ograniczen Polterm Uni
wetny ov 49 29 gr. 2x15 mm Fire+ typ DF gr. dowolna®

El

REI 60% 56 32 gr. 3x12,5 mm Fire typ F®

lub Fire+ Hydro typ DFH2

ar. 2x15 mm Fire+ typ DF
EI 120" " + gr. 2x12,5 mm
REI 1202 74 (697 49 Fire+ typ DF lub
Fire+ Hydro typ DFH2%

D] Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej El dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.

2) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej REI dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.

3) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

4) Dla odpornosci ogniowej El 120 ptyty gipsowo-kartonowe moga zostac zastgpione przez poszycie ptytami gipsowymi RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 2x25 mm.
5) Dla odpornosci ogniowej nie jest wymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

**)  Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej.

***)  Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS HABITO® typ: DFRI lub DFRIH1 oraz RIGIPS Duraline typ DFRIEHT moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-karto-

@
1
»—@ nowymi: RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 (przy zachowaniu klasy odpornosci ogniowej systemu).
6
o
(o]
1%}
x
©
£
3

Przy wyborze ptyty RIGIPS HABITO® nalezy stosowa¢ mase szpachlowa RIGIPS VARIO lub Premium Light oraz wkrety HABITO®. Do mocowania ptyt RIGIPS PRO
Duraline stosuje sie wkrety HartFix.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

C‘OQSO
I s
[ @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ 10 2,00 2,00 400 m?
T DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm
L max. 1000 L @ Profil RIGIPS C RIGISTIL co 500 mm 2,0 2,10 20 2]0 szt
@ Profil RIGIPS U RIGISTIL 0,35 0,35 0,35 0,35 m
@ Wieszak RIGIPS do konstrukcji drewnianej do profili C RIGISTIL 1,60 1,60 1,60 1,60 szt.
@ Wkret do drewna 5,00 5,00 5,00 5,00 szt.
QO @ Wkret RIGIPS TN 25 1200 500 500 500 szt
E | @ Wkret RIGIPS TN 357 - 12,00 - - szt
.ﬂ_) @ """lV" Wkret RIGIPS TN 457 - - 1200 500 szt
~g 1 ““‘4‘“ @ Wkret RIGIPS TN 55 - - - 500 szt
> Wkret RIGIPS TN 70 » - - - 12,00 szt.
.E @ @ Kotki rozporowe min. 6 max. co 1000 mm 1,90 1,90 1,90 1,90 szt.
g o @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 30 mm 0,40 0,40 0,40 0,40 m
£ Klas.a od_pornos'ci T Wysokoé(’:.mak’symalna @ ey @ Ma'sa szpac':hlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,25 0,50 0,50 1,00 kg
o ogniowej El 120, REI 120 A4 bez ograniczen Tasma spoinowa RIGIPS 1,40 1,40 1,40 1,40 m
|-_ . . . @ g’lgﬁ_aos\;iag;l?év; X;;r;cae;g\;st?GIPS. Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, 010 010 010 010 kg
Grubos¢ G od 31 mm @ ElBaS)f:;g?'((:jza_ggnlowa Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 1,00 1,00 1,00 m?

1) Rozstaw wkretéw dla warstw wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
*)  4PRO™ — ptyty gipsowo-kartonowe (typ: A, H2, DF) o grubosci 12,5 mm posiadaja 4 sptaszczone krawedzie. Zaleca sig stosowacé w przypadku Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.
wystepowania potaczen poprzecznych (cietych) na zewnetrznych warstwach poszycia w celu uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni. Materiaty nieopisane na rysunkach: @ @
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1. Oktadz

Oktadzina scienna

ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO (4PRO™) mocowane
na profilach kapeluszowych

PRO (4PRO™)*

RO
BES} F'Nl

SH

®©

Mmax. 500

©

®

Klasa odpornosci w9 Wysokos¢ maksymalna .
@ ogniowej El 120, REI 120 1 bez ograniczen e EEEICERPILE
I s I s (B ot | 5 F\ Klasyfikacja ogniowa
® LBO-118-KZ-25

*)  4PRO™ — ptyty gipsowo-kartonowe (typ: A, H2, DF) o grubosci 12,5 mm posiadaja 4 sptaszczone krawedzie. Zaleca sig stosowacé w przypadku
wystepowania potaczen poprzecznych (cietych) na zewnetrznych warstwach poszycia w celu uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni.

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

. Wysokos¢ Grubos¢ Masa
Klasa 'odpc_)rnosu maksymalna zabudowy zabudowy** Poszycie ptytami
ogniowej EN® gipsowo-kartonowymi
H G M
RIGIPS PRO (4PRO™)***
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
gr. 1x12.5 mm typ A
28 12 lub Hydro typ H2
nieokreslona
gr. 2x12,5 mm typ A lub
44 2 Hydro typ H2
EI 15V 28 12 ar. 1x12,5 mm Fire typ F®
REI 152 lub Fire+ Hydro typ DFH2
ElI 30V gr. 2x12,5 mm Fire typ F®
REI 302 bez o 22 lub Fire+ Hydro typ DFH2
ograniczen
46 29 ar. 2x15 mm Fire+ typ DF
El 60"

REI 602 53 32 gr. 3x12,5 mm Fire typ F®
lub Fire+ Hydro typ DFH2
gr. 2x15 mm Fire+ typ DF

EI 120V 2 + gr. 2x12,5 mm

REI 1202 71(66%) 49 Fire+ typ DF lub

Fire+ Hydro typ DFH2%

D] Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej El dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.
2) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej REI dotyczy uktadu Sciana + oktadzina $cienna.
3) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac¢ zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

Konstrukcja
z profili
RIGIPS

profil
kapeluszowy

Wypetnienie
wetng
mineralng

ISOVER Aku-Ptyta/
Akuplat+ lub
Polterm Uni
gr. dowolna®

4) Dla odpornosci ogniowej El 120 ptyty gipsowo-kartonowe moga zostac zastgpione przez poszycie ptytami gipsowymi RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 2x25 mm.

5) Dla odpornosci ogniowej nie jest wymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
**)  Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej.

***)  Ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS HABITO® typ: DFRI lub DFRIH1 oraz RIGIPS Duraline typ DFRIEHT moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-karto-
nowymi: RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 (przy zachowaniu klasy odpornosci ogniowej systemu).
Przy wyborze ptyty RIGIPS HABITO® nalezy stosowa¢ mase szpachlowa RIGIPS VARIO lub Premium Light oraz wkrety HABITO®. Do mocowania ptyt RIGIPS PRO

Duraline stosuje sie wkrety HartFix.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

Zuzycie

ﬂ_ 1X12’5

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™ ) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ
DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm

Profil kapeluszowy co 500 mm

Wkret do drewna

Wkret RIGIPS TN 25

Wkret RIGIPS TN 357"

Wkret RIGIPS TN 45

Whkret RIGIPS TN 55"

Whkret RIGIPS TN 70 »

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER
Tasma spoinowa RIGIPS

Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy,
GOTOWA Q2-Q3 Konczy lub SUPER

Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni

®OEOOUOHOOO® O

1) Rozstaw wkretéw dla warstw wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.
Materiaty nieopisane na rysunkach: (6) (7)

1,00 2,00
2,0 2,0
5,00 5,00
12,00 5,00
- 12,00
0,25 0,50
1,40 1,40
0,10 0,10
1,00 1,00

205,308 |
2,00 4,00 m?
210 210 szt
500 500 szt.
500 500 szt.

- - szt.
1200 500 szt.
- 500 szt.
- 12,00 szt.
050 100 kg
140 1,40 m

010 010 kg

1,00 1,00 m?




3.22.00 Oktadzina scienna Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT-GOBAI N
X OCEAN ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO (4PRO™) Dane techniczne
e rofiach CW/UW Ultrastils/Gypserran [ peamemytectniczne
. - Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
na profilach CW/UW Ultrastil®/GypSerra® Y Y !
PTZyrQSt 129" Kiasa WYSO- - Grubos¢  Masa
® acyinoscl  odpor- kos€  abudo- zabudo-
GLASROC®” X OCEAN akustycz- i maksy- s : . Wypetnienie
nej* noset malna wy wy=® FEEPAEE [Pl Konstrukcja z profili RIGIPS wetn
] ogniowej RIGIPS RzP minera?n
AR,, EN H G M &
[dB] [minuty]  [mm] mml  [kg/m?]
nowa opatentowana 3000 62,5 CW/UW 50 Ultrastil/GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5
technologia profili N gr. 12,5 mm o " )
3500 87,5 17 GLASROC® X OCEAN CW/UW 75 Ultrastil®/GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5
4000 12,5 CW/UW 100 Ultrastil®/GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5
(@) : Glasroc é 3500 75 gr 12,5 mm GLASROC® CW/UW 50 UUltrastil'/GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5
nieokre- X OCEAN + . " )
¢lona 4000 100 26 gr. 12,5 mm Hydro CW/UW 75 Ultrastil®/GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5
@ 50002 125 typ H2 CW/UW 100 Ultrastil’/GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5
ISOVER
O 3500 75 gr 12,5 mm GLASROC® CW/UW 50 Ultrastil’/GypSerra® Hydroprofil C31ub C5 Aky-Ptyta/
5 o X OCEAN + - 3 ) Akuplat+
12 - 4000 100 28 or. 12,5 mm Fire+ CW/UW 75 Ultrastil*/GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5 Iub
@—. 50002 125 Hydro typ DFH2 CW/UW 100 Ultrastil®/GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5 POltg"Om Uni
gr. 50 mm
4000 87,5 2x12,5 mm Fire+ CW/UW 50 Ultrastil*/GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5
R 4500 1125 39 Hydq‘fdtzyg raanz ¥ CW/UW 75 Ultrastil*/GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5
5000? 137,5 GLASROC® X OCEAN  cw/uw 100 Ultrastil®/GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5
4000 105 2x15 mm Fire+ Hydro  cw/uw 50 Ultrastil?/GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5
@ typ DFH2 + 1x12.5 mm
-0 4500 130 53 Fire+ Hydro typ DFH2 CW/UW 75 Ultrastil®/GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5
+1x12.5 mm
55002 155 GLASROC® X OCEAN CW/UW 100 Ultrastil*/GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5

1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.
2) Maksymalna wysokosc 12500 mm w przypadku zastosowania podwojnych stupkéw mocowanych do sciany/konstrukcji wsporczej max. co 2500 mm
oraz wysoko$¢ 10000 mm w przypadku pojedynczych stupdw mocowanych do $ciany/konstrukcji wsporczej max. co 2000 mm (przy zachowaniu klasy odporno-
@ $ci ogniowej systemu).
*)  Wg normy DIN 4109 (tablica 18, str. 52).
**) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
***) Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

ZuzyC|e
125 | 2x125 | 03¢ -

@
Ultrastil®/GypSerra® Ultrastil®/GypSerra® @ Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) Hydro typ H2 lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm - 100 100
Hydroprofil C3 ¢ Hydroprofil C5 éé6é I
@ @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Hydro typ H2 lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm - 2,00 m?
@ Ptyta gipsowa RIGIPS GLASROC® X OCEAN gr. 12,5 mm 1,00 1,00 1,00 m?
@ Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 Ultrastil®*/GypSerra®Hydroprofil C3 lub C5 1,80 1,80 1,80 m
@ Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 Ultrastil®/GypSerra® Hydroprofil C3 lub C5 070 070 0,70 m
g @ @ Wkret AQUAROC?® Interior HB 3.5x25 mm 1200 500 500 szt
[ @ Wkret AQUAROC® Interior HB 3.5x41 mm - 1200 500 szt
-2 Wkret RIGIPS zabezpieczony antykorozyjnie C3 lub C4 min. 3,5x55 mm - - 5,00 szt.
~g @ @ Wkret RIGIPS zabezpieczony antykorozyjnie C3 lub C4 min. 4,2x70 mm - - 12,00 szt.
E‘ 4 Kotki rozporowe min. 6 max. co 1000 mm 1,50 1,50 1,50 szt
'ﬁ % @ Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm 1,10 1,10 1,70 m
o o 4L max. 600 4L @  Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO, SUPER? - 025 075 kg
2 @ Masa szpachlowa RIGIPS ProMix HYDRO? 0,10 0,10 0,10 kg
g Tasma spoinowa RIGIPS Mold-X (Hydro)? 1,40 1,40 1,40 m
|_- @ Wetna mineralna szklana lub skalna 1,00 1,00 1,00 m?

Przyrost izolacyjnosci
akustycznej AR do 12 dB

Klasyfikacja ogniowa Rozstaw wkretow dla warstwa wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
LBO-118-KZ-25 Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawieraja odpaddw.
Materiaty nieopisane na rysunkach: (2) (6) (8) (9)

— 2  Spoinowanie ptyt RIGIPS GLASROC® X OCEAN.
T Grubosc G od 62,5 mm l'

Klasa odpornosci w9 Wysokosé maksymalna .
ogniowej EI 30, REI 30 1 H = 5500 mm pEEEICRAPALC T
m " Spoinowanie ptyt RIGIPS PRO (4PRO).




Oktadzina scienna

3.22.00

HB

ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO i ptyty gipsowo-kartonowe
Habito® mocowane na profilach CW/UW Ultrastil®/GypSerra®

HABITO®

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Przyrost Klasa

Wysokosé

Jisover

SAINT-GOBAIN

& rigips

SAINT-GOBAIN

Aweber

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

izolacyjnosci 4 qpornosci maksy- z(j{;ttc)igi(/fy zabur\g?)sv\&:y***) Konstrukcja z Woreaifent
akustycznej”  ogniowej malna Poszycie ptytami gipsowo- profili RIGIPS y\r,)v:(rrw:eme
EN*® kartonowymi RIGIPS Ultrastil®/ . e
AR H G M ® mineralng
W GypSerra
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
nowa opatentowana 3000 62,5 Cw/uw 50
technologia profili ElI15Y 1x12.5 HABITO® typ DFRI
RE| 152 3500 87,5 18 Jub DERIHT CW/UW 75
(:) * 4000 12,5 CW/UW 100
° ISOVER
ablto 3500 75 gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro CW/UW 50 Aku-Ptyta/
- EI 15D typ H2 + Akuplat+
12 REI 1529 4000 100 28 1x12.5 HABITO® typ DFRI lub CW/Uw 75 lub
55009 125 DFRIH1 CW/UW 100 Polterm Ur41|
gr. 50 mm#
3500 75 gr. 1x12,5 mm Fire typ F, Fire+ CW/UW 50
@ E| 30" typ DF lub Fire+ Hydro typ
@ REI 302 4000 100 30 DFH2 + CW/UW 75
1x12.5 HABITO® typ DFRI lub
5500% 125 DFRIH1 CW/UW 100

@®©®

1) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej El dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.
2) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej REI dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.

3) Maksymalna wysokos$c¢ 12500 mm w przypadku zastosowania podwaojnych stupkéw mocowanych do $ciany/konstrukcji wsporczej max. co 2500 mm
oraz wysokos¢ 10000 mm w przypadku pojedynczych stupow mocowanych do sciany/konstrukceji wsporczej max. co 2000 mm (przy zachowaniu klasy odporno-

$ci ogniowej systemu).
4) Dla odpornosci ogniowej nie jest wymagane wypetnienie wetng mineralna.

5) Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla oktadziny z optytowaniem: zewnetrzna warstwa poszycia - ptyta RIGIPS PRO typ A lub Hydro typ H2, wewnetrzna

warstwa poszycia - ptyta RIGIPS HABITO® typ DFRI lub DFRIH1.
*)  Wg normy DIN 4109 (tablica 18, str. 52).
**) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
***) Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

1x12,5| 2x12,5 -

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+
©O) 1,00 m?
Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm
Q @ @ @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS HABITO® typ: DFRI lub DFRIHT gr. 12,5 mm 1,00 1,00 m?
E ‘ @ Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 Ultrastil®*/GypSerra® 1,80 1,80 m
9
.2 O @ Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 0,70 szt.
~g @ T T @ @ Wkret RIGIPS TN 25 - pierwsza warstwa poszycia - 500 szt.
> @ v ] ] | &) (6)  Whkret HABITO® 4,2x26 mm 12,00 - szt
A max. 600
= A A (@) Wkret HABITO® 4,2x41 mm - 1200 szt.
N
¥ o] Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 1,50 szt.
2 @ Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm 1,10 110 m
= _ — - Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER - 0,20 kg
(@) Klasa odpornosci $ Wysoko$¢ maksymalna Masa M od 18 ka/m? ; _
0 ogniowej El 30, REI 30 L2 H=5500 mm 9 @)  Tasma spoinowa RIGIPS 140 140 m
= @ Masa szpachlowa RIGIPS VARIO lub Premium Light 030 030 kg
@ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 1,00 m?

Przyrost izolacyjnosci

akustycznej AR do 12 dB & | SIS (€] G2 E2

Klasyfikacja ogniowa
LBO-118-KZ-25

Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.
Materiaty nieopisane na rysunkach: @




fvpielel s Oktadzina scienna
HB PLUS ptyty gipsowo-kartonowe HABITO®

mocowane na profilach CW/UW Ultrastil®/GypSerra®

HABITO®

nowa opatentowana
technologia profili

abil;o

O @

@O

»

Iny scienne

1. Oktadz

Klasa odpornosci w9 Wysokosé maksymalna _ ,
ogniowej EI 30, REI 30 1 H = 5500 mm LEERILA SR L C
Przyrost izolacyjnosci .. F\ Klasyfikacja ogniowa
akustycznej AR, do 12 dB gl Grubosc G od 75 mm (&N LBO-118-KZ-25

9 |Sg¥g!: . r gul'rgag Awen?g,ﬂ SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Przyrost Klasa Wysokosé

izolacyjnosci 4 qpornosci maksy- zggttc)izé\:/fy zabu%?)s\A&:y***) Konstrukcja z Woreaifent
akustycznej”  ogniowej malna Poszycie ptytami gipsowo- profili RIGIPS ysvi;:]leme
EN*® kartonowymi RIGIPS Ultrastil®/ . a
AR H G M ® mineralng
W GypSerra
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
3500 75 CW/UW 50 ISOVER
Aku-Ptyta/
U] e}
12 El 30 . 4000 100 22 2x12.5 HABITO® typ DFRI lub CW/UW 75 Akuplat+ lub
REI 302 DFRIH1 :
Polterm Uni
5500% 125 CW/UW 100 gr. 50 mm®

1) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej El dotyczy uktadu $ciana + oktadzina sScienna.

2) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej REI dotyczy uktadu $Sciana + oktadzina $cienna.

3) Maksymalna wysokos$c¢ 12500 mm w przypadku zastosowania podwaojnych stupkéw mocowanych do $ciany/konstrukcji wsporczej max. co 2500 mm oraz wyso-
kos$¢ 10000 mm w przypadku pojedynczych stupdw mocowanych do Sciany/konstrukcji wsporczej max. co 2000 mm (przy zachowaniu klasy odpornosci ogniowej
systemu).

4) Dla odpornosci ogniowej nie jest wymagane wypetnienie wetng mineralna.

*)  Wg normy DIN 4109 (tablica 18, str. 52).

**) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

***) Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

Ch et e )
@ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS HABITO® typ: DFRI lub DFRIHT gr. 12,5 mm 2,00 m?
@ Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 1,80 m
@ Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
@ Wkret HABITO® 4,2x26 mm 500 szt.
@ Wkret HABITO® 4,2x41 mm 12,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
@ Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm 170 m
Masa szpachlowa RIGIPS VARIO lub Premium Light 0,50 kg
@ Tasma spoinowa RIGIPS 1,40 m
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




wirriele)st - Oktadzina scienna
HB

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Przyrost Klasa Wysokosé

ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO i ptyty gipsowo-kartonowe Habito®
mocowane na podwadjnych profilach CW/UW Ultrastil®/GypSerra®

HABITO®

izolacyjnosci 4 qpornosci maksy- zgétzgi(/fy zabur\g?)sv\&:y***) Konstrukcja Wypetnieni
akustycznej”  ogniowej malna Poszycie ptytami gipsowo- z profili RIGIPS yac—:éi:eme
EN*® kartonowymi RIGIPS Ultrastil®/ . e
AR H G M ® mineralng
W GypSerra
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
nowa opatentowana 4000 62,5 2xCW/UW 50
technologia profili ElI15Y 1x12.5 HABITO® typ DFRI lub
I RE| 152 4000 87,5 18 DERIHT 2xCW/UW 75
- 5000 12,5 2xCW/UW 100
L]
ablto 4500 & gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro 2xCW/UW 50 A:i?;g;/
- EI 15D typ H2 +
12 REI 1529 5500 100 2 1¥12.5 HABITO® typ DFRI lup ~ 2XCW/UW 75 ék‘ftp'a“sj“?’
DFRIHT oterm Ll
5500® 125 2xCW/UW 100 gr. 50 mm#*
(:) 4500 75 gr. 1x12,5 mm Fire typ F, Fire+ 2xCW/UW 50
@ £l 300 typ DF lub Fire+ Hydro typ
RE| 302 5500 100 30 DFH2 + 2xCW/UW 75
1x12.5 HABITO® typ DFRI lub
5500% 125 DFRIH1 2xCW/UW 100

1) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej El dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.
2) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej REI dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.
3) Maksymalna wysokos$c¢ 12500 mm w przypadku zastosowania podwaojnych stupkéw mocowanych do $ciany/konstrukcji wsporczej max. co 2500 mm

oraz wysokos¢ 10000 mm w przypadku pojedynczych stupow mocowanych do sciany/konstrukceji wsporczej max. co 2000 mm (przy zachowaniu klasy odporno-

$ci ogniowej systemu).

4) Dla odpornosci ogniowej nie jest wymagane wypetnienie wetng mineralna.
5) Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla oktadziny z optytowaniem: zewnetrzna warstwa poszycia - ptyta RIGIPS PRO typ A lub Hydro typ H2, wewnetrzna

warstwa poszycia - ptyta RIGIPS HABITO® typ DFRI lub DFRIH1.
*)  Wg normy DIN 4109 (tablica 18, str. 52).
**) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
***) Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

Nr
1x12,5

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+
Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS HABITO® typ: DFRI lub DFRIHT gr. 12,5 mm

1,00

g ﬁj//i/ //"‘
® =

Ig @ %/// /

o @ -

> @ g’, 7

E // // /s

1. Oktadz

A

Klasa odpornosci
ogniowej El 30, REI 30

Przyrost izolacyjnosci
akustycznej AR do 12 dB

)

Wysokosé maksymalna
H = 5500 mm

Tl Grubosé G od 62,5 mm

@ Masa M od 18 kg/m?

i

Klasyfikacja ogniowa
LBO-118-KZ-25

SISISISISIOCIOIOIGIGOIOIOIONS)

Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 Ultrastil®*/GypSerra®

Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 Ultrastil®/GypSerra®

Wkret RIGIPS TN 25 - pierwsza warstwa poszycia

Wkret HABITO® 4,2x26 mm

Wkret HABITO® 4,2x41 mm

Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm

Wkrety RIGIPS "pchetka” 3,9x11 mm

Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER
Tasma spoinowa RIGIPS

Masa szpachlowa RIGIPS VARIO lub Premium Light

Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni

Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.
Materiaty nieopisane na rysunkach: @

3,60
0,70

12,00

1,50
8,00
1,10

1,40
0,30
1,00

2x12,5

1,00 m?

1,00 m?
360 m
0,70 m
5,00 szt
- szt
12,00 szt.
1,50 szt
8,00 szt.
110 m
0,20 kg
1,40 m
0,30 kg
1,00 m?




3.22.005 Oktadzina scienna Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT‘ G O BAI N

HB PLUS B e e\ ies Dane techniczne

mocowane na profilach CW/UW Ultrastil®/GypSerra®
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

HABITO® 2&
izjgzcs;gzzts, b e Wﬁ(‘gﬁc Grubos¢ Masa Konstrukia z
€l odpornosci budo budowy*** iani
akustycznei® ogniowej | Malna  Zaoudowy zapudowy Poszycie plytami gipsowo-  profili RIGIPs  \VYPeinienie
EN*® kartonowymi RIGIPS Ultrastil®/ . &
AR, H G M GypSerra® mineralng
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
nowa opatentowana 4500 75 2xCW/UW 50 LSOV{ER ,
technologia profili b . Aku-Ptyta
12 RS 5500 100 32 2125 HABITO P DFRIUE — Hicw/uw 75 Akuplat+ lub
<>—’ Polterm Uni
5500% 125 2xCW/UW 100 gr. 50 mm®
L]
ablto 1) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej El dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.

2) Klasyfikacja ogniowa LBO-118-KZ-25, klasa odpornosci ogniowej REI dotyczy uktadu $ciana + oktadzina $cienna.

3) Maksymalna wysokos¢ 12500 mm w przypadku zastosowania podwojnych stupkéw mocowanych do $ciany/konstrukcji wsporczej max. co 2500 mm oraz wyso-
ko$¢ 10000 mm w przypadku pojedynczych stupdw mocowanych do $ciany/konstrukcji wsporczej max. co 2000 mm (przy zachowaniu klasy odpornosci ogniowej
systemu).

4) Dla odpornosci ogniowej nie jest wymagane wypetnienie wetng mineralna.

(: ) *)  Wg normy DIN 4109 (tablica 18, str. 52).
@ **) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

***) Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej.

@@

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

P hatoriat )
®

AAN
N,

()

{

@
(J)
6
c
8 \ N !

g O i Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS HABITO® typ: DFRI lub DFRIH1 gr. 12,5 mm 2,00 m?
O @ (@  Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 1,80 m
A

2 O | (®)  Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 Ultrastil*/GypSerra® 070 m

> max. 600 |

c (@) Wkret HABITO® 4,2x26 mm 500 szt.

N (®  Wkret HABITO® 4,2x41 mm 12,00  szt.
g @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
E @ Wkret RIGIPS "pchetka” 3,9x11 mm 8,00 szt.
O Q) Klasa odpornosci T Wysokos¢ maksymalna Masa M od 32 kg/m? Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm 110 m

- ogniowej El 30, REI 30 H = 5500 mm . .
— asa szpachlowa ub Premium Lig , g
== @ M hlowa RIGIPS VARIO lub P Light 0,50 k
Tasma spoinowa RIGIPS 1,40 m
m :I:iﬂsztzi‘zecj)lzc&yjr;oos';:iz . |(_)| Grubos¢ G od 75 mm ll EE;Y:-:;?;?_;?MOW'B @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?
v Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.
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1. Oktadz

System RIGIPS
Oktadziny scienne

Informacje dodatkowe

Izolacyjnos¢ akustyczna

Tablica 18.
Boczne przenoszenie dzwieku
ARW *) RW RLW RLWR RLWR
PN /1 T
Masa $ciany przypa- {
dajaca na jednostke « g
powierzchni +
N— §<\
M
kg/m? dB dB dB dB
100 37 49 53 63
150 41 49 55*% 66*"
200 44 50 57 70
250 47 52 57 71
300 49 54 58 72
350 51 55 58 72
400 53 56 58 73
450 54 57 58 73

R,, dla elementu o charakterze dziatowym miedzy dwoma elementami bocznymi o sredniej masie w odniesieniu do jednostki
powierzchni réwnej ok. 300 kg/m? wedtug DIN 4109.

R wr Uwzgledniono réznice 2 dB zgodnie z DIN 4109.

*) minimalna grubos$¢ warstwy wetny mineralnej: 40 mm.

**) wartosci interpolowane.

Podstawa: zat.1 do DIN 4109.

Poprawki na odchytki masy elementéw bocznych.
Poprawa w dB dla sredniej masy, przypadajgcej na jednostke powierzchni [kg/m?].

400 350 300 250 200 150 100
+2 +1 0 -1 -2 -3 -4
Przy obliczaniu $redniej masy, przypadajacej na jednostke powierzchni, nie uwzglednia sie elementdw bocznych, oddzielonych

w sposodb konstrukcyjny (panele i $cianki dziatowe RIGIPS, stropy masywne i drewniane z podsufitkami RIGIPS, posadzki
z ptywajacym jastrychem).

9 |SOSA¥$AI|: ' r gNngai -‘wesgg,ﬂ SAINT-GOBAIN

Izolacyjnos¢ akustyczna

1. PRO Aku 1x12,5 mm, 2. PRO Aku 2x12,5 mm, 3. PRO Aku 1x12,5 mm, 4. PRO Aku 2x12,5 mm,
$ciana bazowa. $ciana bazowa. $ciana bazowa. $ciana bazowa.

Analizowane modele wyciszenia akustycznego za pomoca ptyt RIGIPS PRO Aku sciany bazowej zaizolowanej jednostronnie pojedyncza ptyta
RIGIPS PRO Aku (1), jednostronnie podwadjng ptyta RIGIPS PRO Aku (2), obustronnie pojedynczg ptyta RIGIPS PRO Aku (3) oraz obustronnie
podwdjng ptyta RIGIPS PRO Aku (4).

) Wyciszenie akustyczne RIGIPS PRO Aku
Sciana bazowa

Technologia jednostronne dwustronne
wznoszenia scian Gr. Masa . 1x12,5 mm (1) 2x12,5 mm (2) 1x12,5 mm (3) 2x12,5 mm (4)
2’

[Cm] [kg/m ] o ARAl RA]R ARA] RA1R ARA1 RA]R ARAl RA1R

5 25 29 15 44 20 49 26 55 29 58

75 38 33 17 50 19 52 25 58 27 60

10 50 35 16 51 18 53 23 58 25 60

1,5 58 36 15 51 17 53 23 59 25 61

Sciany z betonu 15 75 39 14 53 16 55 20 59 22 61
komorkowego, 17,5 88 40 13 53 15 55 19 59 21 61
tynk o gr. 1,0 cm, 20 100 42 12 54 14 56 18 60 20 62
gestos¢ 500 kg/m? 24 120 44 n 55 13 57 17 61 19 63
30 150 46 10 56 12 58 15 61 17 63

36,5 183 49 9 58 1 60 13 62 15 64

40 200 50 8 58 10 60 12 62 14 64

6,5 n7z 39 14 53 16 55 20 59 22 61

12 216 46 10 56 12 58 15 61 17 63

Sciany z cegty petnej 25 450 53 7 60 9 62 10 63 12 65
38 684 55 6 61 8 63 8 63 10 65

51 918 56 5 61 7 63 8 64 10 66

Sciany z cegty kratéwki 25 312 47 10 57 12 59 14 61 16 63
8 90 44 n 55 13 57 17 61 19 63

n5 120 45 n 56 13 58 16 61 18 63

$ciany z pustakéw 18,8 170 48 9 57 n 59 14 62 16 64
ceramicznych 25 240 50 7 57 10 60 12 62 14 64
30 270 47 10 57 12 59 14 61 16 63

38 350 43 12 55 14 57 17 60 19 62

44 370 44 n 55 13 57 17 61 19 63

6,5 96 41 13 54 15 56 19 60 21 62

8 108 43 12 55 14 57 17 60 19 62

Sciany z pustakéw 12 167 45 n 56 13 58 16 61 18 63
silikatowych, tynkowane 15 218 47 10 57 12 59 14 61 16 63
18 245 48 9 57 n 59 14 62 16 64

24 335 52 7 59 9 61 n 63 13 65

Pustak drazony 25 369 53 7 60 9 62 10 63 12 65
6 144 41 13 54 15 56 19 60 21 62

8 192 44 n 55 13 57 16 60 18 62

10 240 47 9 56 n 58 14 61 16 63

12 288 50 8 58 10 60 12 62 14 64

Sciany z betonu 14 336 52 7 59 9 61 n 63 13 65
zwyktego bez tynku 15 360 53 7 60 9 62 10 63 12 65
16 384 54 6 60 8 62 9 63 n 65

18 432 55 5 60 7 62 8 63 10 65

20 480 57 5 62 7 64 7 64 9 66

22 528 58 4 62 6 64 6 64 8 66

10 160 45 n 56 13 58 16 61 18 63

Sciany z keramzytobetonu 16 256 51 8 59 10 61 n 62 13 64
21 336 54 6 60 8 62 9 63 n 65

Sciany z pustakéw wentylacyj- 36 201 33 17 50 19 52 26 59 27 60
nych keramzytowych 36 232 44 12 56 13 57 17 61 19 60
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Zestawienie systemoéow Jdisover & rigips Aweber
SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
Sciany dziatowe
N Opis systemu Klasa odpornosci I1zolacyjnos¢ akustyczna Maksymalna wysokos$¢ Masa zabudowy Grubosé zabudowy
umer A q
st:)rny systemu Rysunek CEAITE R, H M G
RIGPS n .
Konstrukcja Optytowanie [minuty] [dB] [mm] [kal [mm]
Ptyta
A e . El 15/REI 15;
CW/UW 50 gipsowo-kartonowa L
92 3.40.01 m Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO El 30/REI 30; do 42 3250 od 26 od 75
1 L ER . El 60/REI 60
1x12,5; 1x15
Ptyta
= T . El 15/REI 15;
C CW/UW 50 gipsowo-kartonowa L B
94 3.40.0m Ultrastil*/GypSerra® RIGIPS PRO El 30/REI 30; 4250 od 26 od 75
3. L8R . ElI 60/REI 60
1x12,5; 115
Ptyta
= ¥ . El 15/REI 15;
Vi CW/UW 50 gipsowo-kartonowa L B
%  3.40.012 : SOAARN  Uirastit/Gypserrar RIGIPS PRO El 30/REI 30; 5000 od 27 od 75
L AR | . El 60/REI 60
1x12,5; 1x15
Ptyta
—F —F . El 15/REI 15;
4 2xCW/UW 50 gipsowo-kartonowa L _
%  3.40.013 Ultrastil*/GypSerra® RIGIPS PRO El 30/REI 30; 4250 od 27 od75
b U I 1 ; El 60/REI 60
1x12,5; 1x15
Ptyta
—F B . El 15/REI 15;
y 2xCW/UW 50 gipsowo-kartonowa L _
100  3.40.014 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO El 30/REI 30; 4500 od 28 od 75
. am & T i El 60/REI 60
1x12,5; 1x15
Ptyta
T I T i El 15/REI 15;
2xCW/UW 50 gipsowo-kartonowa ’ _
102 3.40.015 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO El 30/REI 30; 5750 od 30 od 75
y a T i El 60/REI 60
1x12,5; 1x15
g
(o)
L
©
N Ptyta
= TT] T ) El 15/REI 15;
CW/UW 75 gipsowo-kartonowa L
-c 104 3.40.02 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO EI :é(())//RREEII Z% do 42 4500 od 26 0d 100
> 1 108 1x12,5; 1x15
c
©
o—_—
O
(7))
L]
N
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Zestawienie systemoéow Jdisover & rigips Aweber
SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
Sciany dziatowe
Numer Opis systemu Klasa odpornosci I1zolacyjnos¢ akustyczna Maksymalna wysokos¢ Masa zabudowy Grubos$¢ zabudowy
Nr i j
strony systemu Rysunek ogniowej R, H M G
RIGPS P :
Konstrukcja Optytowanie [minuty] [dB] [mm] kgl [mm]
I e Ptyta
. EI 15/REI 15;
CW/UW 75 gipsowo-kartonowa L B
106 3.40.021 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO Ell ?ZB(())//EEIEEII ‘Z% 6000 od 27 0d 100
L 1L 1x12,5; 115
TTT T Ptyta
. El 15/REI 15;
CW/UW 75 gipsowo-kartonowa L B
108 3.40.022 M Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO E'l é%//FéEE'l ‘:’3% 6500 od 28 0d 100
L AT 1x12,5; 115
) — y Ptyta
T . El 15/REI 15;
" 1 2xCW/UW 75 gipsowo-kartonowa .
1o 3.40.023 > M» Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO Ell Z%//';EIEEII ?é% - 6500 od 28 0d 100
) BN § B 1x12,5; 1x15
S ) o Ptyta
. El 15/REI 15;
f 1 2xCW/UW 75 gipsowo-kartonowa .
12 3.40.024 / [ Ultrastil*/GypSerra® RIGIPS PRO El é%//RREEll é% - 6500 od 29 od 100
L1 I 1x12,5; 1x15
1 TT T Ptyta
. El 15/REI 15;
f 1 2xCW/UW 75 gipsowo-kartonowa L
n4 3.40.025 . ;ZSZ&.- Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO Ell Z(())//RREIEEII :é% - 6500 od 31 0d 100
) SR 3 1x12,5; 1x15
1T T
Ptyta
. El 15/REI 15;
CW/UW 100 gipsowo-kartonowa L
116 3.40.03 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO El 30/REI 30; do 47 5000 od 26 od 125
A , El 60/REI 60
T a8 1x12,5; 1x15
:
(o)
L
'E Hi ¥ Ptyta
N . El 15/REI 15;
CW/UW 100 gipsowo-kartonowa : B
-c 8 3.40.031 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO EI Z(())//EEEII ‘Z% 6500 od 27 0d 125
> T .08 1x12,5; 1x15
c
©
o—_—
O
(7))
L]
N
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Zestawienie systemoéow Jdisover & rigips Aweber
SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT' G OBAI N
Sciany dziatowe
Numer Opis systemu Klasa odpornosci I1zolacyjnos¢ akustyczna Maksymalna wysokos¢ Masa zabudowy Grubos$¢ zabudowy
Nr i 1
strony systemu Rysunek ogniowej R, H M G
RIGPS ; f
Konstrukcja Optytowanie [minuty] [dB] [mm] kgl [mm]
'R
Ptyta
. El 15/REI 15;
CW/UW 100 gipsowo-kartonowa L _
120 3.40.032 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO EEll 36(())//EEEII ?é% 6500 od 28 0d 125
1 trt 1x12,5; 1x15
T T
3 Ptyta .
) El15/REI 15
2xCW/UW 100 gipsowo-kartonowa L _
122 3.40.033 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO El 30/REI 30; 6500 od 28 od 125
; El 60/REI 60
11T 1x12,5; 1x15
T T
3 Ptyta .
. El 15/REI 15
2xCW/UW 100 gipsowo-kartonowa ’ _
124 3.40.034 Ultrastil*/GypSerra® RIGIPS PRO El 30/REI 30; 6500 od 29 0d 125
Y El 60/REI 60
it 1x12,5; 1x15
T T T
23 i Ptyta
) El 15/REI 15;
2xCW/UW 100 gipsowo-kartonowa L _
126 3.40.035 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO El 30/REI 30; 6500 od 3l od 125
9 El 60/REI 60
Jan 1x12,5; 1x15
1511 i Pivta El 30/REI 30;
CW/UW 50 gipsowo-kartonowa !
128 3.40.04 W Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO EI 60/REI 60; do 50 4500 od 42 100
T 125 EI 120/REI 120
T Pivta El 30/REI 30;
CW/UW 50 gipsowo-kartonowa ’ _
130 3.40.041 % i Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO El 620/RE| 620’ 5000 od 42 100
T 2X12.5 El 120/REI 120
3
(o)
iy
©
= Ptyta
N a1 ) El 30/REI 30;
© 132 3.40.042 CW/UWS0 gipsowo-kartonowa El 60/REI 60; - 5750 od 43 100
" ot £ Ultrastil®/GypSerra RIGIPS PRO El 120/RE| 120
> I 1 L 2x12,5
c
©
o—_—
O
(7))
L]
N




Zestawienie systemow Jisover & rigips Aweber

A

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
Sciany dziatowe
N Opis systemu Klasa odpornosci I1zolacyjnos¢ akustyczna Maksymalna wysokos¢ Masa zabudowy Grubos$¢ zabudowy
umer
Nr i j
systemu ogniowej R H - -
strony RIGPS . . A
Konstrukcja Optytowanie [minuty] [dB] [mm] kgl [mm]
T Piyta El 30/REI 30;
Py 2xCW/UW 50 gipsowo-kartonowa . _
134 3.40.043 Ultrastil*/GypSerra® RIGIPS PRO El 60/REI 60; 5500 od 43 100
El 120/REI 120
2x12,5
e Phyta EI 30/REI 30;
Y 2xCW/UW 50 gipsowo-kartonowa . _
136 3.40.044 4 S Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO 5'162%//RREEI| 1630 5750 od 44 100
T it 2x12,5
Ptyta
. El 30/REI 30;
2xCW/UW 50 gipsowo-kartonowa ! _
138 3.40.045 Ultrastil*/GypSerra® RIGIPS PRO El 60/REI 60; 6500 od 46 100
El 120/REI 120
2x12,5
1 1:7 Ptyta El 30/REI 30;
CW/UW 75 gipsowo-kartonowa El 60/REI 60;
140 3.40.05 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO El 90/REI 90; do 55 5500 od 42 125
2x12,5 El 120/REI 120
T Ptyta El 30/REI 30;
CW/UW 75 gipsowo-kartonowa El 60/REI 60; B
142 3.40.051 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO El 90/REI 90; 6500 0d 43 125
2x12,5 El 120/REI 120
d Plyta El 30/REI 30;
CW/UW 75 gipsowo-kartonowa El 60/REI 60; _
144 3.40.052 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO El 90/REI 90; 6500 od 44 125
2x12,5 El 120/REI 120
s
(o)
e
©
'ﬁ Ptyta El 30/REI 30;
2xCW/UW 75 gipsowo-kartonowa El 60/REI 60; B
© 146 3.40.053 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO El 90/REI 90; 6500 od 44 125
> 2x12,5 EI120/REI 120
c
©
o—_—
O
(7))
L]
N




Zestawienie systemow

Sciany dziatowe

A

Nr Numer
systemu Rysunek
strony " RIGPS
T T I T
'S | Y! - | D S
- )
148 3.40.054 / »
H ig 1
T T I T
' ] !! - ir L
150 3.40.055 M
| D e 1
1 1 1T T
1l T nh
152 3.40.06 C
lL T ;ll
b3 1 177
T 11T I
141 II! H\ir
154 3.40.061
t Hit +H
i T 1T T
T TTT T
Ti IY! YlWr
156 3.40.062 C
f 5
e A s m—
158 3.40.063
; ll\’nl Il:l
I T T 1T
()]
(o)
g
m T T 17 ' T
lﬁ Ti I}T:W l]‘T\HTI
© 160  3.40.064
E ii ill%i Jlll\:lll
©
0
(7))
N

Opis systemu

Konstrukcja Optytowanie
Ptyta
2xCW/UW 75 gipsowo-kartonowa
Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO
2x12,5
Ptyta
2xCW/UW 75 gipsowo-kartonowa
Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO
2x12,5
Ptyta
CW/UW 100 gipsowo-kartonowa
Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO
2x12,5
Ptyta
CW/UW 100 gipsowo-kartonowa
Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO
2x12,5
Ptyta
CW/UW 100 gipsowo-kartonowa
Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO
2x12,5
Ptyta
2xCW/UW 100 gipsowo-kartonowa
Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO
2x12,5
Ptyta
2xCW/UW 100 gipsowo-kartonowa
Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO
2x12,5

Klasa odpornosci
ogniowej

[minuty]

El 30/REI 30;
El 60/REI 60;
El 90/REI 90;
El 120/REI 120

El 30/REI 30;
El 60/REI 60;
El 90/REI 90;
El 120/REI 120

El 30/REI 30;
El 60/REI 60;
El 90/REI 90;
El 120/REI 120

El 30/REI 30;
El 60/REI 60;
El 90/REI 90;
El 120/REI 120

El 30/REI 30;
El 60/REI 60;
El 90/REI 90;
El 120/REI 120

El 30/REI 30;
El 60/REI 60;
El 90/REI 90;
El 120/REI 120

El 30/REI 30;
El 60/REI 60;
El 90/REI 90;
El 120/REI 120

Jisover

SAINT-GOBAIN

Izolacyjnos¢ akustyczna
R

Al

[dB]

do 55

& rigips

SAINT-GOBAIN

Maksymalna wysokos¢
H

[mm]

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

Aweber

SAINT-GOBAIN

Masa zabudowy
M
[kol

od 47

od 42

od 42

od 43

od 44

od 44

od 45

SAINT-GOBAIN

Grubos¢ zabudowy
G

[mm]

125

125

150

150

150

150

150




Zestawienie systemow

Sciany dziatowe

Numer
Nr
systemu
strony  “piGps
162 3.40.065
164 3.40.101
166 3.40.102
168 3.40.103
170 3.40.11
172 3.40.112
174 3.40.113

»

()
3
o
g
3
N
©
>
c
IE
O
72}
o

Rysunek

Opis systemu

Konstrukcja

2xCW/UW 100
Ultrastil®/GypSerra®

CW/UW 100
Ultrastil®/GypSerra®

CW/UW 100
Ultrastil®/GypSerra®

CW/UW 100
Ultrastil®/GypSerra®

2xCW/UW 100
Ultrastil®/GypSerra®

2xCW/UW 100
Ultrastil®/GypSerra®

2xCW/UW 100
Ultrastil®/GypSerra®

Optytowanie

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO
2x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO
2x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO
3x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO
3x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO
2x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO
3x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO
3x15

Jisover

SAINT-GOBAIN

Klasa odpornosci I1zolacyjnos¢ akustyczna

ogniowej
R
Al

[minuty] [dB]

El 30/REI 30;
El 60/REI 60;
El 90/REI 90;
El 120/REI 120

El 60/REI 60 -

El 120/REI 120 -

EI 120/REI 120 -

El 60/REI 60 -

EI 120/REI 120 -

El 120/REI 120 -

& rigips

Maksymalna wysokos¢

H

[mm]

6500

9000

9000

10000

9000

9000

10000

Aweber

SAINT-GOBAIN

Masa zabudowy

M
[kgl

od 47

53

74

88

53

74

88

SAINT-GOBAIN

Grubos¢ zabudowy
G

[mm]

150

150

175

190

150

175

190




Zestawienie systemow Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT' G OBAI N
Sciany dziatowe
Numer Opis systemu Klasa odpornosci I1zolacyjnos¢ akustyczna Maksymalna wysokos¢ Masa zabudowy Grubos$¢ zabudowy
Nr i 1
strony systemu Rysunek ogniowej R,, H M G
RIGPS P :
Konstrukcja Optytowanie [minuty] [dB] [mm] kgl [mm]
Ptyta
2xCW/UW 100 gipsowo-kartonowa _
176 3.40.121 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO EI 60/REI 60 10000 55 150
2x12,5
Ptyta
2xCW/UW 100 gipsowo-kartonowa _
178 3.40.122 Ultrastil*/GypSerra® RIGIPS PRO El 120/REI 120 9000 76 175
3x12,5
Ptyta
2xCW/UW 100 gipsowo-kartonowa _
180 3.40.123 Ultrastil*/GypSerra® RIGIPS PRO EI 120/REI 120 11000 90 190
3x15
Ptyta
4xCW/UW 100 gipsowo-kartonowa . ,
182 3.40.13 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO nieokreslona od 78 11000 od 75 od 410
2x15; 3x15
Ptyta
184 3.40.14 C250x55x1,5; 2; 2,5 9'“;"’&?;??580"” EI 120/REI 120 do 70 12500 od 95 od 455
3x12,5; 3x15
|
|
|
|
1
|

»

()
3
o
g
3
N
©
>
c
IE
O
72}
o




Zestawienie systemow Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
Sciany dziatowe
N Opis systemu Klasa odpornosci I1zolacyjnos¢ akustyczna Maksymalna wysokos¢ Masa zabudowy Grubos$¢ zabudowy
umer
Nr i 1
strony systemu Rysunek ogniowej R, H M G
RIGPS P :
Konstrukcja Optytowanie [minuty] [dB] [mm] kgl [mm]
I |
T | |
T 1 TOT 1
11| T
iy [ L1 Al
N
iy
iy ‘ Ptyta
186 3.40.15 I | C250%55x2,5 gipsowo-kartonowa El 120/REI 120 do 66 16000 95 361
}\ \ RIGIPS PRO 3x15
I Kj
3 1 NI
J 4| JENI]
1 1 AT 1
881 i
W Ptyta El 30/REI 30;
2xCW/UW 50 gipsowo-kartonowa El 60/REI 60;
188 3.41.01 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO EI 90/REI 90; do 60 4500 od 44 155
2x12,5 El 120/REI 120
I
J L J
T e e 7 s | s ¢ Sum—
Ptyta El 30/REI 30;
2xCW/UW 50 gipsowo-kartonowa El 60/REI 60; B
190 3.41.0M Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO ElI 90/REI 90; 4750 od 45 155
o 2x12,5 El 120/REI 120
fT T
TT
5 Piyta El 30/REI 30;
2xCW/UW 50 gipsowo-kartonowa El 60/REI 60; B
192 3.41.012 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO El 90/REI 90; 5200 od 47 155
2x12,5 El 120/REI 120
Ptyta El 30/REI 30;
2xCW/UW 75 gipsowo-kartonowa El 60/REI 60;
194 3.41.02 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO El 90/REI 90; do 62 6000 45 205
2x12,5 El 120/REI 120
yta ;
g Pt El 30/REI 30
2xCW/UW 75 gipsowo-kartonowa El 60/REI 60; _
_‘o_ 196 3.41.021 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO El 90/REI 90; 6300 od 46 205
2x12,5 El 120/REI 120
o
N
©
)
c
[ Piyta El 30/REI 30;
(8] L L 2xCW/UW 75 gipsowo-kartonowa El 60/REI 60; B
) 198 3.41.022 Y "" XK Uttrastil”/GypSerra® RIGIPS PRO El 90/REI 90; 6500 od 48 205
. “)“‘ 2x12,5 EI 120/REI 120
ANE AN YYANIPAN
(o] — | 5. —
|




Zestawienie systemoéow Jdisover & rigips Aweber
SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
Sciany dziatowe
N Opis systemu Klasa odpornosci I1zolacyjnos¢ akustyczna Maksymalna wysokos¢ Masa zabudowy Grubos$¢ zabudowy
umer
Nr i 1
strony systemu Rysunek ogniowej R, H M G
RIGPS ; f
Konstrukcja Optytowanie [minuty] [dB] [mm] kgl [mm]
Ptyta El 30/REI 30;
2xCW/UW 100 gipsowo-kartonowa El 60/REI 60;
200 3.41.03 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO EI 90/REI 90; do 63 6500 0d 46 255
2x12,5 El 120/REI 120
Ptyta El 30/REI 30;
2xCW/UW 100 gipsowo-kartonowa El 60/REI 60; B
202 3.41.031 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO El 90/REI 90; 6500 od 47 255
2x12,5 EI 120/REI 120
Ptyta El 30/REI 30;
2xCW/UW 100 gipsowo-kartonowa El 60/REI 60; B
204 3.41.032 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO El 90/REI 90; 6500 od 49 255
2x12,5 El 120/REI 120
Ptyta
. El 30/REI 30;
2xCW/UW 50 gipsowo-kartonowa ’
206 3.41.051 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO El 60/REI 60; do 60 4500 od 44 >155
El 120/REI 120
2x12,5
Ptyta
. El 30/REI 30;
2xCW/UW 50 gipsowo-kartonowa ’ _
208 3.41.05M Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO El 60/REI 60; 4750 od 45 2155
EI 120/REI 120
2x12,5
Ptyta
()] 2XCW/UW 50 . El 30/REI 30;
gipsowo-kartonowa ' ~
; 210 3.41.0512 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO EE||162%//|;E| ?200 5250 od 47 2155
(o] 2x12,5
iy
L
N
©
z
Ptyta
((+] . El 30/REI 30;
— 2xCW/UW 75 gipsowo-kartonowa .
(3] 212 3.41.052 Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO EEl'g%//EEE'l ?206 do 61 6000 od 45 2205
‘W) 2x12,5
N




Zestawienie systemow

Sciany dziatowe

Nr
strony

214

216

218

220

222

224

»

()
3
o
g
3
N
©
>
c
IE
O
72}
o

Numer
systemu
RIGPS

3.41.0521

3.41.0522

3.41.053

3.41.0531

3.41.0532

3.40.01
DURA

Rysunek

-
o
i

£

E

|
4

E
=

HE

E

=

=

=

El=

i B

4

=

=k

B

E
=

=

El=

T, e R

Opis systemu

Konstrukcja Optytowanie
Ptyta
2xCW/UW 75 gipsowo-kartonowa
Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO
2x12,5
Ptyta
2xCW/UW 75 gipsowo-kartonowa
Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO
2x12,5
Ptyta
2xCW/UW 100 gipsowo-kartonowa
Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO
2x12,5
Ptyta
2xCW/UW 100 gipsowo-kartonowa
Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO
2x12,5
Ptyta
2xCW/UW 100 gipsowo-kartonowa
Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO
2x12,5
Ptyta

CW/UW 50 gipsowo-kartonowa
Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO Duraline
1x12,5

Klasa odpornosci
ogniowej

[minuty]

El 30/REI 30;
El 60/REI 60;
EI 120/REI 120

El 30/REI 30;
El 60/REI 60;
EI 120/REI 120

El 30/REI 30;
El 60/REI 60;
El 120/REI 120

El 30/REI 30;
El 60/REI 60;
El 120/REI 120

El 30/REI 30;
El 60/REI 60;
EI 120/REI 120

EI 15/REI 15;
El 30/REI 30;
El 60/REI 60

Jisover

SAINT-GOBAIN

Izolacyjnos¢ akustyczna
R

Al

[dB]

do 65

& rigips

SAINT-GOBAIN

Maksymalna wysokos¢
H

[mm]

6250

6500

6500

6500

6500

3000

Aweber

SAINT-GOBAIN

Masa zabudowy
M
[kol

od 46

od 48

od 50

od 51

od 53

28

SAINT-GOBAIN

Grubos¢ zabudowy

G

[mm]

2205

2205

2255

=255

2255

75




Zestawienie systemow

Sciany dziatowe

Nr
strony

226

228

230

232

234

236

238

»

Q
3
o
g
3
N
©
>
c
IE
O
72}
o

Numer
systemu
RIGPS

3.40.02
DURA

3.40.03
DURA

3.40.04
DURA

3.40.04
DURA
PLUS

3.40.05
DURA

3.40.05
DURA
PLUS

3.40.06
DURA

Rysunek

i

&

= o

Opis systemu

Konstrukcja

CW/UW 75
Ultrastil®/GypSerra®

CW/UW 100
Ultrastil®/GypSerra®

CW/UW 50
Ultrastil®/GypSerra®

CW/UW 50
Ultrastil®/GypSerra®

CW/UW 75
Ultrastil®/GypSerra®

CW/UW 75
Ultrastil®/GypSerra®

CW/UW 100
Ultrastil®/GypSerra®

Optytowanie

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO Duraline

1x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO Duraline

1x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO 1x12,5
+ Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO Duraline
1x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO Duraline

2x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO 1x12,5
+ Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO Duraline
1x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO Duraline

2x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO 1x12,5
+ Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO Duraline
1x12,5

Klasa odpornosci

ogniowej

[minuty]

El 15/REI 15;
El 30/REI 30;
El 60/REI 60

EI 15/REI 15;
El 30/REI 30;
El 60/REI 60

El 30/REI 30;
El 60/REI 60;
El 120/REI 120

EI 120/REI 120

El 30/REI 30;
El 60/REI 60;
EI 120/REI 120

EI 120/REI 120

El 30/REI 30;
El 60/REI 60;
El 120/REI 120

Jisover

R

[dB]

Al

SAINT-GOBAIN

Izolacyjnos¢ akustyczna

& rigips

SAINT-GOBAIN

Maksymalna wysokos¢

H

[mm]

4500

5000

4500

4500

5500

5500

6500

Aweber

SAINT-GOBAIN

Masa zabudowy
M
[kol

28

29

od 50

58

od 50

58

od 51

SAINT-GOBAIN

Grubos¢ zabudowy

G

[mm]

100

125

100

100

125

125

150




»
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3
o
g
3
N
©
>
c
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Zestawienie systemow

Sciany dziatowe

Nr
strony

240

242

244

246

248

250

252

Numer
systemu
RIGPS

3.40.06
DURA
PLUS

3.40.03
AKU

3.40.05
AKU

3.40.06
AKU

3.40.15
AKU

3.41.021
AKU

3.38.01

Rysunek

T

A VANIVAN

ye

Opis systemu

Konstrukcja

CW/UW 100
Ultrastil®/GypSerra®

CW 100
Ultrastil® Aku /
UW 100
Ultrastil®

CW 75
Ultrastil® Aku /
UW 75
Ultrastil®

CW 100
Ultrastil® Aku /
UW 100
Ultrastil®

C250x55x1,5; 2; 2,5

2xCW
Ultrastil® Aku /
UW 75 Ultrastil®

CW/UW 50
Ultrastil®/GypSerra®

Optytowanie

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO Duraline

2x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO Aku
1x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO Aku
2x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO Aku
2x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO Aku
3x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO Aku
2x12,5 + 1x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO
1x12,5; 115 + Ptyta
RIGIPS Rigidur
1x10; 1x12,5

Klasa odpornosci
ogniowej

[minuty]

El 120/REI 120

EI 15/REI 15;
El 30/REI 30;
El 60/REI 60

EI15/REI 15;
El 30/REI 30;
El 60/REI 60;
EI 120/REI 120

EI15/REI 15;
El 30/REI 30;
El 60/REI 60;
El 120/REI 120

El 60/REI 60;
El 120/REI 120

nieokreslona

Jisover

Izolacyjnos¢ akustyczna

R

Al

[dB]

do 54

do 58

do 62

do 66

do 64

Ry do 52

1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.

& rigips

SAINT-GOBAIN

Maksymalna wysokos¢
H

[mm]

6500

5000

5500

6500

16000

6000

4000

Aweber

SAINT-GOBAIN

Masa zabudowy
M
[kol

58

od 34

od 58

od 58

95

69

od 50

SAINT-GOBAIN

Grubos¢ zabudowy
G

[mm]

150

125

125

150

361

215

od 95




Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Zestawienie systemow

Sciany dziatowe

SAINT-GOBAIN

1zolacyjnosé akustyczna Maksymalna wysokos¢é Masa zabudowy Grubos¢ zabudowy

Numer Opis systemu Klasa odpornosci

Nr
strony

254

256

258

260

262

264

»

()
3
o
g
3
N
©
>
c
IE
O
72}
o

systemu
RIGPS

3.38.012

3.38.013

3.39.01

3.39.012

3.39.013

3.39.051

Rysunek

=~ N

WA

e
AN

Konstrukcja

CW/UW 75
Ultrastil®/GypSerra®

CW/UW 100
Ultrastil®/GypSerra®

2xCW/UW 50
Ultrastil®/GypSerra®

2xCW/UW 75
Ultrastil®/GypSerra®

2xCW/UW 100
Ultrastil®/GypSerra®

2xCW/UW 50
Ultrastil®/GypSerra®

Optytowanie

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO
1x12,5; 115 + Ptyta
RIGIPS Rigidur
1x10; 1x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO
1x12,5; 115 + Ptyta
RIGIPS Rigidur
1x10; 1X12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO
1x12,5; 115 + Ptyta
RIGIPS Rigidur
1x10; 1x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO
1x12,5; 115 + Ptyta
RIGIPS Rigidur
1X10; 1x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO
1x12,5; 1x15 + Ptyta
RIGIPS Rigidur
1X10; 1x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO
1x12,5; 115 + Ptyta
RIGIPS Rigidur
1x10; 1x12,5

ogniowej R

Al

[minuty] [dB]

- Ry do 53

- Ry, do 54

1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.

H

[mm]

5500

6500

4500

6000

6500

4000

M
[kgl

od 50

od 50

od 51

od 51

od 51

od 51

G

[mm]

od 120

od 145

od 150

od 200

od 250

do 350




»
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o
g
3
N
©
>
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Zestawienie systemow

Sciany dziatowe

N Numer
et sésltGe:;u Rysunek
266  3.39.052
268  3.39.053
270 3.65.0M1
272 3.65.012
274 3.65.013
276 3.65.014 AN
278 3.65.015 :

Opis systemu

Konstrukcja Optytowanie
Ptyta
gipsowo-kartonowa
2XCW/UW 75 RIGIPS PRO
Ultrastil®/GypSerra® 1x12,5; 1x15 + Ptyta
RIGIPS Rigidur
1x10; 1x12,5
Ptyta
gipsowo-kartonowa
2xCW/UW 100 RIGIPS PRO
Ultrastil®/GypSerra® 1x12,5; 1x15 + Ptyta
RIGIPS Rigidur
1x10; 1x12,5
Ptyta
CW/UW 50 o
Ultrastil®/GypSerra® RlGlPS. Rigidur
1x10; 1x12,5
CW/UW 75 R|G|Ppslyé?gidur
HE ®
Ultrastil®/GypSerra X10: 1x12,5
Ptyta
CW/UW 100 -
Ultrastil®/GypSerra® RlGlPS. Rigidur
1x10; 1x12,5
Ptyta
CW/UW 50 7
X RIGIPS Rigidur
® ®
Ultrastil®/GypSerra 2x10: 2x12.5
Ptyta
Ultr&i\t/i\lléyGV;//péserra@ RIGIPS Rigidur
2x10; 2x12,5

Klasa odpornosci
ogniowej

[minuty]

nieokresdlona

nieokreslona

nieokreslona

nieokreslona

nieokreslona

Jisover

Izolacyjnos¢ akustyczna

R

Al

[dB]

do 36

do 37

do 37

Ry do 54

60

1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.

& rigips

SAINT-GOBAIN

Maksymalna wysokos¢

H

[mm]

4000

4000

3000

4000

4500

4000

5000

Aweber

SAINT-GOBAIN

Masa zabudowy
M
[kol

od 51

od 51

od 27

od 28

od 29

od 53

od 53

SAINT-GOBAIN

Grubos¢ zabudowy
G

[mm]

do 400

do 450

od 70

od 95

od 120

od 90

od 115




Zestawienie systemow

Sciany dziatowe

Nr Numer
systemu Rysunek
strony " RIGPS
280 3.65.016
282 3.66.011
284 3.66.012 Al
Y
286 3.66.013
288 3.66.014 -
PR RSN
o 290  3.66.015
3
(o)
g
L
N
©
>
c
IE
(8
W) 292 3.66.016
N

Opis systemu

Konstrukcja

CW/UW 100
Ultrastil®/GypSerra®

2xCW/UW 50
Ultrastil®/GypSerra®

2xCW/UW 75
Ultrastil®/GypSerra®

2xCW/UW 100
Ultrastil®/GypSerra®

2xCW/UW 50
Ultrastil®/GypSerra®

2xCW/UW 75
Ultrastil®/GypSerra®

2xCW/UW 100
Ultrastil®/GypSerra®

Optytowanie

Ptyta
RIGIPS Rigidur
2x10; 2x12,5

Ptyta
RIGIPS Rigidur
2x10; 2x12,5

Ptyta
RIGIPS Rigidur
2x10; 2x12,5

Ptyta
RIGIPS Rigidur
2x10; 2x12,5

Ptyta
RIGIPS Rigidur
2x10; 2x12,5

Ptyta
RIGIPS Rigidur
2x10; 2x12,5

Ptyta
RIGIPS Rigidur
2x10; 2x12,5

Klasa odpornosci
ogniowej

[minuty]

nieokresdlona

nieokreslona

nieokresdlona

nieokreslona

nieokresdlona

nieokreslona

nieokreslona

Jisover

Izolacyjnos¢ akustyczna

R

Al

[dB]

60

Ry, do 54

do 60

do 60

& rigips

Maksymalna wysokos¢

H

[mm]

6000

4000

4000

6000

4000

5500

6000

Aweber

Masa zabudowy

M
[kol

od 53

od 58

od 59

od 60

od 58

od 59

od 60

SAINT-GOBAIN

Grubos¢ zabudowy
G

[mm]

od 140

od 145

od 195

od 245

2145

2195

2245
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3
o
g
3
N
©
>
c
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Zestawienie systemow

»

Sciany dziatowe

Nr
strony

294

296

298

300

Nr
strony

302

304

306

Numer
systemu
RIGPS

3.75.10

3.40.04
HB

3.40.05
HB

3.40.06
HB

Numer
systemu
RIGPS

3.40.04
HB PLUS
RC2

3.40.05
HB PLUS
RC2

3.40.06
HB PLUS
RC2

Rysunek

i
)

Rysunek

AN

Opis systemu

Konstrukcja

CW 50
Ultrastil®/
GypSerra® /
Uw 50
nadciety

CW/UW 50
Ultrastil®/GypSerra®

CW/UW 75
Ultrastil®/GypSerra®

CW/UW 100
Ultrastil®/GypSerra®

Optytowanie

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO Flexi
Typ A

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO
1x12,5 + Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS HABITO®
1x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO
1x12,5 + Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS HABITO®
1x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS PRO
1x12,5 + Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS HABITO®
1x12,5

Opis systemu

Konstrukcja

CW/UW 50
Ultrastil®/GypSerra®

CW/UW 75

Ultrastil®/GypSerra®

CW/UW 100

Ultrastil®/GypSerra®

Optytowanie

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS HABITO®
2x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS HABITO®
2x12,5

Ptyta
gipsowo-kartonowa
RIGIPS HABITO®
2x12,5

Klasa odpornosci
ogniowej

[minuty]

EI30/REI30;
EI60/REI60;
EI120/REIN20

EI30/REI30;
EI60/REI6O;
EN20/REN20

EI30/REI30;
EI60/REI60;
EI120/REN20

Klasa
odpornosci
na wiamanie

RC2

RC2

RC2

Jisover

SAINT-GOBAIN

Izolacyjnos¢ akustyczna

R

Al

[dB]

do 39

Klasa odpornosci
oghiowej

[minuty]

EN20/REI20

EI120/REI20

EN20/REI20

& rigips

SAINT-GOBAIN

Maksymalna wysokos¢
H

[mm]

5250

4500

5500

6500

Maksymalna wysokos¢
H

[mm]

4500

5500

6500

Aweber

SAINT-GOBAIN

Masa zabudowy
M
[kol

od 17

44

44

45

Masa zabudowy
M
[kgl

52

52

53

SAINT-GOBAIN

Grubos¢ zabudowy
G

[mm]

od 62

100

125

150

Grubosé¢ zabudowy
G

[mm]

100

125

150




Zestawienie systemoéw Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
Sci dziat
Numer Opis systemu Klasa Klasa odpornosci Maksymalna wysokos¢ Masa zabudowy Grubos$¢ zabudowy
st:)rny systemu Rysunek odpornosci ogniowej H M G
RIGPS ; : na wtamanie
Konstrukcja Optytowanie [minuty] [mm] [kg] [mm]
3.40.04 ’ Piyta
CW/UW 50 gipsowo-kartonowa
308 HB PLUS Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS HABITO® RC3 EI120/REI120 4500 56 100
RC3 2x12,5
3.40.05 i | CW/UW 75 i P'ita
gipsowo-kartonowa
310 HB PLUS Il | Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS PRO RC3 EN20/REN20 5500 56 125
R 2x12,5
C3 |
Il
3.40.06 ! ! CW/UW 100 i P'itat
gipsowo-Kartonowa
312 HB PLUS ‘\ | Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS HABITO® RC3 EN20/REN20 6500 57 150
RC3 2x12,5
Il
|| |
3-41.01 m m CW/UW 50 Phk/ta
gipsowo-kartonowa
s14 HB PLUS Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS HABITO® RC4 EN20/REN20 4500 70 100
RC4 2x12,5
| I |
\ |
3.41.02 | [ CWuw 75 Plita
gipsowo-kartonowa
316 HB PLUS | Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS HABITO® RC4 EN20/REN20 6000 70 125
RC4 ‘ 1 2x12,5
| I |
3.41.03 / Ptyta
CW/UW 100 gipsowo-kartonowa
318 HB PLUS < Ultrastil®/GypSerra® RIGIPS HABITO® RC4 EN20/REN20 6500 71 150
RC4 m 2x12,5
g I
(o)
g
E 338::5 Ptyta RIGIPS
CW/UW 50 Duraline typ
o] 320 PLUS Ultrastil*/GypSerra® DERIEHT RC4 EN20/REI120 6500 79 100
> RC4 gar. 2x12,5 mm
c
IE
7
A
d ?631;2 Ptyta RIGIPS
CW/UW 50 Duraline typ
322 PLUS Ultrastil’/GypSerra® DERIEHT RC3 EI120/REI120 4500 69 155
gar. 2x12,5 mm

RC3




écia na dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z pojedynczym poszyciem Dane techniczne
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm
1zolacyjnosé Klasa o Wysokosé . Grubosc Masa
akustyczna  odpornosci  maksymalna™ Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej Poszycie ptytami i
9 ) ) ) z profili wetna
Ry R, EN® H G M gipsowo-kartonowymi RIGIPS el e
RIGIPS PRO***)
[dB] [minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]
ElI 157 ar. 1x12,5 mm typ A lub
nowa opatentowana REI 152 Hydro typ H2

technologia profili WetnaP® gr. 50 mm®
ISOVER Aku-Ptyta/
Akuplat+ lub Polterm Uni
ElI 30" ar. 1x12,5 mm Fire typ F>

4) 4
(:) 38 44 REI 30% 75 26 lub Fire+ Hydro typ DFH2
CW/UW 50
3250 Ultrastil®/
GypSerra®
@ El 60% gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF Wetna®® gr. 50 mm
REI 60% lub Fire+ Hydro typ DFH2 ISOVER Polterm Uni
El 60V Wetna”® gr. 50 mm

429 474 REI 602 80 30 ar. 1x15 mm Fire+ typ DF ISOVER Aku-Ptyta/
Akuplat+ lub Polterm Uni

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowiacych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

4) Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjno$¢ akustyczna sciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 kg/m? (np. Aku-Ptyta/Akuplat+, Polterm Uni,
Polterm Max lub Uni-Mata).

5) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zosta¢ zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

@ 6) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(O e

(]
; @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub 200 m?
o Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm ’
]
© (2  Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra® 180 m
N (3  Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil*/GypSerra® 070 m
© (@  Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm 24,00 szt.
E’ @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
,E @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 170 m
O ) . )
N7, @ Klasa odpornosci Izolacyjnosé Maksymalna wysokos¢ @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
o ogniowej El 60, REI 60 akustyczna R,, do 42 dB H = 3250 mm Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kornczy, GOTOWA Q2-Q3
® : 0,20 kg
Konczy lub SUPER
E ) Grubos¢ G od 75 mm Masa M od 26 kg/m? Krajowa Ocena Techniczna Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




écia na dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z pojedynczym poszyciem Dane techniczne
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm
Klasa Wysokosé ”
odpornogci maksymalna™ Grubose Masa Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetna
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralna
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
EI 15" ar. 1x12,5 mm typ A lub
REI 152 Hydro typ H2

nowa opatentowana ) R
technologia profili Wetna® gr. 50 mm

ISOVER Aku-Plyta/Akuplat+

lub Polterm Uni

ElI 30" 75 26 gr. 1x12,5 mm Fire typ F® lub
REI 30? Fire+ Hydro typ DFH2
®—‘ CW/UW 50
4250 Ultrastil®/
GypSerra®
@ El 60® gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF Wetna® gr. 50 mm
REI 60?2 lub Fire+ Hydro typ DFH2 ISOVER Polterm Uni
El 60V Wetna® gr. 50 mm
80 31 ar. 1x15 mm Fire+ typ DF ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
REI 602 )
8 lub Polterm Uni
@ 1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
5) Dla odpornosci ogniowej EI 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
@ **) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

0
Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
1T T
FY ¥ R
) ‘ uzycie
; ‘ 1 | ‘ @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub 200 m?
(o] | I |l il | Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm ’
g | [ |
© ] 200 ] @ (2  Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra® 2,70 m
N ! ! (®)  Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil*/GypSerra® 070 m
-g (@) Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm 36,00 szt.
c @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
-E @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 1170 m
O
7)) Klasa odpornosci Maksymalna wysoko$¢ @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
. . _ |(—)| Grubosé¢ G od 75 mm ) )
d ogniowej El 60, REI 60 H = 4250 mm Taéma spoinowa RIGIPS 2,80 m
@ Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Konczy lub SUPER VK9
Masa M od 26 kg/m? Krajowa Ocena Techniczna Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.
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Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z pojedynczym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm

nowa opatentowana
technologia profili

Klasa odpornosci
ogniowej El 60, REI 60

Masa M od 27 kg/m?

T T
. Mﬁ‘
L 300 L

Maksymalna wysokosé
H =5000 mm

Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Yl Grubos¢ G od 75 mm

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

" Grubos¢ Masa X X i L
odpornosci maksymalna™ Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetna
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] [ka/m?]
EI 15D ar. 1x12,5 mm typ A lub
REI 152 Hydro typ H2
Wetna” gr. 50 mm>®
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
lub Polterm Uni
ElI 30" 75 27 gr. 1x12,5 mm Fire typ F® lub
REI 30? Fire+ Hydro typ DFH2
CW/UW 50
5000 Ultrastil®/
GypSerra®
El 60® gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF Wetna® gr. 50 mm
REI 60?2 lub Fire+ Hydro typ DFH2 ISOVER Polterm Uni
El 60V Wetna® gr. 50 mm
REI 602 80 31 ar. 1x15 mm Fire+ typ DF ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+

lub Polterm Uni

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowiacych elementy oddzielenia przeciwpozaroweg

3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

5) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

I N R

@ Pfryta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (_4PROTM) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub 200 m?
Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm ’
@ Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra® 3,60 m
@ Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
(@) Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm 48,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. g6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
@ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 110 m
@ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
@ ﬁszizszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
y lub SUPER
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.




écia na dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z pojedynczym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm

" Grubos¢ Masa X X X L
odpornosci maksymalna™ Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetna
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralna
[minuty] [mm] [mm] [ka/m?]
EI 15D ar. 1x12,5 mm typ A lub
nowa opatentowana REI5? Hydro typ H2
technologia profili WetnaP gr. 50 mm?
@ ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
lub Polterm Uni
EI 30" 75 27 ar. 1x12,5 mm Fire typ F®
(: ) . REI 30? lub Fire+ Hydro typ DFH2
2xCW/UW 50
4250 Ultrastil®/
GypSerra®
@ El 60® gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF Wetna® gr. 50 mm
REI 60?2 lub Fire+ Hydro typ DFH2 ISOVER Polterm Uni
El 60V Wetna® gr. 50 mm
80 31 ar. 1x15 mm Fire+ typ DF ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+

@ RE| 602

@ 1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
5) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

@ ***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:

A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

lub Polterm Uni

D) Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?2
| @
I — O e
() 0 @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub 200 m?
; ™ Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm ’
1
o) . | (2  Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra® 360 m
]
© ® (3  Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil*/GypSerra® 070 m
N k (@) Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm 24,00 szt.
-c @ Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo) 8,00 szt.
E’ @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
,E @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 170 m
O ) . )
N7, Klasa odpornosci Maksymalna wysokos¢ I I Cruboié G od 75 mm Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
d ogniowej El 60, REI 60 H = 4250 mm J @ Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 m
Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kornczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Konczy lub SUPER g 9
Masa M od 27 kg/m? Krajowa Ocena Techniczna @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.
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Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z pojedynczym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm

nowa opatentowana
@ technologia profili

Tr 7 |

m

il ﬁT H 1 }
L 400 L

Klasa odpornosci
ogniowej El 60, REI 60

Maksymalna wysokosé

H = 4500 mm I(—)I Grubosé¢ G od 75 mm

Krajowa Ocena Techniczna

2
MasaMiad 26ike/m ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

E &

Jisover

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

& rigips

SAINT-GOBAIN

-‘wesggﬂ SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

w Grubos¢ Masa
odpornosci maksymalna
ogniowej EN” H G M
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
EI 15D
REI 152
EI 30"
REI 30% 75 28
4500
El 60®
REI 602
ElI 60"
REI 602 80 33

Poszycie ptytami
gipsowo-kartonowymi
RIGIPS PRO***)

gar. 1x12,5 mm typ A lub
Hydro typ H2

ar. 1x12,5 mm Fire typ F®
lub Fire+ Hydro typ DFH2

gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF
lub Fire+ Hydro typ DFH2

ar. 1x15 mm Fire+ typ DF

Konstrukcja Wypetnienie
z profili wetng
RIGIPS mineralng

Wetna® gr. 50 mm®
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
lub Polterm Uni

2xCW/UW 50
Ultrastil®/
GypSerra®
Wetna® gr. 50 mm
ISOVER Polterm Uni

Wetna® gr. 50 mm
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
lub Polterm Uni

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

5) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:

A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(N N

Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra®
Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil®/GypSerra®
Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm

Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm

Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm

Tasma spoinowa RIGIPS

Konczy lub SUPER

D OEPOOOOO® ©

Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub
Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm

Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo)

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER

Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Korczy, GOTOWA Q2-Q3

Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni

2,00 m?

540 m
0,70 m
36,00 szt
8,00 szt
1,50 szt
110 m
0,50 kg
280 m

0,20 kg

1,00 m?




écia na dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z pojedynczym poszyciem Dane techniczne
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
Klasa Wysokose o1 hose Masa
odpornosci maksymalna™ Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetna
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
EI 15" gar. 1x12,5 mm typ A lub
nowa opatentowana REI5? Hydro typ H2 5 5
technologia profili Wetna® gr. 50 mm
@ ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
lub Polterm Uni
EI 30" 75 20 ar. 1x12,5 mm Fire typ F®
(: ) . REI 30? lub Fire+ Hydro typ DFH2
2xCW/UW 50
5750 Ultrastil®/
GypSerra®
@ El 60® gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF Wetna® gr. 50 mm
REI 60?2 lub Fire+ Hydro typ DFH2 ISOVER Polterm Uni

El 60" Wetna®” gr. 50 mm
O REI 602 80 34 gr. 1X15 mm Fire+ typ DF ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
2 lub Polterm Uni

@ 1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
5) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

@ ***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:

A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

D), Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
I I 4¢—@
[ [ \ Zusvei
| | T 7 | uzycie
() ‘ 0 @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub 200 m?
; ‘ ™ Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm ’
o | | T \ T | (2  Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra® 720 m
]
© | X 2 | ® (3  Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil*/GypSerra® 070 m
p— 300
N at k (@) Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm 48,00 szt.
-c @ Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo) 8,00 szt.
E’ @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
,E @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 170 m
O ) . )
N7, @ Klasa odpornosci Maksymalna wysokos¢ I I Cruboié G od 75 mm Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
d ogniowej El 60, REI 60 H = 5750 mm J @ Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 m
Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kornczy, GOTOWA Q2-Q3
4 0,20 kg
Konczy lub SUPER
Krajowa Ocena Techniczna @)  Wetna mineralna szklana lub skal ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?
Masa M ka/m? etna mineralna szklana lub skalna np. u-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni , m
=2 ] el 0 L ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.
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Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z pojedynczym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm

nowa opatentowana
technologia profili

'

%::

Klasa odpornosci
ogniowej El 60, REI 60

Grubosé¢ G od 100 mm

(<]

Izolacyjnosé
akustyczna R,, do 42 dB

Masa M od 26 kg/m?

Maksymalna wysokosé
H =4500 mm

Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Jdisover & rigips

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

-‘wesggﬂ SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Izolacyjnos¢ Klasa o Wysokosé . Grubose Masa
akustyczna odpornosci  maksymalna™
ogniowej Poszycie ptytami
R R, EN® H G M gipsowo-kartonowymi
RIGIPS PRO***)
[dB] [minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]
EI 157 ar. 1x12,5 mm typ A lub
REI 152 Hydro typ H2
gr. 1x12,5 mm Fire typ
429 464 El 30" ;
100 26 F9 lub Fire+ Hydro typ
4) 4) 2)
(43%)  (48%) REI 30 i
4500
El 609 ar. 1x12,5 mm Fire+ typ
REI 602 DF lub Fire+ Hydro typ
DFH2
429 474 El 607 105 30 gr. 1x15 mm Fire+ typ DF
REI 602 ’

Konstrukcja Wypetnienie
z profili wetng
RIGIPS mineralng

WetnaP® gr. 50 mm
(gr. 75 mm)®
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
lub Polterm Uni

CW/UW 75
Ultrastil®/

®
GypSerra Wetna® gr. 50 mm

(gr. 70 mm)
ISOVER Polterm Uni

Wetna® gr. 50 mm
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
lub Polterm Uni

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowiacych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Kilasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
4) Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjno$¢ akustyczna sciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 kg/m? (np. Aku-Ptyta/Akuplat+, Polterm Uni,

Polterm Max lub Uni-Mata).

5) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostaé zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

6) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:

A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

I N R

Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm
Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra®

Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil®/GypSerra®

Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm

Kotki rozporowe min. g6 max. co 1000 mm

Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER

Tasma spoinowa RIGIPS

Konczy lub SUPER
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni

ONONOIOIOIOIOIDIONQ)

Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub

Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Korczy, GOTOWA Q2-Q3

2,00 m?

1,80 m
0,70 m
24,00 szt.
1,50 szt
110 m
0,50 kg
280 m

0,20 kg

1,00 m?




»

()
3
o
g
3
N
©
>
c
IE
O
72}
o

Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z pojedynczym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm

nowa opatentowana
technologia profili

G

E &

Klasa odpornosci
ogniowej El 60, REI 60

Masa M od 27 kg/m?

|

|

| |

i
L 400

Maksymalna wysokosé
H=6000 mm

Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Tmall Grubosc G od 100 mm

Jisover

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

& rigips

SAINT-GOBAIN

-‘wesggﬂ SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

w Grubos¢ Masa
odpornosci maksymalna
ogniowej EN” H G M
[minuty] [mm] [mm] [ka/m?]
EI 15D
REI 152
EI 30"
REI 30 100 27
6000
El 60®
REI 602
ElI 60"
REI 602 105 30

Poszycie ptytami
gipsowo-kartonowymi
RIGIPS PRO***)

ar. 1x12,5 mm typ A lub
Hydro typ H2

gr. 1x12,5 mm Fire typ F® lub
Fire+ Hydro typ DFH2

gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF
lub Fire+ Hydro typ DFH2

ar. 1x15 mm Fire+ typ DF

Konstrukcja Wypetnienie
z profili wetng
RIGIPS mineralng

Wetna® gr. 50 mm
(gr. 75 mm)>
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
lub Polterm Uni

CW/UW 75
Ultrastil®/

®
GypSerra Wetna® gr. 50 mm

(gr. 70 mm)
ISOVER Polterm Uni

Wetna® gr. 50 mm
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
lub Polterm Uni

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

5) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:

A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(O e

Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra®
Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil®/GypSerra®
Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm

Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm

Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm

Tasma spoinowa RIGIPS

Konczy lub SUPER

SNONOIOIIOIOIDIONS)

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub
Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER

Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kornczy, GOTOWA Q2-Q3

Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni

2,00 m?

2,70 m
0,70 m
36,00 szt.
1,50 szt
110 m
0,50 kg
280 m

0,20 kg

1,00 m?




»

()
3
o
g
3
N
©
>
c
IE
O
72}
o

Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z pojedynczym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm

nowa opatentowana
technologia profili

E &

Klasa odpornosci
ogniowej El 60, REI 60

Masa M od 28 kg/m?

[ [
| - | . |
| ool |
| E
| |
| 1 | It |
[ [ ( |
L 300 L
71 T

Maksymalna wysokosé
H =6500 mm

Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Tmall Grubosc G od 100 mm

Jisover

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

& rigips

SAINT-GOBAIN

-‘wesggﬂ SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

w Grubos¢ Masa
odpornosci maksymalna
ogniowej EN” H G M
[minuty] [mm] [mm] kg/m?]
EI 15D
REI 152
EI 30"
REI 30 100 28
6500
El 60®
REI 602
ElI 60"
REI 602 105 31

Poszycie ptytami
gipsowo-kartonowymi
RIGIPS PRO***)

ar. 1x12,5 mm typ A lub
Hydro typ H2

gr. 1x12,5 mm Fire typ F® lub
Fire+ Hydro typ DFH2

gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF
lub Fire+ Hydro typ DFH2

ar. 1x15 mm Fire+ typ DF

Konstrukcja Wypetnienie
z profili wetng
RIGIPS mineralng

Wetna® gr. 50 mm
(gr. 75 mm)>
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
lub Polterm Uni

CW/UW 75
Ultrastil®/

®
GypSerra Wetna® gr. 50 mm

(gr. 70 mm)
ISOVER Polterm Uni

Wetna® gr. 50 mm
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
lub Polterm Uni

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

5) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:

A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(O e

Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra®
Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil®/GypSerra®
Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm

Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm

Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm

Tasma spoinowa RIGIPS

Konczy lub SUPER

SNONOIOIIOIOIDIONS)

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub
Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER

Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kornczy, GOTOWA Q2-Q3

Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni

2,00 m?

3,60 m
0,70 m
48,00 szt.
1,50 szt
110 m
0,50 kg
280 m

0,20 kg

1,00 m?




écia na dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z pojedynczym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm

w Grubos¢ Masa . . ) L
odpornosci maksymalna Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetna
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralna
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
EI 15D ar. 1x12,5 mm typ A lub
nowa opatentowana REI152 Hydro typ H2 Wetna® gr. 50 mm
@ technologia profili (gr. 75 mm)>
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
ElI 30" 100 o8 gr. 1x12,5 mm Fire typ F® lub lub Polterm Uni
(: ) . REI 30? Fire+ Hydro typ DFH2
2xCW/UW 75
6500 Ultrastil®/
GypSerra® 5
@ EI 609 or. 1x12,5 mm Fire+ typ DF We*(rg‘ar 7%“?2)'“’“
2) i N
REI 60O lub Fire+ Hydro typ DFH2 ISOVER Polterm Uni
El 60V Wetna® gr. 50 mm
. 105 31 gr. 1x15 mm Fire+ typ DF ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
(@ REI 602 .
lub Polterm Uni
@ 1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
5) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
@ ***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

O e
() @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub 200 m?
; Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm ’
o) (2  Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra® 360 m
]
[} @ Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
N (@  Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm 24,00 szt.
-c @ Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo) 8,00 szt.
E’ @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
,E @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm 170 m
O ) . )
N7, Klasa odpornosci Maksymalna wysokos¢ I I Cruboé G 0d 100 mm Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
d ogniowej El 60, REI 60 H = 6500 mm J @ Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 m
Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kornczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Konczy lub SUPER g 9
Masa M od 28 kg/m? Krajowa Ocena Techniczna @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




3.40.024 écia na dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT‘GOBAI N

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z pojedynczym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm

w Grubos¢ Masa . . ) L
odpornosci maksymalna Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetna
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralna
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
EI 15D ar. 1x12,5 mm typ A lub
nowa opatentowana REI152 Hydro typ H2 Wetna® gr. 50 mm
@ technologia profili (gr. 75 mm)>
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
ElI 30" 100 29 gr. 1x12,5 mm Fire typ F® lub lub Polterm Uni
(: ) . REI 30? Fire+ Hydro typ DFH2
2xCW/UW 75
6500 Ultrastil®/
GypSerra® 5
@ EI 609 or. 1x12,5 mm Fire+ typ DF We*(rg‘ar 7%“?2)'“’“
2) i N
REI 60O lub Fire+ Hydro typ DFH2 ISOVER Polterm Uni
El 60V Wetna® gr. 50 mm
. 105 33 gr. 1x15 mm Fire+ typ DF ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
(@ REI 602 .
lub Polterm Uni
@ 1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
5) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
@ **) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

® 7 Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
g I
@ 7 g [N Mt | Zude
S Zuzycie
S0, | U
@ vl | , . .
() [ | @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub 200 m?
; || Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm ’
o) : w (2  Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra® 540 m
| |
]
(1] I 1 @ Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
N k (@  Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm 36,00 szt.
-c @ Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo) 8,00 szt.
E’ @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
,E @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm 170 m
.8 @ Klasa odpornosci Maksymalna wysokos¢ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
d U ogniowej El 60, REI 60 H = 6500 mm I J I S DPEE € 6] D) [T @ Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 m
Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kornczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Konczy lub SUPER g 9
Masa M od 29 kg/m? :(Tr;j-ngaT-ggﬁgio-l‘I‘;Zhvr\‘lt;n; @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




écia na dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z pojedynczym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm

w Grubos¢ Masa . . ) L
odpornosci maksymalna Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetna
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralna
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
EI 15D ar. 1x12,5 mm typ A lub
nowa opatentowana REI152 Hydro typ H2 Wetna® gr. 50 mm
@ technologia profili (gr. 75 mm)>
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
ElI 30" 100 21 gr. 1x12,5 mm Fire typ F® lub lub Polterm Uni
(: ) . REI 30? Fire+ Hydro typ DFH2
2xCW/UW 75
6500 Ultrastil®/
GypSerra® 5
@ EI 609 or. 1x12,5 mm Fire+ typ DF We*(rg‘ar 7%“?2)'“’“
2) i N
REI 60O lub Fire+ Hydro typ DFH2 ISOVER Polterm Uni
El 60V Wetna® gr. 50 mm
. 105 34 gr. 1x15 mm Fire+ typ DF ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
(@ REI 602 .
lub Polterm Uni
@ 1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
5) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
@ **) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

® ®®

V ) T T T ? e
% // 75 Zuzycie
@ ’ il | o @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub 200 m?
; ‘ e Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm ’
o ——Ls (2  Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra® 720 m
|
] | ) . ]
[} | @ @ Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
N L (@  Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm 48,00 szt.
-c @ Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo) 8,00 szt.
E’ @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
,E @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm 170 m
.8 @ Klasa odpornosci Maksymalna wysokos¢ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
d U ogniowej El 60, REI 60 H = 6500 mm I J I S DPEE € 6] D) [T @ Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 m
Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kornczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Konczy lub SUPER g 9
Masa M od 31 kg/m? :(Tr;j-ngaT-ggﬁgio-l‘I‘;Zhvr\‘lt;n; @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




écia na dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z pojedynczym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm

Izolacyjnos¢ Klasa Wysokosé i
- ., Grubosc¢ Masa
akustyczna odpornosci  maksymalna™ Konstrukcja Wypetnienie
i i Poszycie ptytami L
ogniowe) ) ) z profili wetng
R R, EN® H G M gipsowo-kartonowymi RIGIPS el e
RIGIPS PRO***)
[dB] [minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]
El 157 ar. 1x12,5 mm typ A lub
nowa opatentowana REI 152 Hydro typ H2

WetnaP® gr. 50 mm
(gr. 100 mm)®
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
lub Polterm Uni

technologia profili

449 469 E| 30" gr. 1x12,5 mm Fire typ

@ @7 (59 RE| 302 125 26 F* lub Fire+ Hydro typ
DFH2 CW/UW 100

5000 Ultrastil®/

®
O El 60% gr. 1x12,5 mm Fire+ typ GypSerra Wetna®® gr. 50 mm

: REI 602 DF lub Fire+ Hydro typ (gr. 100 mm)
DFH2 ISOVER Polterm Uni
El 60" WetnaP® gr. 50 mm
429 474 REI 602 130 30 ar. 1x15 mm Fire+ typ DF ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+

lub Polterm Uni

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowiacych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Kilasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

4) Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjno$¢ akustyczna sciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 kg/m? (np. Aku-Ptyta/Akuplat+, Polterm Uni,
Polterm Max lub Uni-Mata).

5) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostaé zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

@ 6) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

0
K K | | @
: | I | L1 Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
|
| * * R N 7
Zuzycie
o | 8 ‘
; | | | \ @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub 200 m?
o A Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm ’
]
© 1 i | 110 T (2@  Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 180 m
— |1 |1
N i) 600 1 @ ®)  Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil*/GypSerra* 070 m
© (@  Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm 24,00 szt.
E’ @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
,E @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 170 m
O ) . )
N7, @ Klasa odpornosci Izolacyjnosé Maksymalna wysokos¢ @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
o ogniowej El 60, REI 60 akustyczna R,, do 47 dB H = 5000 mm Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
@ Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kornczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Konczy lub SUPER g 9
> Krajow; na Techniczn i R i
¢ Gruboéé G od 125 mm Masa M od 26 kg/m? IT;{OKO?I'-(;S?S?O;Z w:/:d ; Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.
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2. Sciany dziatowe

Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z pojedynczym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm

nowa opatentowana

technologia profili

|1 |1 }
: i TTY | T
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Maksymalna wysokosé
H =6500 mm

Klasa odpornosci

ognhiowej El 60, REI 60 || Grubos¢ G od 125 mm

Krajowa Ocena Techniczna

2
Masa Miod 27 ke/m ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

o Grubos¢ Masa . ) . i
odpornosci maksymalna Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralng

[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]

EI 15" gr. 1x12,5 mm typ A lub

2)
REI'15 Hydro typ H2 Wetna® gr. 50 mm
(gr. 100 mm)>
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+

ElI 30" 125 27 gr. 1x12,5 mm Fire typ F? lub lub Polterm Uni

REI 30? Fire+ Hydro typ DFH2

CW/UW 100
6500 Ultrastil®/
GypSerra® 5
EI 609 or. 1X12,5 mm Fire+ typ DF We(*gfmgg ri?n;”m
2) i °

REI 60 lub Fire+ Hydro typ DFH2 ISOVER Polterm Uni

El 60V Wetna® gr. 50 mm
REI 602 130 31 ar. 1xX15 mm Fire+ typ DF ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+

lub Polterm Uni

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

5) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(O e

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

@ Pffyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (.4PROTM) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub 200 m?
Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm ’
@ Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 270 m
@ Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
@ Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm 36,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
@ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 170 m
@ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
@ Ece:;izszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
y lub SUPER
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?
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Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z pojedynczym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm

nowa opatentowana
technologia profili
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Klasa odpornosci
ogniowej El 60, REI 60

Maksymalna wysokosé

GG Yl Grubos¢ G od 125 mm

Krajowa Ocena Techniczna

2
MasaMiad 26ike/m ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

o Grubos¢ Masa . ) . i
odpornosci maksymalna Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralng

[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]

EI 15" gr. 1x12,5 mm typ A lub

2)
REI'15 Hydro typ H2 Wetna® gr. 50 mm
(gr. 100 mm)>
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+

El 30" 125 o8 gr. 1x12,5 mm Fire typ F? lub lub Polterm Uni

REI 30? Fire+ Hydro typ DFH2

CW/UW 100
6500 Ultrastil®/
GypSerra® 5
EI 609 or. 1X12,5 mm Fire+ typ DF We(*gfmgg ri?n;”m
2) i °

REI 60 lub Fire+ Hydro typ DFH2 ISOVER Polterm Uni

El 60V Wetna® gr. 50 mm
REI 602 130 32 ar. 1x15 mm Fire+ typ DF ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+

lub Polterm Uni

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

5) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(O e

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

@ Pffyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (.4PROTM) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub 200 m?
Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm ’
@ Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 360 m
@ Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
@ Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm 48,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
@ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 170 m
@ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
@ Ece:;izszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
y lub SUPER
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?




écia na dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z pojedynczym poszyciem Dane techniczne
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm
Klasa Wysokosé ”
odpornogci maksymalna™ Grubose Masa Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN” H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
EI 15" gr. 1x12,5 mm typ A lub
REI 152 Hydro typ H2

nowa opatentowana Wetna® gr. 50 mm

@ technologia profili (gr. 100 mm)®
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+

ElI 30" 125 o8 gr. 1x12,5 mm Fire typ F* lub lub Polterm Uni

(: ) . REI 30? Fire+ Hydro typ DFH2
2xCW/UW 100
6500 Ultrastil®/
GypSerra® 5

@ El 60® gr. x12,5 mm Fire+ typ DF We(*”fmgg- ri?n;”m

REI 602 lub Fire+ Hydro typ DFH2 ar

ISOVER Polterm Uni

El 60" Wetna®” gr. 50 mm
O RE| 602 130 32 gr. 1x15 mm Fire+ typ DF ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
2 lub Polterm Uni

@ 1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
5) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

@ **) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

®
. . —@‘ Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
i T | T T
| Zuzycie
() ‘ } } ‘ 9 @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub 200 m?
; ‘ ‘ ‘ ‘ - Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm ’
(o) @ Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 3,60 m
j)
]
© 1 AL 1 L1 ® (3  Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil*/GypSerra® 070 m
— |1 — } 8
N L 600 L (@  Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm 24,00 szt.
71 T
-c @ Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo) 8,00 szt.
E’ @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
,E @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 170 m
.8 @ Klasa odpornosci Maksymalna wysokos¢ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
d U ogniowej El 60, REI 60 H = 6500 mm I J I EIUDEEE © G0 128 0] @ Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 m
Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kornczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Konczy lub SUPER g 9
Masa M od 28 kg/m? :(Tr;j-ngaT-ggﬁgio-l‘I‘;Zhvr\‘lt;n; @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




3.40.034 écia na dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z pojedynczym poszyciem Dane techniczne
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm
Klasa Wysokosé ”
odpornogci maksymalna™ Grubose Masa Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN” H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
EI 15" ar. 1x12,5 mm typ A lub
REI 152 Hydro typ H2

nowa opatentowana Wetna® gr. 50 mm

@ technologia profili (gr. 100 mm)®
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+

ElI 30" 125 29 gr. 1x12,5 mm Fire typ F* lub lub Polterm Uni

(: ) . REI 30? Fire+ Hydro typ DFH2
2xCW/UW 100
6500 Ultrastil®/
GypSerra® 5

@ El 60® gr. x12,5 mm Fire+ typ DF We(*”fmgg- ri?n;”m

REI 602 lub Fire+ Hydro typ DFH2 ar

ISOVER Polterm Uni

El 60" Wetna®” gr. 50 mm
O RE| 602 130 34 gr. 1x15 mm Fire+ typ DF ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
2 lub Polterm Uni

@ 1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
5) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

@ **) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

®
¥ ¥ —@‘ Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
: i (] i T
O e
() ‘ ‘ } ‘ ‘ 9 @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub 200 m?
; ‘ ‘ ‘ ‘ - Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm ’
o) (2@  Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 540 m
]
J | rofi trastil®/GypSerra® , m
© | ilL I | i1 O Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® 0,70
— |1 — } 8
N L 400 L (@  Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm 36,00 szt.
71 T
ret ,pchetka” 3,9x11 mm co mm (mijankowo , szt.
-c Wkret RIGIPS hetka” 3,9x11 500 (mijank ) 8,00
otki rozporowe min. 6 max. co mm s szt.
E Kotki i 6 1000 1,50
,E @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 170 m
.8 @ Klasa odpornosci Maksymalna wysokos¢ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
. . € r §¢ 125 mm , )
d U ogniowej El 60, REI 60 H = 6500 mm I I EhleEsE © ee) P @ Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 m
Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kornczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
Konczy lub SUPER !
Krajowa Ocena Techniczna @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Masa M od 29 kg/m?2

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




écia na dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z pojedynczym poszyciem Dane techniczne
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm
Klasa Wysokosé ”
odpornogci maksymalna™ Grubose Masa Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN” H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
EI 15" gr. 1x12,5 mm typ A lub
REI 152 Hydro typ H2

nowa opatentowana Wetna® gr. 50 mm

@ technologia profili (gr. 100 mm)®
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+

ElI 30" 125 21 gr. 1x12,5 mm Fire typ F* lub lub Polterm Uni

(: ) . REI 30? Fire+ Hydro typ DFH2
2xCW/UW 100
6500 Ultrastil®/
GypSerra® 5

@ El 60® gr. x12,5 mm Fire+ typ DF We(*”fmgg- ri?n;”m

REI 602 lub Fire+ Hydro typ DFH2 ar

ISOVER Polterm Uni

El 60" Wetna®” gr. 50 mm
O RE| 602 130 35 gr. 1x15 mm Fire+ typ DF ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
2 lub Polterm Uni

@ 1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
5) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

@ **) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.
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Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

50 OO
~h—~
N
K\\\
\\\\
NN

|
77 | T T i 7T
v/
7/ \| 7 5 -
» e e e
%

() 7 (s ‘ ‘ } ‘ ‘ ) @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub 200 m?

; ‘ ‘ ‘ = Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm ’

o (@  Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 720 m
TU @ | il ﬂ{ | I i @ Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® 070 m
— |1 — } 8

N @ ] 300 ] ® (@) Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm 48,00 szt.

71 T
© (®  Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo) 8,00 szt.

? @ Kotki rozporowe min. g6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
,E @ Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 110 m

O ) . )

A A M hi konstruk RIGIPS: VARIO, Pi Light, Q1Z , SUPER 0,50 k
‘W) Q) Klasa odpornosci Maksymalna wysokos¢ I I Cruboté G od 125 mm asa szpachlowa konstrukcyjna remium Lig aczyna g
d ogniowej El 60, REI 60 H = 6500 mm S @ Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 m

Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Korczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Konczy lub SUPER VK9
Krajowa Ocena Techniczna @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

Masa M 1 kg/m? p. y P '
=l Gl SlLe ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2
Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.




3.40.04 écia na dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z podwdjnym poszyciem Dane techniczne
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
Izolacyjnos¢ Klasa o Wysokosé . Grubose Masa
akustyczna odpornosci  maksymalna™ Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej Poszycie ptytami "
R R . . z profili wetng
- w EN® H G M gipsowo-kartonowymi RIGIPS B S——r Y
RIGIPS PRO***) a
[dB] [minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]
El 30"
nowa opatentowana REI 30%
@ technologia profili " gr. 2x12,5 mm typ A
lub Hydro typ H2
El 60V CW/UW 50 WetnaP® gr. 50 mm>
<: ) 50% 55% REI 602 4500 100 Ultrastil®/ ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
GypSerra® lub Polterm Uni
@ .
o | wdEm
REI 120 ype Y

typ DFH2

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
@ 3) Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjnos¢ akustyczna $ciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 kg/m? (np. Aku-Ptyta/Akuplat+, Polterm Uni,
Polterm Max lub Uni-Mata).
@ 4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
5) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

®E

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

|1 | |
|l | . |
() ! ‘[ N‘ ! o @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub 400 m?
I Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm '
[ 4 ’
; || || hil | Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra® 1,80 m
o | | | |
]
| | | Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
©
— |1 |1 |
N L 600 L @ @ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
71 T
© (B  Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
= Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
c
.E @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 1170 m
O ) ) )
7)) @ Klasa odpornosci Izolacyjnoé¢ akustyczna Maksymalna wysokos¢ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
o ogniowej El 120, REI 120 R,, do 50 dB H = 4500 mm (@  Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Korczy, GOTOWA Q2-Q3 20 k
Koriczy lub SUPER 020 kg
Krajowa Ocena Techniczna @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Grubosé¢ G = 100 mm @ Masa M od 42 kg/m?

Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.




3.40.041 écia na dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N

na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z podwdjnym poszyciem Dane techniczne
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

Klasa Wysokos¢ 3

odpornosci maksymalna™ Grubosc Masa Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN” H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralna
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
El 30"

nowa opatentowana REI 302
@ technologia profili or. 2125 mim typ A

42 lub Hydro typ H2

El 6OD CW/UW 50 Wetna? gr. 50 mm#*

RE| 602 5000 100 Ultrastil®/ ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
@ GypSerra® lub Polterm Uni
@ .

El 1207 ar. 2x12,5 mm Fire

REI 1202 47 typ F® lub Fire+ Hydro typ

DFH2

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

@ 3) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
4) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
@ **) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga byc¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

®E

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

% i O Joerm )
() ‘ o @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub 400 m?
I Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm ’
1 | §
% | I | 1 | (2)  Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil*/GypSerra® 270 m
i
rofi trasti ypSerra , m
© | | | | | Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil®/GypSerra® 0,70
— |1 |1 |
N L 400 L @ @ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 14,00 szt.
71 T
ret co mm - druga warstwa poszycia X szt.
© Wkret RIGIPS TN 35 co 250 d i 36,00
>
c @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
.E Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 1170 m
O
7,) @ Klasa odpornosci Maksymalna wysoko$¢ I I Gruboté G od 100 mm Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
d ogniowej El 120, REI 120 H =5000 mm = @ Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Korczy, GOTOWA Q2-Q3
Koriczy lub SUPER 020 kg
Masa M od 42 kg/m2 :(Tr;{oKVéangig?o?;zhatgnza @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?
Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.
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- LMoY Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z podwdjnym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

nowa opatentowana
@ technologia profili

®E

‘ N
R e

Maksymalna wysokosé
H = 5750 mm

Klasa odpornosci
ogniowej El 120, REI 120

Yl Grubos¢ G =100 mm

Krajowa Ocena Techniczna

2
Masa Mied 4ikd/m ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

E &

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

" Grubos¢ Masa X X X L
odpornosci maksymalna™ Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralna
[minuty] [mm] [mm] [kg/m2]
El 30"
REI 30%
43 gar. 2x12,5 mm typ A
lub Hydro typ H2
£l 600 CW/UW 50 Wetna® gr. 50 mm®
RE| 602 5750 100 Ultrastil®/ ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
GypSerra® lub Polterm Uni
El 1200 gr. 2x12,5 mm Fire
REI 1202 47 typ F® lub Fire+ Hydro typ

Klasa Wysokosé

DFH2

SAINT-GOBAIN

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

4) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga byc¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:

A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(N N

@B OEPOOOO®O® ©

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub
Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm

Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra®

Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil®/GypSerra®

Whkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia

Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia

Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm

Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER

Tasma spoinowa RIGIPS

Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kornczy, GOTOWA Q2-Q3
Konczy lub SUPER

Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

4,00

3,60
0,70
18,00
48,00
1,50
1,10
1,00
2,80

0,20

1,00

m2
m
m
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szt.
szt.
m
kg

m
kg
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- LMoYk Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z podwdjnym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

nowa opatentowana
technologia profili

E &

Klasa odpornosci
ogniowej El 120, REI 120

Masa M od 43 kg/m?

Maksymalna wysokosé
H = 5500 mm

Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Yl Grubos¢ G =100 mm

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

" Grubos¢ Masa X X X L
odpornosci maksymalna™ Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralna
[minuty] [mm] [mm] [kg/m2]
El 30"
REI 30%
43 gar. 2x12,5 mm typ A
lub Hydro typ H2
£l 600 2xCW/UW 50 Wetna® gr. 50 mm®
RE| 602 5500 100 Ultrastil®/ ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
GypSerra® lub Polterm Uni
El 1200 gr. 2x12,5 mm Fire
REI 1202 47 typ F® lub Fire+ Hydro typ

Klasa Wysokosé

DFH2

SAINT-GOBAIN

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

4) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga byc¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:

A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(O N

®OPOEOPO®O® O

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub
Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm

Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra®

Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil®/GypSerra®

Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia

Whkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia

Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo)

Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm

Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER

Tasma spoinowa RIGIPS

Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kornczy, GOTOWA Q2-Q3
Konczy lub SUPER

Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

4,00
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9,00
24,00
8,00
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- L NoY-V.B Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z podwdjnym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

nowa opatentowana
technologia profili

T
g7

E &

Klasa odpornosci
ogniowej El 120, REI 120

Masa M od 44 kg/m?2

Maksymalna wysokosé
H = 5750 mm

Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Yl Grubos¢ G =100 mm

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

. .y, Grubosc¢ Masa ) ) . o
odpornosci maksymalna Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] kg/m?]
El 30"
REI 30%
44 gar. 2x12,5 mm typ A
lub Hydro typ H2
El 6OV 2xCW/UW 50 WetnaP gr. 50 mm#*
REI 602 5750 100 Ultrastil®/ ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
GypSerra® lub Polterm Uni
El 1207 gr. 2x12,5 mm Fire
REI 1202 49 typ F® lub Fire+ Hydro typ

Klasa Wysokosé

DFH2

SAINT-GOBAIN

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

4) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga byc¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:

A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(O N

®OPOEOPO®O® O

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub
Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm

Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra®

Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil®/GypSerra®

Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia

Whkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia

Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo)

Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm

Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER

Tasma spoinowa RIGIPS

Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kornczy, GOTOWA Q2-Q3
Konczy lub SUPER

Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.
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5,40
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- LMoL Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z podwdjnym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

nowa opatentowana
technologia profili

E &

Klasa odpornosci
ogniowej El 120, REI 120

Masa M od 46 kg/m?

Maksymalna wysokosé
H =6500 mm

Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Yl Grubos¢ G =100 mm

P
9 ISOSA¥$£ r gNl‘l‘Gposi -‘wesggﬂ SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa melest Grubosé Masa . . . o
odpornosci maksymalna™ Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralna
[minuty] [mm] [mm] [kg/m2]
El 30"
REI 30%
46 gr. 2x12,5 mm typ A
lub Hydro typ H2
£l 600 2xCW/UW 50 Wetna® gr. 50 mm®
RE| 602 6500 100 Ultrastil®/ ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
GypSerra® lub Polterm Uni
El 1200 gr. 2x12,5 mm Fire
REI 1202 50 typ F® lub Fire+ Hydro typ

DFH2

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

4) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga byc¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(O e N

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub

@ Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm 4,00 m?
@ Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra® 720 m
@ Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
@ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 18,00 szt.
@ Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 48,00 szt.
@ Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo) 8,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 110 m
@ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
@ ﬁszizszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
y lub SUPER
@ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.




écia na dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwdjnym poszyciem Dane techniczne
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm
Izolacyjnos¢ Klasa o Wysokosé . Grubose Masa
akustyczna odpornosci  maksymalna™ . . Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej e Ey el z profili wetna
R R, EN® H G M gipsowo-kartonowymi RIGIPS el e
RIGIPS PRO***)
[dB] [minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]
El 30"
nowa opatentowana REI 30%
@ technologia profili

ElI 60" gr. 2x12,5 mm typ A

42
2)
®—~ REI 60 lub Hydro typ H2 Wetna® gr. 50 mm

529 549 C\/l\//uw|®75 (o 75 e
@ (55%)  (58%) 5500 125 Ultrasti /@ ISOVER Aku-Phyta/Akuplat+
GypSerra | )
ElI 90® ub Polterm Uni
REI 902
El 120" gr. 2x12,5 mm Fire
@ RE| 1202 46 typ F® lub Fire+ Hydro

typ DFH2

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowiacych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Kilasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 70 mm.
4) Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjno$c¢ akustyczna sciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 kg/m?® (np. Aku-Ptyta/Akuplat+, Polterm Uni,
Polterm Max lub Uni-Mata).
5) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zosta¢ zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
@ 6) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

®E

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

| |
| ; | A T Cne [otast T e
L | Zuzycie
| Y X N | . . . .
() ‘ o @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub 400 m?
; ] | | & Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm ’
o) ‘ | 5 ‘ (2)  Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil*/GypSerra® 180 m
]
© 1 1 1 1 l 1 N (3  Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil*/GypSerra® 070 m
N L 600 L I @ @ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
71 T
© (B  Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
>
c @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
.E @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm 1170 m
O ) ) )
7)) @ Klasa odpornosci Izolacyjnoé¢ akustyczna Maksymalna wysokos¢ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
o ogniowej El 120, REI 120 R,, do 55 dB H = 5500 mm (@  Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Korczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Konczy lub SUPER VK9
Gruboéé G = 125 mm @ Masa M od 42 kg/m? :fl'r;j-oKv(;?l'gg?S?O:?Zh;;:dznza @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?
Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.
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Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwdjnym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

nowa opatentowana
@ technologia profili

®
@ I I !
| | I | | | —F
| | T | | 'E |
@ 1 7 1
\ \ |
6 | | | 8
| | | | |
|
@ | | | | LB |
|1 |1 |
© ] R
7 f

Maksymalna wysokosé

e Yl Grubos¢ G =125 mm

& Klasa odpornosci
ogniowej El 120, REI 120

Masa M od 43 kg/m?

Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Jdisover & rigips

Dane techniczne

Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

» Grubos¢ Masa ) . .
odpornosci maksymalna™ Poszycie ptytami Konstrukcja
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili
RIGIPS PRO***) RIGIPS
[minuty] [mm] [mm] [kg/m2]
El 30"
REI 30%
El 60" 43 ar. 2x12,5 mm typ A
REI 602 lub Hydro typ H2
CW/UW 75
6500 125 Ultrastil®/
GypSerra®
ElI 90®
REI 902
El 1207 gr. 2x12,5 mm Fire
REI 1202 46 typ F# lub Fire+ Hydro typ

DFH2

Wypetnienie
wetng
mineralng

Wetna® gr. 50 mm
(gr. 75 mm)>
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
lub Polterm Uni

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 70 mm.

4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
5) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:

A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(O N

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub
Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm

Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra®

Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil®/GypSerra®

Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia

Whkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia

Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm

Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER

Tasma spoinowa RIGIPS

Konczy lub SUPER
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni

D OEPOOOOO®® O

Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.

Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Korczy, GOTOWA Q2-Q3

4,00 m?

2,70 m
0,70 m
14,00 szt.
36,00 szt.
1,50 szt
110 m
1,00 kg
280 m

0,20 kg

1,00 m?
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Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwdjnym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

nowa opatentowana
@ technologia profili
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Maksymalna wysokosé

e Yl Grubos¢ G =125 mm

& Klasa odpornosci
ogniowej El 120, REI 120

Masa M od 44 kg/m?

Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Jdisover & rigips

Dane techniczne

Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

» Grubos¢ Masa ) . .
odpornosci maksymalna™ Poszycie ptytami Konstrukcja
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili
RIGIPS PRO***) RIGIPS
[minuty] [mm] [mm] [kg/m2]
El 30"
REI 30%
El 60" a4 ar. 2x12,5 mm typ A
REI 602 lub Hydro typ H2
CW/UW 75
6500 125 Ultrastil®/
GypSerra®
ElI 90®
REI 902
El 1207 gr. 2x12,5 mm Fire
REI 1202 47 typ F# lub Fire+ Hydro typ

DFH2

Wypetnienie
wetng
mineralng

Wetna® gr. 50 mm
(gr. 75 mm)>
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
lub Polterm Uni

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 70 mm.

4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
5) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:

A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(N B

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub
Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm

Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra®

Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil®/GypSerra®

Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia

Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia

Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm

Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER

Tasma spoinowa RIGIPS

Konczy lub SUPER
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni

@B OEPOOOO®OO® ©

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3

4,00 m?

3,60 m
0,70 m
18,00 szt.
48,00 szt.
1,50 szt
110 m
1,00 kg
280 m

0,20 kg

1,00 m?
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Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwdjnym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

nowa opatentowana
technologia profili
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Maksymalna wysokosé

e Yl Grubos¢ G =125 mm

& Klasa odpornosci
ogniowej El 120, REI 120

Masa M od 44 kg/m?

Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

P
9 ISOSA¥$£ r gNl‘l‘Gposi -‘wesggﬂ SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

» Grubos¢ Masa ) . .
odpornosci maksymalna™ Poszycie ptytami Konstrukcja
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili
RIGIPS PRO***) RIGIPS
[minuty] [mm] [mm] [kg/m2]
El 30"
REI 30%
El 60" a4 ar. 2x12,5 mm typ A
REI 602 lub Hydro typ H2
2xCW/UW 75
6500 125 Ultrastil®/
GypSerra®
ElI 90®
REI 902
El 1207 gr. 2x12,5 mm Fire
REI 1202 47 typ F# lub Fire+ Hydro typ

DFH2

Wypetnienie
wetng
mineralng

Wetna® gr. 50 mm
(gr. 75 mm)>
ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
lub Polterm Uni

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 70 mm.

4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
5) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:

A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(I N T

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub
Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm

Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra®

Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil®/GypSerra®

Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia

Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia

Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo)

Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm

Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 70 mm

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER

Tasma spoinowa RIGIPS

Konczy lub SUPER
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni

®OPO®OPO®O® O

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawierajq odpaddw.

Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3

4,00 m?

3,60 m
0,70 m
9,00 szt.
24,00 szt.
8,00 szt.
1,50 szt
110 m
1,00 kg
280 m

0,20 kg

1,00 m?




na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwdjnym poszyciem Dane techniczne

ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

Wysokosé

3.40.054 écia na dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT‘GOBAI N

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
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Maksymalna wysokosé

e Yl Grubos¢ G =125 mm

& Klasa odpornosci
ogniowej El 120, REI 120

Masa M od 47 kg/m?

Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Klasa ., Grubos¢ Masa ) ) ) o
odpornosci maksymalna Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN” H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] kg/m?]
El 30"
nowa opatentowana REI 30
technologia profili
@)
El 60" 47 ar. 2x12,5 mm typ A
REI 602 lub Hydro typ H2 N
® 2XCW/UW 75 We;g‘f 73%?;’)5‘”1
e :
6500 125 Ultrastil®/ sV ER Aku-Plyta/Akuplat+
@ GypSerra lub Polterm Uni
ElI 90®
REI 902
El 1207 gr. 2x12,5 mm Fire
4) H
REI 1202 50 typ F? lub Fire+ Hydro typ

DFH2

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 70 mm.

4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

5) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(N N T

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub

@ Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm 400 m?
@ Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra® 540 m
@ Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
@ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 14,00 szt.
@ Whkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 36,00 szt.
@ Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo) 8,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm 170 m
@ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
@ I‘Kflszizszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 0,20 kg
y lub SUPER
@ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.
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na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwdjnym poszyciem Dane techniczne

Klasa Wysokosé

écia na dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT‘GOBAI N

ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

.y Grubosc¢ Masa ) ) ) o
odpornosci maksymalna Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN” H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralna
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
El 30"
nowa opatentowana REI 30
technologia profili
@
El 60" 49 ar. 2x12,5 mm typ A
REI 602 lub Hydro typ H2 N
® 2XCW/UW 75 We;g‘f 73%?;’)5‘”1
e -
6500 125 Ultrastil®/ sV ER Aku-Plyta/Akuplat+
@ GypSerra lub Polterm Uni
ElI 90®
REI 90?2
El 1207 g;;. 2x12,_5 mm Fire
REI 1202 52 typ F# lub Fire+ Hydro typ
@ DFH2
@ 1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 70 mm.

4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
5) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:

O **) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
n

A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

|1 |1 |
| | | | |
| | il | | |
N I . ‘ T ‘ Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub
\ \ Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm
} ‘ ‘ ‘ ‘ ‘3 Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra®
N L Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil®/GypSerra®

1T ﬁ l ' 1T |
| Jil | L Whkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia
I I [ |

] 200 ] @ Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia

7 f

Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo)
Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm

Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm

Maksymalna wysoko$¢ I I Cruboce G = 195 mm Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER
H =6500 mm I a Tasma spoinowa RIGIPS

& Klasa odpornosci
ogniowej El 120, REI 120

Masa M od 42 kg/m?

Konczy lub SUPER

Krajowa Ocena Techniczna Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

®OPOEOPO®O® O

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kornczy, GOTOWA Q2-Q3

T Zuzycie

4,00 m?

720 m
0,70 m
18,00 szt.
48,00 szt
8,00 szt.
1,50 szt
110 m
1,00 kg
280 m

0,20 kg

1,00 m?




3.40.06 éciana dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwdjnym poszyciem Dane techniczne
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm
Izolacyjnos¢ Klasa o Wysokosé . Grubose Masa
akustyczna odpornosci  maksymalna™ . . Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej e Ey el z profili wetna
R R, EN® H G M gipsowo-kartonowymi RIGIPS el e
RIGIPS PRO***)
[dB] [minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]
El 30"
nowa opatentowana REI 30%
@ technologia profili

ElI 60" gr. 2x12,5 mm typ A

42
2)
®—~ REI 60 lub Hydro typ H2 Wetna® gr. 50 mm

CW/UW 100
4) 4) n
524 544 6500 150 Ultrastil®/ (gr. 100 mm)
2 5% | 679 ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+
GypSerra® )
El 90® lub Polterm Uni
REI 902
El 120" gr. 2x12,5 mm Fire
@ REI 1202 46 typ F® lub Fire+ Hydro

typ DFH2

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowiacych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Kilasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 70 mm.
4) Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjno$c¢ akustyczna sciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 kg/m?® (np. Aku-Ptyta/Akuplat+, Polterm Uni,
Polterm Max lub Uni-Mata).
5) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zosta¢ zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
@ 6) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

®
@ - :
X Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
| | LT
I
| O T
() ‘ ‘ @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub 400 m?
; Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm ’
o) | (@  Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 1,80 m
I | (®)  Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil*/GypSerra® 070 m
N i @ Whkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
-c 4L @ @ Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
E’ @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
.E @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 170 m
O ) ) )
7)) @ Klasa odpornosci Izolacyjnoé¢ akustyczna Maksymalna wysokos¢ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
d ogniowej El 120, REI 120 R,, do 55 dB H = 6500 mm @ Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 m
Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kornczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Koriczy lub SUPER ' g
Krajowa Ocena Techniczna @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Grubos$é¢ G =150 mm @ Masa M od 42 kg/m?

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




3.40.061
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2. Sciany dziatowe

Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwdjnym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

nowa opatentowana
technologia profili

Klasa odpornosci
ogniowej El 120, REI 120

Masa M od 43 kg/m?

®E

Maksymalna wysokosé
H =6500 mm

Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Xl Grubos¢ G =150 mm

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

.y Grubosc¢ Masa ) ) ) o
odpornosci maksymalna Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN” H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
El 30"
REI 30%
El 60" 43 ar. 2x12,5 mm typ A
2)
REI€O lub Hydro typ H2 Wetna® gr. 50 mm
CW/UW 100 (gr. 100 mm)®
e .
6500 150 Ultrastil®/ SOVER Aku-Phyta/Akuplat+
GypSerra lub Polterm Uni
ElI 90®
REI 90?2
El 1207 gr. 2x12,5 mm Fire
REI 1202 47 typ F¥ lub Fire+ Hydro typ

DFH2

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 70 mm.

4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

5) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(N N

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub

@ Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm 4,00 | m
@ Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 2,70 m
@ Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
@ Whkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 14,00 szt.
@ Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 36,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
@ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 170 m
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
@ Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 m
Ece:;izszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
y lub SUPER
@ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




- Lo Mo l-: ¥ Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwdjnym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

nowa opatentowana
@ technologia profili

®E

»

2. Sciany dziatowe

Maksymalna wysokosé
H =6500 mm

Klasa odpornosci

ogniowej El 120, REI 120 S| Grubosc 6 =150 mm

Krajowa Ocena Techniczna

2
Masa hMiod g4ke/m ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

P
9 ISOSA¥$£ r gNl‘l‘Gposi -‘wesggﬂ SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

.y Grubosc¢ Masa ) ) ) o
odpornosci maksymalna Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN” H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralna
[minuty] [mm] [mm] kg/m?]
El 30"
REI 30%
El 60" a4 ar. 2x12,5 mm typ A
2)
REI€O lub Hydro typ H2 Wetna® gr. 50 mm
CW/UW 100 (gr. 100 mm)®
e .
6500 150 Ultrastil®/ SOVER Aku-Phyta/Akuplat+
GypSerra lub Polterm Uni
ElI 90®
REI 90?2
El 1207 gr. 2x12,5 mm Fire
REI 1202 48 typ F# lub Fire+ Hydro typ

DFH2

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 70 mm.

4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

5) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(N N

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub

@ Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm 4,00 | m
@ Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 3,60 m
@ Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
@ Whkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 18,00 szt.
@ Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 48,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
@ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 170 m
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
@ Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 m
Ece:;izszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
y lub SUPER
@ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.
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ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwdjnym poszyciem

nowa opatentowana
technologia profili
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Maksymalna wysokosé
H =6500 mm

Klasa odpornosci
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Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

w Grubos¢ Masa . . . .
odpornosci maksymalna Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralna
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
El 30"
REI 30%
El 60" a4 ar. 2x12,5 mm typ A
REI 602 lub Hydro typ H2 N
2xCW/UW 100 Wf;’:a] o nfg;_,{;m
e .
6500 150 Ultrastil®/ ¢V ER Aku-Plyta/Akuplat+
GypSerra lub Polterm Uni
ElI 90®
REI 90?2
El 1200 gr. 2x12,5 mm Fire
REI 1202 48 typ F# lub Fire+ Hydro typ

DFH2

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 70 mm.

4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

5) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(O e

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub

@ Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm 4,00 m?
(2  Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 360 m
@ Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
@ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
@ Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
@ Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo) 8,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 110 m
@ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
@ ﬁszizszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
y lub SUPER
@ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.
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Lo No]-7- 8 Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwdjnym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

nowa opatentowana
technologia profili

& Klasa odpornosci
ogniowej El 120, REI 120

Masa M od 45 kg/m?
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Maksymalna wysokosé

e Xl Grubos¢ G =150 mm

Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

» Grubos¢ Masa ) . .
odpornosci maksymalna™ Poszycie ptytami Konstrukcja
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili
RIGIPS PRO***) RIGIPS
[minuty] [mm] [mm] [kg/m2]
El 30"
REI 30%
El 60" 45 ar. 2x12,5 mm typ A
REI 602 lub Hydro typ H2
2xCW/UW 100
6500 150 Ultrastil®/
GypSerra®
ElI 90®
REI 902
El 1207 gr. 2x12,5 mm Fire
REI 1202 50 typ F# lub Fire+ Hydro typ

DFH2

Wypetnienie
wetng
mineralng

Wetna® gr. 50 mm

(gr. 100 mm)>

lub Polterm Uni

SOVER Aku-Ptyta/Akuplat+

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 70 mm.

4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

5) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:

A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(O e

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub
Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm

Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra®

Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra®

Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia

Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia

Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo)

Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm

Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER

Tasma spoinowa RIGIPS

Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Korczy, GOTOWA Q2-Q3
Konczy lub SUPER

Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni

®OOOEOEOOO® ©

Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.
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na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwdjnym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

nowa opatentowana
technologia profili
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Maksymalna wysokosé
H =6500 mm

Klasa odpornosci
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Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

w Grubos¢ Masa . . . .
odpornosci maksymalna Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] [ka/m?]
El 30"
REI 30%
El 60" 47 ar. 2x12,5 mm typ A
REI 602 lub Hydro typ H2 N
2xCW/UW 100 Wf;’:a] o nfg;_,{;m
e .
6500 150 Ultrastil®/ ¢V ER Aku-Plyta/Akuplat+
GypSerra lub Polterm Uni
EI 90®
REI 902
El 1200 gr. 2x12,5 mm Fire
REI 1202 51 typ F# lub Fire+ Hydro typ

DFH2

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 70 mm.

4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

5) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN — klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(I N T

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub

@ Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm 400 m?
@ Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 720 m
@ Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
@ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 18,00 szt.
@ Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 48,00 szt.
@ Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo) 8,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 170 m
@ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
Tas$ma spoinowa RIGIPS 280 m
@ I‘Kfljzizszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 0,20 kg
y lub SUPER
@ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpaddw.




Sciana dziatowa wysoka wisover  MBrigips  ‘weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwdjnym poszyciem Dane techniczne
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
Sciana wysoka Klasa Wysokosé T .
o =
ogpr?i?\s:.c' izl eneling Rozwigzanie Poszycie phytami Konstrukcja Wypetnienie
gEN" ) H potaczenia $cian ze @ M gipsowg-karrioﬁowymi z profili wetng
stropem/dachem RIGIPS PRO*® RIGIPS mineralna
[minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]
gr. 2x12.5 mm Fire+ typ
El 60V Potaczenie przesuwne DF, Fire+ Hydro typ CW/UW 100
nowa opat_entowla_na REI 60? 9000 (teleskopowe) - dobdr 150 53 DFH2, Aku Fire+ typ Ultrastil®/ niewymagane®
technologia profili wedtug wytycznych?® DF lub Aku Fire+ Hydro  GypSerra®

typ DFH2

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla scian dziatowych z wypetnieniem lub bez wypetnienia wetng mineralna.
Wypetnienie $ciany moze stanowi¢ wetna mineralna szklana lub skalna o grubosci maksymalnej 100 mm oraz gestosci 15 - 50 kg/m?3.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej, sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Wytyczne dot. potaczenia znajduja sie w Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-2018/0176, wydanie 1.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga byc¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

®©® O®

©

®

©@

® @OQ

D) Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
@ "
| | ! | | |
| ] T a1 TIT | @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO: Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2, Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro 400 m?
{ \J typ DFH2 gr. 12.5 mm lub Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm ’
o | | } | | o (2  Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 360 m
wn
; ‘ ‘ ‘ ‘ - @ Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® - dolne potaczenie 0,35
_e N @ Profil RIGIPS UW 100/80, UW 100/100, UW 100/120 lub UW 100/140 gr. 1 mm - gdrne potaczenie 0,35 m
AT
o | l T L (B  Wkret RIGIPS TN 25" 1800 szt.
N I 1 1
o) ] 300 L ® (&) Wkret RIGIPS TN 35V 48,00 szt.
1 7
> @ Stalowe kotki rozporowe min. 86x40 mm max. co 800 mm 2,50 szt
g Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 110 m
'6 @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
7)) ll Klasa odpornosci Maksymalna wysokos¢ I = I Grubosé G od 150 mm Taéma spoinowa RIGIPS 2,80 m
(ﬂl SEMIEE] izebitsiae RISHO0RIIT @ Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 030 k
Koriczy lub SUPER : 9
) ) @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?
Masa M od 53 kg/m? Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2 1) Rozstaw wkretow: dla wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




Sciana dziatowa wysoka wisover  MBrigips  ‘weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT‘GOBAI N
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z potrdéjnym poszyciem Dane techniczne
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
Sciana wysoka Klasa Wysokosé e B
- =
ogpr?i?\s:.c' izl eneling Rozwigzanie Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
gEN" ) H potaczenia $cian ze @ M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
stropem/dachem RIGIPS PRO*** RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] fmm]  [kg/m?]
gr. 3x12.5 mm Fire+ typ
El 1200 Potaczenie przesuwne DF, Fire+ Hydro typ CW/UW 100
nowa opat_entowla_na REI 1202 9000 (teleskopowe) - dobdr 175 74 DFH2, Aku Fire+ typ Ultrastil®/ niewymagane®
technologia profili wedtug wytycznych?® DF lub Aku Fire+ Hydro  GypSerra®
typ DFH2

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla scian dziatowych z wypetnieniem lub bez wypetnienia wetng mineralna.

Wypetnienie $ciany moze stanowi¢ wetna mineralna szklana lub skalna o grubosci maksymalnej 100 mm oraz gestosci 15 - 50 kg/m?3.

Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej, sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje scian dziatowych stanowigcych elementy

oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Wytyczne dot. potaczenia znajduja sie w Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-2018/0176, wydanie 1.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga byc¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.
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Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

7
® ®
© : : ® R T
l
@ il il | —F @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO: Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2, Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro 600 m?
i i ﬁ, i i YHY i typ DFH2 gr. 12.5 mm lub Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm ’
5 i i | ‘ | (2)  Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil*/GypSerra® 360 m
) i - (®)  Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® - dolne potaczenie 0,35 m
i
; 8 i | | (@  Profil RIGIPS UW 100/80, UW 100/100, UW 100/120 lub UW 100/140 gr. 1 mm - gérne potaczenie 0,35 m
S i ‘ (®  Wkret RIGIPS TN 25" 18,00 szt.
il gt il I it l
L © 0 0 it | (8) Wkret RIGIPS TN 35" 18,00 szt.
N | | | | T |
rol @ N N \ | ® (@) Wkret RIGIPS TN 55" 48,00 szt.
300
> 4L 4‘ Stalowe kotki rozporowe min. 26x40 mm max. co 800 mm 2,50 szt.
g @ Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 110 m
'6 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
3 . . ‘. . )
@ ) coszciporese, rcymane wysoose (Y rupose = s e 220
N 9 1 @ Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 0,30 kg
Konczy lub SUPER ’
@ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

Krajowa Ocena Techniczna

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2 1) Rozstaw wkretéw: dla wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.

Masa M od 74 kg/m?




Sciana dziatowa wysoka wisover  MBrigips  ‘weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT‘GOBAI N
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z potrdéjnym poszyciem Dane techniczne
ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
Sciana wysoka Klasa Wysokos¢ crlsee | Wi
odpornosci  maksymalna™ . . . . . -
ogniowe Rozwigzanie Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
gEN" ) H potaczenia $cian ze @ M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
stropem/dachem RIGIPS PRO*** RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]
E1 1207 Potaczenie przesuwne gr. 3x15 mm Fire+ typ CW/UW 100
nowa opatentowana RE| 1202 10000 (teleskopowe) - dobor 190 88 DF, Fire+ Hydro typ Ultrastil®/ niewymagane®
technologia profili wedtug wytycznych® DFH2 GypSerra®

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla $cian dziatowych z wypetnieniem lub bez wypetnienia wetng mineralna.
Wypetnienie $ciany moze stanowi¢ wetna mineralna szklana lub skalna o grubosci maksymalnej 100 mm oraz gestosci 15 - 50 kg/m?.

2) Kilasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej, $ciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje scian dziatowych stanowigcych elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Wytyczne dot. potaczenia znajduja sie w Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-2018/0176, wydanie 1.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

® O@

®

®

®

Q)

© @@

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

Krajowa Ocena Techniczna

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2 1) Rozstaw wkretéw: dla wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
Naktady materiatowe majq charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.

Masa M = 88 kg/m?

®
@
| | | | |
: : : | T : Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm 6,00
i | 37 | @ Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 3,60
) | ° ()  Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil’/GypSerra® - dolne potaczenie 0,35
o
; ‘ ‘ ‘ ‘ - (@  Profil RIGIPS UW 100/80, UW 100/100, UW 100/120 lub UW 100/140 gr. 1 mm - gdrne potaczenie 0,35 m
o ! (B  Wkret RIGIPS TN 25V 18,00 szt.
- O I i || |
o © | | - | | J‘i | (&)  Wkret RIGIPS TN 45" 1800 szt.
N i 10 1
o] O It |t W | —k O (@) Wkret RIGIPS TN 55" 48,00 szt.
1 10
> 4L 300 4‘ Stalowe kotki rozporowe min. 26x40 mm max. co 800 mm 2,50 szt.
g @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 1,70 m
'6 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
7)) @ Klasa odpornosci Maksymalna wysokos$¢ I = I Grubos¢ G = 190 mm @ Ta$ma spoinowa RIGIPS 280 m
- ogniowej nieokreslona H =10000 mm X ) . ) R X
N @ Masa szpachlowa wykorniczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 030 k
Koriczy lub SUPER 20| 9
.E @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?
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Sciana dziatowa wysoka

na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

Sciana wysoka

nowa opatentowana
13 technologia profili
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Maksymalna wysokosé
H =9000 mm

Klasa odpornosci
ogniowej El 60, REI 60

)

©

Xl Grubos¢ G =150 mm

Krajowa Ocena Techniczna

= 2
MasaMisisalka/m ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

P
9 ISOSA¥$£ r gNl‘l‘Gposi -‘wesggﬂ SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé "
odpornosci  maksymalna™ . . Grubose Mikse . . . L
R ROZW{az§Q|e ' Poszycie ptytami ' Konstrul'a.:Ja Wypetnienie
END H potaczenia $cian ze @ M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
stropem/dachem RIGIPS PRO*** RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] [ka/m?]
gr. 2x12,5 mm Fire+ typ
El 60V Potaczenie przesuwne DF, Fire+ Hydro typ 2xCW/UW 100
REI 60? 9000 (teleskopowe) - dobdér 150 53 DFH2, Aku Fire+ typ Ultrastil®/ niewymagane”
wedtug wytycznych® DF lub Aku Fire+ Hydro GypSerra®
typ DFH2

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla scian dziatowych z wypetnieniem lub bez wypetnienia wetng mineralna.
Wypetnienie $ciany moze stanowi¢ wetna mineralna szklana lub skalna o grubosci maksymalnej 100 mm oraz gestosci 15 - 50 kg/m?3.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej, sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Wytyczne dot. potaczenia znajduja sie w Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-2018/0176, wydanie 1.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga byc¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

I N N

@ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO: F_ire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2, Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro 400 m?
typ DFH2 gr. 12.5 mm lub Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm ’

@ Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 3,60 m

@ Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® - dolne potaczenie 0,35

@ Profil RIGIPS UW 100/80, UW 100/100, UW 100/120 lub UW 100/140 gr. 1 mm - gdrne potaczenie 0,35 m

(B  Wkret RIGIPS TN 25" 9,00 szt.
@ Wkret RIGIPS TN 357 24,00 szt.
@ Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo) 8,00 szt.
Stalowe kotki rozporowe min. 26x40 mm max. co 800 mm 2,50 szt.
@ Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 1710 m

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
@ Tasma spoinowa RIGIPS 280 m

@ ﬁs;izszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg

y lub SUPER
@ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

1) Rozstaw wkretow: dla wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.
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Sciana wysoka

4

O®

Sciana dziatowa wysoka

na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

nowa opatentowana
technologia profili
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Klasa odpornosci
ogniowej El 120, REI 120

)

Masa M = 74 kg/m?

E &

I I |
| | | | | T
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L 600 |

7 7

Maksymalna wysokosé

ey g Yl Grubos¢ G =175 mm

Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé "
odpornosci  maksymalna™ . . Grubose Mikse . . . L
R ROZW{az§Q|e ' Poszycie ptytami ' Konstrul'a.:Ja Wypetnienie
END H potaczenia $cian ze @ M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
stropem/dachem RIGIPS PRO*** RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] [ka/m?]
gr. 3x12,5 mm Fire+ typ
El 1200 Potaczenie przesuwne DF, Fire+ Hydro typ 2xCW/UW 100
REI 1202 9000 (teleskopowe) - dobdr 175 74 DFH2, Aku Fire+ typ Ultrastil®/ niewymagane®
wedtug wytycznych® DF lub Aku Fire+ Hydro GypSerra®
typ DFH2

1) Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla $cian dziatowych z wypetnieniem lub bez wypetnienia wetna mineralna. Wypetnienie sciany moze stanowi¢ wetna
mineralna szklana lub skalna o grubosci maksymalnej 100 mm oraz gestosci 15 - 50 kg/m?®.

2) Klasa odpornosci ogniowej, $ciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje scian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Woytyczne dot. potaczenia znajdujg sie w Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-2018/0176, wydanie 1.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(I N T

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO: Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2, Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro

@ typ DFH2 gr. 12.5 mm lub Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm 6,00 | m
@ Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 3,60 m
@ Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® - dolne potaczenie 0,35 m
@ Profil RIGIPS UW 100/80, UW 100/100, UW 100/120 lub UW 100/140 gr. 1 mm - gdrne potaczenie 0,35 m
(&  Wkret RIGIPS TN 25V 9,00 szt.
@ Wkret RIGIPS TN 357 9,00 szt.
@ Wkret RIGIPS TN 55P 24,00 szt.
Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo) 8,00 szt.
@ Stalowe kotki rozporowe min. 6x40 mm max. co 800 mm 2,50 szt.
Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 110 m
@ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
@ Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
@ ﬁsgizszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
y lub SUPER
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

1) Rozstaw wkretéw: dla wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




Sciana dziatowa wysoka wisover  MBrigips  ‘weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT‘GOBAI N
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z poszyciem Dane techniczne
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 15 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
Sciana wysoka Klasa Wysokos¢ crlsee | Wi
odpornosci  maksymalna™ . . . . . L
ogniowe Rozwigzanie Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
gEN" ) H potaczenia $cian ze @ M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
stropem/dachem RIGIPS PRO*** RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]
E1 1207 Potaczenie przesuwne ar. 3x15mm 2xCW/UW 100
nowa opatentowana REI 1202 10000 (teleskopowe) - dobor 190 88 Fire+ typ DF lub Ultrastil®/ niewymagane®
4 technologia profili wedtug wytycznych® Fire+ Hydro typ DFH2 GypSerra®

O®

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla $cian dziatowych z wypetnieniem lub bez wypetnienia wetng mineralna.

Wypetnienie $ciany moze stanowi¢ wetna mineralna szklana lub skalna o grubosci maksymalnej 100 mm oraz gestosci 15 - 50 kg/m?.

@ 2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej, $ciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje scian dziatowych stanowigcych elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Wytyczne dot. potaczenia znajduja sie w Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-2018/0176, wydanie 1.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:

A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

-
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Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

Krajowa Ocena Techniczna

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2 1) Rozstaw wkretow: dla wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

Masa M = 88 kg/m?

8
o @ T ——
@ J | | | Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15mm 6,00
@ | | | | | @ Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 3,60 m
@ | A | %\B? | @ Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® - dolne potaczenie 0,35 m
O ‘ ‘ 2 @ Profil RIGIPS UW 100/80, UW 100/100, UW 100/120 lub UW 100/140 gr. 1 mm - gdrne potaczenie 0,35 m
S O i | - (&  Wkret RIGIPS TN 25V 9,00 szt.
_‘o_ A 1 ) @ Wkret RIGIPS TN 45V 9,00 szt.
.E @ i | l i lﬁ i @ Wkret RIGIPS TN 557 24,00 szt.
-g @ :\ ; :\ ; :\ —k Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo) 8,00 szt.
> 4L 600 4‘ @ @ Stalowe kotki rozporowe min. @6x40 mm max. co 800 mm 2,50 szt.
g Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 110 m
'6 @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,50 kg
‘wn Klas_a od!oornoéci Maksymalna wysokos¢ k_)l Grubos¢ G = 190 mm @  Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 m
(ﬂl SEmIEE] 2] 1P, M=) RISHI0000ImMm @ Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
Konczy lub SUPER ’
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?
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Sciana dziatowa wysoka

na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

Sciana wysoka

nowa opatentowana
technologia profili
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Maksymalna wysokosé
H =10000 mm

Klasa odpornosci
ogniowej El 60, REI 60

)

©

Xl Grubos¢ G =150 mm

Krajowa Ocena Techniczna

= 2)
Masa Mi=is5ika/m ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

P
9 ISOSA¥$£ r gNl‘l‘Gposi -‘wesggﬂ SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé "
odpornosci  maksymalna™ . . Grubose Mikse . . . L
R ROZW{az§Q|e ' Poszycie ptytami ' Konstrul'a.:Ja Wypetnienie
END H potaczenia $cian ze @ M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
stropem/dachem RIGIPS PRO*** RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] [ka/m?]
gr. 2x12,5 mm Fire+ typ
El 60V Potaczenie przesuwne DF, Fire+ Hydro typ 2xCW/UW 100
REI 602 10000 (teleskopowe) - dobdr 150 55 DFH2, Aku Fire+ typ Ultrastil®/ niewymagane®
wedtug wytycznych® DF lub Aku Fire+ Hydro GypSerra®
typ DFH2

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla scian dziatowych z wypetnieniem lub bez wypetnienia wetng mineralna.
Wypetnienie $ciany moze stanowi¢ wetna mineralna szklana lub skalna o grubosci maksymalnej 100 mm oraz gestosci 15 - 50 kg/m?3.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej, sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Wytyczne dot. potaczenia znajduja sie w Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-2018/0176, wydanie 1.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga byc¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(N B

@ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO: F_ire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2, Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro 400 m?
typ DFH2 gr. 12.5 mm lub Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm ’

@ Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 540 m

@ Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® - dolne potaczenie 0,35

@ Profil RIGIPS UW 100/80, UW 100/100, UW 100/120 lub UW 100/140 gr. 1 mm - gdrne potaczenie 0,35 m

(B  Wkret RIGIPS TN 25" 14,00 szt.
@ Wkret RIGIPS TN 357 36,00 szt
@ Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo) 8,00 szt.
Stalowe kotki rozporowe min. 26x40 mm max. co 800 mm 2,50 szt.
@ Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 1710 m

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
@ Tasma spoinowa RIGIPS 280 m

@ ﬁs;izszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg

y lub SUPER
@ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

1) Rozstaw wkretow: dla wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.




Sciana dziatowa wysoka wisover  MBrigips  ‘weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT‘GOBAI N
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z poszyciem Dane techniczne
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
Sciana wysoka Klasa Wysokosé e B
- =
ogpr?i?\s:.c' izl eneling Rozwigzanie Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
gEN" ) H potaczenia $cian ze @ M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
stropem/dachem RIGIPS PRO*** RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] fmm]  [ka/m?]
gr. 3x12,5 mm Fire+ typ
El 1200 Potaczenie przesuwne DF, Fire+ Hydro typ 2xCW/UW 100
nowa opat_entowla_na REI 1202 10 000 (teleskopowe) - dobor 175 76 DFH2, Aku Fire+ typ Ultrastil®/ niewymagane®
technologia profili wedtug wytycznych?® DF lub Aku Fire+ Hydro GypSerra®
14 typ DFH2

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla scian dziatowych z wypetnieniem lub bez wypetnienia wetng mineralna.
Wypetnienie $ciany moze stanowi¢ wetna mineralna szklana lub skalna o grubosci maksymalnej 100 mm oraz gestosci 15 - 50 kg/m?3.
Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej, sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje scian dziatowych stanowigcych elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.
@ 3) Wytyczne dot. potaczenia znajduja sie w Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-2018/0176, wydanie 1.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
@ ***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga byc¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:
A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.
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Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

@ (O e

®
@ &
O @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO: Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2, Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro 6.00 m?
6 I I ‘ N typ DFH2 gr. 12.5 mm lub Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm ’
| ] | ] | T
@ i i i i i (2)  Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil*/GypSerra® 540 m
'l
\] Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® - dolne potaczenie 0,35 m
© | | |
) ‘ ‘ - @ Profil RIGIPS UW 100/80, UW 100/100, UW 100/120 lub UW 100/140 gr. 1 mm - gdrne potaczenie 0,35 m
2
S O i | (B  Wkret RIGIPS TN 25" 14,00 szt.
L
2 N 4 ‘ \ (&) Wkret RIGIPS TN 35V 14,00 szt.
I il B ] 1 |
L ® 0 0 ] | (@)  Wkret RIGIPS TN 55" 36,00 szt.
N | | |
o] @ | | |~ O Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo) 8,00 szt.
1
> 4L 400 4‘ @ Stalowe kotki rozporowe min. @6x40 mm max. co 800 mm 2,50 szt.
g Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 170 m
'6 @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,50 kg
7)) ll Klasa odpornosci Maksymalna wysokos$¢ I I Grubos¢ G = 175 mm @ Taéma spoinowa RIGIPS 280 m
. . . _ €
ogniowej El 120, REI 120 H=9000 mm Masa szpachlowa wykoriczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3
N ® 0,20 ki
Koriczy lub SUPER R
. ) Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?
Masa M = 76 kg/m? Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2 1) Rozstaw wkretéw: dla wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.




Sciana dziatowa wysoka wisover  MBrigips  ‘weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT‘GOBAI N
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z poszyciem Dane techniczne
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 15 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
Sciana wysoka Klasa Wysokos¢ crlsee | Wi
odpornosci  maksymalna™ . . . . . L
ogniowe Rozwigzanie Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
gEN" ) H potaczenia $cian ze @ M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
stropem/dachem RIGIPS PRO*** RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]
E1 1207 Potaczenie przesuwne ar. 3x15mm 2xCW/UW 100
nowa opatentowana REI 1202 1000 (teleskopowe) - dobdr 190 90 Fire+ typ DF lub Ultrastil®/ niewymagane®
technologia profili wedtug wytycznych® Fire+ Hydro typ DFH2 GypSerra®

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla $cian dziatowych z wypetnieniem lub bez wypetnienia wetng mineralna.
Wypetnienie $ciany moze stanowi¢ wetna mineralna szklana lub skalna o grubosci maksymalnej 100 mm oraz gestosci 15 - 50 kg/m?.
Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej, $ciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje scian dziatowych stanowigcych elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.
@ 3) Wytyczne dot. potaczenia znajduja sie w Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-2018/0176, wydanie 1.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu:

A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.
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Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

Krajowa Ocena Techniczna

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2 1) Rozstaw wkretow: dla wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

Masa M = 90 kg/m?

8
® @
@ : Materiat Zuzycie
@ | J | | Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15mm 6,00
| | | | |
@ : : : : . : @ Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 540 m
@ ‘ ‘ ‘ ‘ 1{'{\ ¥ — ‘ @ Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® - dolne potaczenie 0,35 m
O ‘ o @ Profil RIGIPS UW 100/80, UW 100/100, UW 100/120 lub UW 100/140 gr. 1 mm - gdrne potaczenie 0,35 m
o
S O i | | - (&  Wkret RIGIPS TN 25V 14,00 szt.
b
S \ (8) Wkret RIGIPS TN 45V 14,00 szt.
] | ]
L ® | | | | Jli | (@) Wkret RIGIPS TN 55" 36,00 szt.
N i 10 1
-c @ | f | | | =% Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo) 8,00 szt.
> 4L 400 4‘ @ @ Stalowe kotki rozporowe min. @6x40 mm max. co 800 mm 2,50 szt.
g Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 110 m
'6 @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,50 kg
7)) ll Klasa odpornosci Maksymalna wysokos¢ I = I Grubosé G = 190 mm @  Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 m
(ﬂl canlowellERIZOARENIZ0 HiSH1000Iimm Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3
® X 020 kg
Konczy lub SUPER ’
.E Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?




Sciana dziatowa wysoka wisover  MBrigips  ‘weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 Dane techniczne
Z poszyciem ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 15 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
Sciana wysoka g lzopcyinosc Klasa - VWSOKOSC | Grubos¢  Masa _ "
5 akKustyczna [e] po_rnos;l maksymailna . . Konstrukcla Wypelnlenle
2 ogniowej Poszycie ptytami = Bl e
7 Ry R, EN® H G M gipsowo-kartonowymi RIGIPS e
> . RIGIPS PRO
[dB] [minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]
B nieokre
S 740 77 ) ) 10500 410 75 gr. 2x15 mm Fire+ typ DF
?:cwhisggtignpt?gzi?ina :‘r’ slona 4xCW/UW Wetna gr. 350 mm
100 (100+150+100)
Ultrastil®/ ISOVER Aku-Ptyta/
@ icokre- GypSerra® Akuplat+
78> 8P “'S,elgn;e 11000 440 100 gr. 3x15 mm Fire+ typ DF

1) Opinia akustyczna ITB NA-0719/P/2010.

*) Na podstawie jednostkowej opinii technicznej Zaktadu Badar Ogniowych ITB dla konkretnego obiektu.

**) Dla obcigzenia réznica cisnien g = 150Pa i ugieciu dopuszczalnym H/250; przy maksymalnym rozstawie przegubowych tacznikéw elastycznych (akustycznych)
1600 mm.
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@ . ~ Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?2
W ‘ n_ ZuzyCIe
(@]
@ | | § 215 o 515 mm ||
@ \j } 2 %I Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF gr. 15 mm 4,00 6,00 m?
| | @ Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 7,20 720 m
R (®  Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil*/GypSerra® 1,40 1,40 m
y ~
O @ Przegubowy tacznik elastyczny (akustyczny) co 1500 co 2500 mm - na zapytanie 0,50 0,90 szt.
) o ret X X szt.
£ 8 Wkret RIGIPS TN 25V 9,00 9,00
2 ) | | | Jﬂl (&) Wkret RIGIPS TN 45V 24,00 9,00 szt.
— i = 1k i -~ ret - : szt.
© ﬁ o ‘ T ‘ T Wkret RIGIPS TN 55" 24,00
N 1L 1L il
o . | | 1 | | \ | 4 Wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm 16,00 16,00 szt.
I Il \
> @ L 600 | @ Kotki rozporowe min. 6 max. co 1000 mm 3,00 3,00 szt
1 A
g Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 2,20 220 m
'O @)  Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 1,50 kg
7)) II Klasa odpornosci Izolacyjno$¢ akustyczna T Maksymalna wysokos¢ ®@  Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 2,80 m
(ﬂl ogniowe| nieokreslona R‘“ doj76 db H =11000/mm @ Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kornczy, GOTOWA 020 020 k
Q2-Q3 Konczy lub SUPER : ' 9
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ 1,00 1,00 m?
‘34l Grubosé¢ G od 410 mm Masa M od 75 kg/m?
I I @ g/ 1) Rozstaw wkretéw: dla warstw wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




éciana dziatowa kinowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na konstrukcji z profili C250 z poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg Dane techniczne
RIGIPS PRO gr. 15 mm lub RIGIPS PRO AKU 12,5 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
Sciana kinowa 2 'Zﬁ'actymosc g Klasa V‘f(ys°k°|sc ., Grubos¢ Masa _ o
[0} akustyczna o pqrnos_u maksymaina Pos q e q KonstrukCJa Wypefnlenle
@ Gy | ~oszycie plytami z profili wetna
7| Ry R, EN® H G M gipsowo-kartonowymi RIGIPS FmEEE
> . RIGIPS PRO
[dB] [minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]
gr. 3x12,5 mm typ Fire+
X El 1200 typ DF, Fire+ Hydro typ
g -9 REI 1202 7000%® 455 95 DFH2, Aku Fire+ typ DF
N lub Aku Fire+ Hydro typ ISOVER
DFH2 C250%55x2.5 gest. 15-40kg/m?
! gr 300 mm
(50+200+50)®
-9 El 120 12570 471 95 gr. 3x15 mm Fire+ typ DF
RE| 1202 ’
4 1 Kilasyfikacja Ogniowa LBO-072-KZ-24.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe Rigips moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Dla Klasy Odpornosci Ogniowej EI90/REI90 wysokos¢ maksymalna zgodnie z Klasyfikacjg Ogniowa nr LBO-072-KZ-24 wynosi 12570 mm.
@ 4) Mozliwos¢ oszacowania izolacyjnosci akustycznej kalkulatorem akustycznym ACOUS STIFF.
5) Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla wetny mineralnej o grubosci 300 mm (50+200+50), wymagana gestos¢ warstw zewnetrznych 40kg/m?® dla grubosci
50 mm, oraz gestos¢ 15kg/m? dla warstwy wewnetrznej gr. 200 mm.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
**) Wysokos¢ maksymalna uzalezniona od grubosci ptyt.
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8 | 1 | T | b : iat 1 m2
7 | v | UL - Zapotrzebowanie materiatowe na1m
| 5
| o 3025 mm| 3x15mm |
‘ ‘ ‘ @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2, Aku Fire+ typ DF lub Aku 6.00 6.00 m?
Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm, lub Fire+ typ DF gr. 15 mm ! !
@ ‘ ‘ ‘ ‘ @ Profil C250 gr. 2,5 mm co 600 mm - na zapytanie 1,80 1,80 m
‘ ‘ ‘ I @ Katownik do C250 - na zapytanie 0,30 0,30 m
o <
O ‘ S " @ Profil kapeluszowy Rigips co 400 mm, pierwszy max 150 mm od podtogi wg Opinii Eksperckiej ITB 4,00 4,00 m
17 9
‘ ‘ ‘ N @ Stalowy katownik 40x40x1 mm 0,80 0,80 m
| | (® Blachowkret 16,00 16,00 szt.
) @ \ R (@) Wkret RIGIPS TN 25" 12,00 12,00 szt.
‘ ~
3 G | ? ? >E ? ? >E ? i o Wkret RIGIPS TN 35 12,00 - szt
wn
2 | | 4 (@  Wkret RIGIPS TN 45V - 12,00 szt.
P @ \ 1y | i \
s ‘ 454 ¥ 1 ‘ Whkret RIGIPS TN 557 30,00 30,00 szt.
N \ | |
-c % ‘ | | \ | @ Kotki rozporowe min. @6x40 w max rozstawie 800 mm 1,00 1,00 szt.
‘l -~
>. 1 1 1 1 @ Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 2,20 220 m
L 600 L
g 7 d @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,50 1,50 kg
'6 Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 2,80 m
‘wn @ Klasa odpornosci Izolacyjnos¢ akustyczna 9l Maksymalna wysokosé @ Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, 0.20 020 K
d ogniowej EI 120 R, do 70 dB A2 H=12570 mm GOTOWA Q2-Q3 Konczy lub SUPER ’ ' °
$ruba montazowa RIGIPS M8 do UA 060 0,60 szt.
@ Wetna mineralna szklana lub skalna 300 mm (50+200+50) np. ISOVER 1,00 1,00 m?
‘w4l Grubos¢ G od 455 mm Masa M od 95 kg/m?
I I @ g/ 1) Rozstaw wkretéw: dla warstw wewnetrznych co 750 mm, dla warstwy zewnetrznej co 250 mm.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




Sciana dziatowa wysoka wisover  MBrigips  ‘weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na konstrukcji z profili C250 z poszyciem Dane techniczne
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 15 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
éciana wysoka I1zolacyjnos¢ Klasa Wysokos¢ e Rozstaw Rozstaw . Poszycie
akustyczna  odpornosci  maksymalna™ Gribose ikse profili profili Kons}trukqa plyte)zlmi Wypetnienie
ogniowej RIGIPS  kapeluszowych g+own_§ gipsowo- wetna
Ra Ra EN® it & i €250 RIGIPS Efgﬁ:ﬁgl kartonowymi mineralng
[dB] [minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]  [mm] [mm] RIGIPS PRO
Wetna
16000 1000 gr. 250 mm
D
3 ElI 120 261 95 400 C250x55%2.5 ar. 3x15 mm (100+150)

- REI 1202 Fire+ typ DF ISOVER
@ 13970 1200 Aku-Ptyta/

Akuplat+

1 Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla wetny mineralnej szklanej o grubosci min. 250 mm (150 mm + 100 mm).
Minimalna gestos¢ nominalna wetny mineralnej szklanej o grubosci 100 mm wynosi 15 kg/m?.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Mozliwos¢ oszacowania izolacyjnosci akustycznej kalkulatorem akustycznym ACOUS STIFF.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
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i Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

Zuzycie
3x12,5 mm -

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF gr. 15 mm 6,00 m?

i
o
N
R
N
\\ N
N
\\ N
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1 1
‘ ‘ ‘ ‘ g @ Profil C250 gr. 2,5 mm co 1200 mm - na zapytanie 0,90 m
‘ } } ‘ ° @ Katownik do C250 - na zapytanie 0,30 m
wn
‘ ‘ ‘ ‘ :j‘ - @ Profil kapeluszowy RIGIPS co 500 mm 4,00 m
g ‘ ‘ ‘ @ Blachowkret 16,00 szt.
o) z | | | (&)  Wkret RIGIPS HartFix 3,8x25 mm?® 1200 szt.
iy
L] || } || 1 i (@)  Wkret RIGIPS HartFix 3,8x35 mm?® 12,00 szt.
N | | J | Whkret RIGIPS HartFix 3,8x55 mm? 30,00 szt.
It I f | -~
© AL 250 A @ Kotki rozporowe min. 26 1,00 szt
E. 4L 1200 ‘L Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 110 m
.E @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,50 kg
O . )
7)) & Klasa odpornosci Maksymalna wysoko$é T (B o @  Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
- ogniowej EI 120/REI 120 H = 16000 mm Il [ilerexe © @ i ® Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 0.20 | kg
N Koriczy lub SUPER '
Sruba montazowa RIGIPS M8 do UA 0,60 szt.
@ Masa M = 95 kg/m? Klasyfikacja Ogniowa @ Wetna mineralna szklana lub skalna gr. 250 mm (100+150) np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ 1,00 m?
LBO-114-KZ/23
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.
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& rigips

SAINT-GOBAIN

Jisover

SAINT-GOBAIN

Sciana dziatowa miedzylokalowa

na podwaijnej konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z podwdjnym Dane techniczne

poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

®

I

Q

®

©

£4 - - * . .. .2
Sciana miedzylokalowa Izolacyjno$é Klasa Wysokos¢ o Masa
akustyczna odpornosci  maksymalna™ f
! ; . . Konstrukcja
ogniowej Poszycie ptytami fili
. . z profili
Ry R, EN® H G M gipsowo-kartonowymi RIGIPS
RIGIPS PRO***)
[dB] [minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]
nowa opatentowana
technologia profili El 307
REI 30?
ElI 60" 44 gr. 2x12,5 mm
REI 60% typ A lub Hydro typ H2
2xCW/UW
4) 4)
(56’3“) (56;)) 4500 155 50 Ultrastil®/
GypSerra®
El 90®
REI 902
B gr. 2x12,5 mm
REE|I1122002> 52 Fire typ F* lub Fire+

Hydro typ DFH2

® ©

Aweber

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Wypetnienie
wetng
mineralng

WetnaP® gr. 50 mm
(gr. 2x50 mm)®
ISOVER Aku-Ptyta/
Akuplat+ lub Polterm Uni

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Kilasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 70 mm.
4) Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjno$¢ akustyczna sciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 kg/m? (np. Aku-Ptyta/Akuplat+,

Polterm Uni, Polterm Max lub Uni-Mata).

n

5) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostaé zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
6) Dla odpornosci ogniowej EI 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi

typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

®

®

O

T
/0
g 4 4
Vo0 L | | | O
R | ‘ | T
07 7 7 4 T . _‘ [ T
{ ; | 1 £ )
| 1 / m &
i g Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
’ \ \ T |
T | | = jEt —
N I \ ® uzycie
‘L 600 AL @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF 400 m?
lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm ’
(2  Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra® 3,60 m
l| Klasa odpornosci Izolacyjno$é akustyczna T Maksymalna wysokosé (@  Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil*/GypSerra® 140 m
ogniowej El 120, REI 120 RA'I do 60 dB H =4500 mm @ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
@ Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
.. = Krajowa Ocena Techniczna Kotki rozporowe min. g6 max. co 1000 mm 3,00 szt.
|(—)| Grubosé¢ G =155 mm @ Masa M od 44 kg/m? I | ITBJ-KOT-2018/O176 d. 2 @ P
wya. @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 470 m
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
*)  Opinia ITB NL-4184/P/07 - $ciana stanowi trwate rozdzielenie pomieszczen mieszkalnych i przemystowych ($ciana miedzylokalowa) po modyfikacji. @ Tag . RIGIPS 280
Wg opinii, w celu polepszenia wtasciwosci $ciany dziatowej 3.41.01, z uwagi na nos$nos¢, sztywnosc i odpornosé na uderzenia, nalezy stosowac jeden asma spoinowa ’ m
ze sposobéw modyfikacji konstrukcji $ciany: Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Korczy, GOTOWA Q2-Q3
- zastosowanie zageszczonego rozstawu stupkéw CW 50 do 300 mm; Konczy lub SUPER 020 kg
- zastosowanie blachy stalowej o gr. 0,5 mm umieszczonej miedzy rzedami profili;
- zastosowanie stupkéw typu UA 50 zamiast CW 50 w rozstawie co 400 mm; @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 2,00 m?

zastosowanie oktadziny, w co najmniej jednej warstwie po obu stronach $ciany z ptyt gipsowo-wtdknowych RIGIPS Rigidur oraz zageszczonego

rozstawu stupkéw CW 50 do 400 mm. Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




Sciana dziatowa miedzylokalowa wisover  MBrigips  ‘weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na podwojnej konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z podwdjnym Dane techniczne
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
£4 - - * ..
Sciana miedzylokalowa Klasa WYsOkosE g bose Masa
odpo_rnosq maksymalna ) ) Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej Poszycie ptytami ~ orofili \
. . profili wetng
EN® H G M gipsowo-kartonowymi RIGIPS I
RIGIPS PRO***)
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
nowa opatentowana
technologia profili El 30V
REI 302
®
ElI 60" 45 gar. 2x12,5 mm
REI 602 typ A lub Hydro typ H2 s
@ 2xCW/UW 50 W‘ig‘f;;gg ;C:nr)“m
4750 155 g}'{t‘;""sitr"ra/ ISOVER Aku-Plyta/
@ £l 90% Akuplat+ lub Polterm Uni
REI 902
@ ar. 2x12,5 mm
El 120" LSy
RE| 1202 53 Fire typ F#® lub Fire+

Hydro typ DFH2

®

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Kilasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowiacych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
@ 3) Kilasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 70 mm.
4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
5) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi
typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.
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Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
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Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF

®
@
®
@

2
()] \ 7 @ lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm 400 m
% (@  Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra® 540 m
ot - — . (3  Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil*/GypSerra® 140 m
[} Q) Klasa odpornosci Maksymalna wysokos¢ I I Grubos¢ G = 155
'ﬁ ogniowej El 120, REI 120 H = 4750 mm . M © = o @ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 14,00 szt.
© @ Whkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 36,00 szt.
> . . Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 3,00 szt
c Masa M od 45 kg/m? — Krajowa Ocena Techniczna @ P ’
(o] 9 Vv, ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2 @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 470 m
o —
~8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
*)  Opinia ITB NL-4184/P/07 - $ciana stanowi trwate rozdzielenie pomieszczen mieszkalnych i przemystowych ($ciana miedzylokalowa) po modyfikacji. , .
d Wg opinii, w celu polepszenia wtasciwosci $ciany dziatowej 3.41.01, z uwagi na nos$nos¢, sztywnosc i odpornosé na uderzenia, nalezy stosowac jeden @ Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
ze sposobow modyfikacii konstrukcji Sciany: Masa szpachlowa wykoriczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 | Kk
- zastosowanie zageszczonego rozstawu stupkéw CW 50 do 300 mm; Konczy lub SUPER ’ 9
- zastosowanie blachy stalowej o gr. 0,5 mm umieszczonej miedzy rzedami profili;
- zastosowanie stupkéw typu UA 50 zamiast CW 50 w rozstawie co 400 mm; @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 2,00 m?

- zastosowanie oktadziny, w co najmniej jednej warstwie po obu stronach $ciany z ptyt gipsowo-wtdknowych RIGIPS Rigidur oraz zageszczonego
rozstawu stupkéw CW 50 do 400 mm. Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




Sciana dziatowa miedzylokalowa wisover  MBrigips  ‘weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na podwojnej konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z podwdjnym Dane techniczne
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
£4 - - * ..
Sciana miedzylokalowa dK'asa, , WYsOkosE g bose Masa
Celrelineie] maksymalna ) ) Konstrukcja Wypetnienie
Poszycie ptytami L
ogniowej ) ) z profili wetng
EN® H G M gipsowo-kartonowymi RIGIPS P
RIGIPS PRO***) a
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
nowa opatentowana
technologia profili El 30V
REI 302
O,
ElI 60" 47 gar. 2x12,5 mm
2)
@ REI 60 typ A lub Hydro typ H2 AXCW/UW 50 Wetna™ gr. 50 mm
e (gr. 2x50 mm)
5200 155 g'trassetr"ra/@ ISOVER Aku-Plyta/
£l 90% yp Akuplat+ lub Polterm Uni
O REI 90?
@ gr. 2x12,5 mm
El 120" . .
RE| 1202 55 Fire typ F#® lub Fire+

Hydro typ DFH2

®

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Kilasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowiacych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Kilasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 70 mm.

4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

5) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi
typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.
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g Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
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Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF

2
g @ lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm 400 m
o) (2)  Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil*/GypSerra® 720 m
e " — L. . .
© l| Klasa odpornosci $ Maksymalna wysoko$é I I Grubodé G = 155 mm @ Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil®/GypSerra® 1,40 m
.ﬁ ogniowej El 120, REI 120 — H =5200 mm @ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 18,00 szt.
© (B  Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 48,00 szt.
E’ o = Krajowa Ocena Techniczna @ Kotki rozporowe min. 6 max. co 1000 mm 3,00 szt
LRI P ST VAN 1TE-KOT-2018/0176 wyd. 2
_E yd: @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 4,70 m
O Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
7))
*)  Opinia ITB NL-4184/P/07 - $ciana stanowi trwate rozdzielenie pomieszczen mieszkalnych i przemystowych ($ciana miedzylokalowa) po modyfikacji. @ Ta¢ma spoinowa RIGIPS 280 m
d Wg opinii, w celu polepszenia wtasciwosci $ciany dziatowej 3.41.01, z uwagi na nos$nos¢, sztywnosc i odpornosé na uderzenia, nalezy stosowac jeden P !
ze sposobow modyfikacji konstrukciji sciany: Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 020 Kk
- zastosowanie zaggszczonego rozstawu stupkéw CW 50 do 300 mm; Konczy lub SUPER ’ 9
- zastosowanie blachy stalowej o gr. 0,5 mm umieszczonej miedzy rzedami profili;
- zastosowanie stupkéw typu UA 50 zamiast CW 50 w rozstawie co 400 mm; @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 2,00 m?

- zastosowanie oktadziny, w co najmniej jednej warstwie po obu stronach $ciany z ptyt gipsowo-wtdknowych RIGIPS Rigidur oraz zageszczonego
rozstawu stupkéw CW 50 do 400 mm. Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




Sciana dziatowa miedzylokalowa wisover  MBrigips  ‘weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na podwojnej konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwdjnym Dane techniczne
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
£4 - - * . s .2
Sciana miedzylokalowa Izolacyjno$é Klasa Wysokos¢ o Masa
akustyczna odpornosci  maksymalna™ . . Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej PesmEe gibratil ) z profili wetna
Ry R, EN® H G M gipsowo-kartonowymi RIGIPS FimEEE
RIGIPS PRO***)
[dB] [minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]
nowa opatentowana
technologia profili El 30V
REI 30%
@ ElI 60" 45 gr. 2x12,5 mm
@ REI 602 typ A lub Hydro typ H2 Weina gr. 2x50 mm
60% | 639 6000 205 725XLCJ:I\‘?|'/;;Jt\i/I\“/?/ (gr. 2x75 mm)®
629)  (64%) GvoSerra® ISOVER Aku-Ptyta/
5 yP Akuplat+ lub Polterm Uni
@ EI 90
REI 90%
@ 2x12,5
El 1207 gt
REI 1202 53 Fire typ F® lub Fire+

Hydro typ DFH2

®

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Kilasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 70 mm.
4) Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjno$¢ akustyczna sciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 kg/m? (np. Aku-Ptyta/Akuplat+,
Polterm Uni, Polterm Max lub Uni-Mata).
5) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostaé zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
@ 6) Dla odpornosci ogniowej EI 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi
typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.
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Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
@
& : \ N vaterat | Zuce ]
) \ ) ) ;
| Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF )
g @ H @ @ lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm 400 m
o 5 (2  Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil/GypSerra® 360 m
I (3  Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil*/GypSerra® 140 m
— Q) Klasa odpornosci Izolacyjnos¢ akustyczna Maksymalna wysokosé @ " 5 . .
% ogniowej EI 120, REI 120 Rm do 62 dB H = 6000 mm Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
@ Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
? @ Kotki rozporowe min. g6 max. co 1000 mm 3,00 szt.
L. Krajowa Ocena Techniczna
© r =205 mm Masa M od 45 kg/m? ¢ iai -
_6 I(—)I Grubos¢ G 05 asa M od 45 kg/ ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2 @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm 470 m
W Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
d *) Opinia ITB NL-4184/P/07 - $ciana stanowi trwate rozdzielenie pomieszczen mieszkalnych i przemystowych ($ciana miedzylokalowa) po modyfikacji. @ Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
Wg opinii, w celu polepszenia wtasciwosci Sciany dziatowej 3.41.02, z uwagi na nosnosé, sztywnosc i odpornosc na uderzenia, nalezy stosowac jeden Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kohczy, GOTOWA Q2-Q3
ze sposobdéw modyfikacji konstrukcji ciany: Konczy lub SUPER 0,20 kg
- zastosowanie zageszczonego rozstawu stupkow CW 75 do 400 mm;
- zastosowanie blachy stalowej o gr. 0,5 mm umieszczonej miedzy rzedami profili; @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 2,00 m?

- zastosowanie stupkow typu UA 75 zamiast CW 75 w rozstawie co 600 mm;
- zastosowanie oktadziny, w co najmniej jednej warstwie po obu stronach sciany z ptyt gipsowo-wtdknowych RIGIPS Rigidur. Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




Sciana dziatowa miedzylokalowa wisover  MBrigips  ‘weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na podwojnej konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwdjnym Dane techniczne
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
£4 - - * .oz
Sciana miedzylokalowa Klasa Wysokos¢ | Gt Ve _ _ _ o
odpornosci maksymalna Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralna
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
nowa opatentowana ElI 30"
hnologia profili

tec REI 302

O El 60" 46 gr. 2x12,5 mm
2)
REI 60 typ A lub Hydro typ H2 Wetna® gr. 2x50 mm
@ 2KCW/UW 75 (gr. 2x75 mm)®
6300 205 (Lajl/tr:asztr”ra/ ISOVER Aku-Plyta/
El 909 Akuplat+ lub Polterm Uni
@ RE| 902
9 El 1200 ) ar. 2x12,5 mm_

O REI 1202 54 Fire typ F® lub Fire+

Hydro typ DFH2

®

1 Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

4) Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjno$¢ akustyczna $ciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 kg/m? (np. Aku-Ptyta/Akuplat+,
Polterm Uni, Polterm Max lub Uni-Mata).

5) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

6) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

@ **) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga byc¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi

typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.
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Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
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@ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF 400 m?
Q @ lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm ’
% (2)  Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil*/GypSerra® 540 m
= (3  Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil*/GypSerra® 140 m
— Q) Klasa odpornosci Maksymalna wysokos$¢ |(_)| Grubosé G = 205 mm @ Whkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 14,00  szt.
N ogniowej El 120, REI 120 H = 6300 mm
o) @ Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 36,00 szt.
Eﬁ @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 3,00 szt.
.E Masa M od 46 kg/m? :(Trsj-ng'ang?g?O-l‘I‘;Zthlténza @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm 470 m
‘b’) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
d *) Opinia ITB NL-4184/P/07 - $ciana stanowi trwate rozdzielenie pomieszczen mieszkalnych i przemystowych ($ciana miedzylokalowa) po modyfikacji. @ Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
Wg opinii, w celu polepszenia wtasciwosci sciany dziatowej 3.41.02, z uwagi na no$nos¢, sztywnosc i odpornosc na uderzenia, nalezy stosowac jeden Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 020 K
ze sposobow modyfikacji konstrukcji sciany: Konczy lub SUPER ’ 9
- zastosowanie zageszczonego rozstawu stupkow CW 75 do 400 mm;
- zastosowanie blachy stalowej o gr. 0,5 mm umieszczonej miedzy rzedami profili; @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 2,00 m?

- zastosowanie stupkow typu UA 75 zamiast CW 75 w rozstawie co 600 mm;
- zastosowanie oktadziny, w co najmniej jednej warstwie po obu stronach sciany z ptyt gipsowo-wtdknowych RIGIPS Rigidur. Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




Sciana dziatowa miedzylokalowa wisover  MBrigips  ‘weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na podwojnej konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwdjnym Dane techniczne
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
£4 - - * .oz
Sciana miedzylokalowa Klasa Wysokos¢ . Grubosc Masa _ _ _ -
odpornosci maksymalna Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetna
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralna
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]

nowa opatentowana EI 30"

technologia profili REI 302
®

El 60" 48 ar. 2x12,5 mm
2)
REI 60 typ A lub Hydro typ H2 Wetna® gr. 2x50 mm
@ 2xCW/! Uw 75 (gr. 2x75 mm)®
6500 205 gl/tr:asset::'a/ ISOVER Aku-Plyta/
E1 909 Akuplat+ lub Polterm Uni
@ REI 902
S D) ar. 2x12,5 mm

O RI?EII?Z%D 56 Fire typ F® lub Fire+

Hydro typ DFH2

®

1 Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
4) Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjno$¢ akustyczna $ciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 kg/m? (np. Aku-Ptyta/Akuplat+,
Polterm Uni, Polterm Max lub Uni-Mata).
5) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
6) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga byc¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi
typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.
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Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
z ! | N fwaterat | Zude
8 ? \ 1 \ . . .
[] I | [ | —r Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF 5
g O | | | | | ‘ | ® O, lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm 400 m
300
o - : + (2  Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra® 720 m
r: (3  Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil*/GypSerra® 140 m
— Klasa odpornosci Maksymalna wysokos¢ i ) )
. y € r =2 mm Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 18,00 szt.
N @ ogniowej El 120, REI 120 H = 6500 mm ] Grubosc G = 205 @ N P poszy
-c @ Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 48,00 szt.
E’ @ Kotki rozporowe min. g6 max. co 1000 mm 3,00 szt.
Krajowa Ocena Techniczna
) Masa M od 48 kg/m? S iaj [ .
R asa od 48 g/ ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2 @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm 4,70 m
‘b’) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
d *) Opinia ITB NL-4184/P/07 - $ciana stanowi trwate rozdzielenie pomieszczen mieszkalnych i przemystowych ($ciana miedzylokalowa) po modyfikacji. @ Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
Wg opinii, w celu polepszenia wtasciwosci $ciany dziatowej 3.41.02, z uwagi na nosnosc, sztywnosc i odpornosé na uderzenia, nalezy stosowac jeden Masa szpachlowa wykoriczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3
ze sposobow modyfikacji konstrukcji Sciany: Konczy lub SUPER 0,20 kg
- zastosowanie zageszczonego rozstawu stupkow CW 75 do 400 mm;
- zastosowanie blachy stalowej o gr. 0,5 mm umieszczonej miedzy rzedami profili; @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 2,00 m?

- zastosowanie stupkow typu UA 75 zamiast CW 75 w rozstawie co 600 mm;
- zastosowanie oktadziny, w co najmniej jednej warstwie po obu stronach sciany z ptyt gipsowo-wtdknowych RIGIPS Rigidur. Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




Sciana dziatowa miedzylokalowa wisover  MBrigips  ‘weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na podwojnej konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwdjnym Dane techniczne
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
£4 - - * . .. .2
Sciana miedzylokalowa Izolacyjno$é Klasa Wysokos¢ o Masa
akustyczna odpornosci  maksymalna™ Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej Poszycie ptytami s
9 ) ) ) z profili wetna
Ry R, EN® H G M gipsowo-kartonowymi RIGIPS "
RIGIPS PRO***) a
[dB] [minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]
nowa opatentowana
technologia profili El 30V
REI 302
@ ElI 60" 46 gr. 2x12,5 mm
2)
REI 60 typ A lub Hydro typ H2 ACW/UW Wetna® gr. 2x50 mm
@ 62 | 64% 6500 255 100 Ultrastil?/ (gr. 2x100 mm)?
(63%)  (65Y) GvoSerra® ISOVER Aku-Ptyta/
El 909 yP Akuplat+ lub Polterm Uni
@ REI 902
@ gr. 2x12,5 mm
El 120" . .
REI 1202 54 Fire typ F* lub Fire+

Hydro typ DFH2

®

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Kilasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 70 mm.
4) Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjno$¢ akustyczna sciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 kg/m? (np. Aku-Ptyta/Akuplat+,
Polterm Uni, Polterm Max lub Uni-Mata).
5) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostaé zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
6) Dla odpornosci ogniowej EI 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi
typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.
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, 2 Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
\ \ \ o e e
7, 7/
‘S i ™ . i i
oI ‘ ‘ ‘ ‘ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF 5
g @ ‘V/ /// Y @ lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm 4,00 | m
s
5 @ s // > I I | | = R | | rﬁ ! (@  Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 3,60 m
G o | ] | | |
] 1 Z ] m ®
P O iz h 600 D @ (3  Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil*/GypSerra® 1,40 m
'ﬁ @ Whkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
© ll Klasa odpornosci I1zolacyjno$é akustyczna T Maksymalna wysokos$é @ Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
E’ ogniowej EI 120, REI 120 RA1 do 63 dB —_— H = 6500 mm @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 3,00 szt.
.E @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 4,70 m
() .. — Krajowa Ocena Techniczna ) ) )
e sll Grubosc¢ G = 255 mm Masa M od 46 kg/m? - Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 k
‘W | 9/ VAR TB-KOT-2018/0176 wyd. 2 P v ° Y °
= @ Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 m
N *) Opinia ITB NL-4184/P/07 - $ciana stanowi trwate rozdzielenie pomieszczen mieszkalnych i przemystowych ($ciana miedzylokalowa) bez modyfikacji. Masa szpachlowa wykoriczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3
Wg opinii, w celu polepszenia wtasciwosci $ciany dziatowej 3.41.03, z uwagi na nosnosé, sztywnosé i odpornosc na uderzenia, nalezy stosowac jeden Konczy lub SUPER 0,20 kg
ze sposobow modyfikacji konstrukcji $ciany:
- zastosowanie blachy stalowej o gr. 0,5 mm umieszczonej miedzy rzedami profili; @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 2,00 m?

- zastosowanie stupkow typu UA 100 zamiast CW 100 w rozstawie co 600 mm;
- zastosowanie oktadziny, w co najmniej jednej warstwie po obu stronach sciany z ptyt gipsowo-wtdknowych RIGIPS Rigidur. Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




Sciana dziatowa miedzylokalowa wisover  MBrigips  ‘weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na podwojnej konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwdjnym Dane techniczne
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
£4 - - * .oz
Sciana miedzylokalowa Klasa Wysokos¢ | Gt Ve _ _ _ o
odpornosci maksymalna Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralna
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
nowa opatentowana ElI 30"
technologia profili REI 302
@ El 60" 47 ar. 2x12,5 mm
2
REI 60?2 typ A lub Hydro typ H2 Wetna gr. 2x50 mm
2xCW/UW 100
@ 6500 255 Ultrastil/ (gr. 2x100 mm)
GypSerra® ISOVER Aku-Ptyta/
El 909 Akuplat+ lub Polterm Uni
REI 902
@
ar. 2x12,5 mm
9 El120" . " .
O REI 1202 55 Fire typ F# lub Fire+

Hydro typ DFH2

1 Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

5) Dla odpornosci ogniowej EI 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

@ ***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi
typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.
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u 2 Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
, \ \ (o
/s
v ‘ ‘ ‘ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF )
Q @ ‘V/ % 7 4 N @ lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm 400 m
S
% @ L//// . } | | B | R (@  Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil*/GypSerra® 540 m
. _ | | | |
= ® 7 //j ] 400 ] | ® (3  Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil*/GypSerra® 140 m
172 _ 4 ]
'ﬁ @ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 14,00 szt.
© Klasa odpornosci 9l Maksymalna wysoko$é » @ Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 36,00 szt.
. . $ _ |(—)| Grubosé G = 255 mm
E’ ogniowej EI 120, REI 120 A4 H=6500mm (&)  Kotki rozporowe min. g6 max. co 1000 mm 3,00 szt.
((+] @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 4,70 m
o —
() Krajowa Ocena Techniczna ) . ) )
M M 47 kg/m?2 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
‘) B L] GE 145 [ ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2
n @ Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
N *) Opinia ITB NL-4184/P/07 - $ciana stanowi trwate rozdzielenie pomieszczen mieszkalnych i przemystowych ($ciana miedzylokalowa) bez modyfikacji. Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3
Wg opinii, w celu polepszenia wtasciwosci $ciany dziatowej 3.41.03, z uwagi na nosnosé, sztywnosé i odpornosc na uderzenia, nalezy stosowac jeden Konczy lub SUPER 0,20 kg
ze sposobow modyfikacji konstrukcji $ciany:
- zastosowanie blachy stalowej o gr. 0,5 mm umieszczonej miedzy rzedami profili; @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 2,00 m?

- zastosowanie stupkow typu UA 100 zamiast CW 100 w rozstawie co 600 mm;
- zastosowanie oktadziny, w co najmniej jednej warstwie po obu stronach sciany z ptyt gipsowo-wtdknowych RIGIPS Rigidur. Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




Sciana dziatowa miedzylokalowa wisover  MBrigips  ‘weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na podwojnej konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwdjnym Dane techniczne
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
£4 - - * .oz
Sciana miedzylokalowa Klasa Wysokos¢ | Gt Ve _ _ _ o
odpornosci maksymalna Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralna
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
nowha olpat_entomf/_?_na ElI 30"
technologia profili RE| 302
O,
El 60" 49 ar. 2x12,5 mm
2
REI 60?2 typ A lub Hydro typ H2 Wetna gr. 2x50 mm
@ 2xCW/UW 100 (Gr 2x100 mrm®
6500 255 Ultrastil®/ gr. 2XIu0 mm
GypSerra® ISOVER Aku-Ptyta/
El 909 Akuplat+ lub Polterm Uni
@ REI 902
. 2x12,5 mm
® EI 120" | Ghaxes mm
RE| 1202 57 Fire typ F# lub Fire+

Hydro typ DFH2

1 Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastgpiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

5) Dla odpornosci ogniowej EI 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi
typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

®

®©

| N N 5 @
L [T . |
T \
1
| | ! 0 . .
‘ | | 2 Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
/ O e e
| |
o @ // ,/,/ . @ Piytalgipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF 400 m?2
; @ o 7 T 3 ‘ ‘ i ‘ lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm !
o) @ ///// L T ; i 1 i i I ! i —c @ Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 18,0 m
e
7/
r i ) 300 i ® (3  Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil*/GypSerra® 140 m
'ﬁ @ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 14,00 szt.
O Q) Klasa odpornosci T Maksymalna wysokosé I | Grubosé G = 255 mm @ Whkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 48,00 szt
> ogniowej El 120, REI 120 H = 6500 mm S ) )
- — @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 3,00 szt.
_E @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 470 m
~(>; Masa M od 49 kg/m? \/= :frr;{?(vé?rggﬁgj‘o?;zhxtjng Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
n @ Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
N *) Opinia ITB NL-4184/P/07 - $ciana stanowi trwate rozdzielenie pomieszczen mieszkalnych i przemystowych ($ciana miedzylokalowa) bez modyfikacji. Masa szpachlowa wykoriczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 K
Wg opinii, w celu polepszenia wtasciwosci $ciany dziatowej 3.41.03, z uwagi na nosnosé, sztywnosé i odpornosc na uderzenia, nalezy stosowac jeden Konczy lub SUPER 0,20 kg
ze sposobow modyfikacji konstrukcji $ciany:
- zastosowanie blachy stalowej o gr. 0,5 mm umieszczonej miedzy rzedami profili; @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 2,00 m?

- zastosowanie stupkow typu UA 100 zamiast CW 100 w rozstawie co 600 mm;
- zastosowanie oktadziny, w co najmniej jednej warstwie po obu stronach sciany z ptyt gipsowo-wtdknowych RIGIPS Rigidur. Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




Sciana dziatowa

na podwojnej konstrukcji z profili CW 50, UW 50 z podwdjnym
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

I1zolacyjnosé Klasa Wysokosé "
a7 ., Grubos¢ Masa
akustyczna odpornosci  maksymalna™ . . Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej Pzl gyl z profili wetha
Ry R, EN® H G M gipsowo-kartonowymi RIGIPS FimEEE
RIGIPS PRO***)
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
nowa opatentowana
technologia profili El 307
REI 302
ar. 2x12,5 mm
@ 44 typ A lub Hydro typ H2
El 60V 2xCW/UW Wetna® gr. 2x50 mm?®
60® 63 REI 602 4500 2160 50 Ultrastil®/ ISOVER Aku-Ptyta/
GypSerra® Akuplat+ lub Polterm Uni
@ El 1207 gr. 2x12,5 mm
) b )
REI 1202 52 Fire typ F® lub Fire+

Hydro typ DFH2

©

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjnos¢ akustyczna $ciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 ka/m3 (np. Aku-Ptyta/Akuplat+,
Polterm Uni, Polterm Max lub Uni-Mata).

4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

5) Dla odpornosci ogniowej ElI 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga byc¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi
typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.
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| ! | | T H :
| I | Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
T
2 Zuzycie
1 ©
b ! 2 @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF 400 m?
()] ‘ ‘ ‘ ‘ g lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm ’
S S (@  Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra® 3,60 m
()
-.o_ ‘ ‘ 3 (®)  Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil*/GypSerra® 1,40 m
4
-E [ | Jil | Whkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
N \ | I |
’ N
o [ [ \ |~ @ @ Whkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
> AL 600 AL @ Kotki rozporowe min. 6 max. co 1000 mm 3,00 szt.
c
(] @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 220 m
o —
(8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
7] & Klasa odpornosci Izolacyjnos¢ akustyczna Maksymalna wysokos¢ ) )
o ogniowej EI 120, REI 120 R,, do 60 dB H = 4500 mm ©  Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3
: 020 kg
Konczy lub SUPER
Masa M od 44 kg/m? Krajowa Ocena Techniczna @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. Isover Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

Xl Grubosé G od 160 mm

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.
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Sciana dziatowa

na podwojnej konstrukcji z profili CW 50, UW 50 z podwdjnym
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

nowa opatentowana
technologia profili
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Maksymalna wysokosé

H = 4750 mm Tadll Grubosé G od 155 mm

Krajowa Ocena Techniczna

2
MasaMied 45lka/m ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

& Klasa odpornosci
ogniowej El 120, REI 120

Jisover

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

& rigips

Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

.y Grubosc¢ Masa
odpornosci maksymalna
ogniowej EN” H G M
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
El 30"
REI 30%
45
1
REE|I66%2> 4750 2160
El 120"
REI 1202 53

Poszycie ptytami Konstrukcja
gipsowo-kartonowymi z profili
RIGIPS PRO***) RIGIPS
ar. 2x12,5 mm
typ A lub Hydro typ H2
2xCW/UW 50
Ultrastil®/
GypSerra®

gr. 2x12,5 mm
Fire typ F® lub Fire+
Hydro typ DFH2

Wypetnienie
wetng
mineralng

Wetna® gr. 50 mm#
ISOVER Aku-Ptyta/
Akuplat+ lub Polterm Uni

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
4) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 mogg by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi

typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(N R

lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm
Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra®

Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil®/GypSerra®

Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm

Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm

Tasma spoinowa RIGIPS

Konczy lub SUPER

SNONOIONOIIOIOIDIONQ)

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF

Whkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia
Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER

Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3

Wetna mineralna szklana lub skalna np. Isover Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni

4,00 m?
540 m
1,40 m
14,00 szt.
36,00 szt
3,00 szt
220 m
1,00 kg

280 m

0,20 kg

2,00 m?




»

()
3
o
g
3
N
©
>
c
IE
O
72}
o

Sciana dziatowa

na podwojnej konstrukcji z profili CW 50, UW 50 z podwdjnym
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

nowa opatentowana
technologia profili

®

©

©

®

®

od 160 - bez ograniczen

illl

Maksymalna wysokosé
H =5250 mm

Klasa odpornosci
ogniowej El 120, REI 120

Xl Grubosc G od 155 mm

Krajowa Ocena Techniczna

2
MasaMied a7ika/m ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

E &

Jisover

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

& rigips

Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

.y Grubosc¢ Masa
odpornosci maksymalna
ogniowej EN” H G M
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
El 30"
REI 30%
47
1
REE|I66%2> 5250 2160
El 120"
REI 1202 55

Poszycie ptytami Konstrukcja
gipsowo-kartonowymi z profili
RIGIPS PRO***) RIGIPS
ar. 2x12,5 mm
typ A lub Hydro typ H2
2xCW/UW 50
Ultrastil®/
GypSerra®

ar. 2x12,5 mm
Fire typ F® lub Fire+
Hydro typ DFH2

Wypetnienie
wetng
mineralng

Wetna® gr. 50 mm#®
ISOVER Aku-Ptyta/
Akuplat+ lub Polterm Uni

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
4) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 mogg by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi

typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(O N BT

lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm
Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra®

Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil®/GypSerra®

Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm

Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm

Tasma spoinowa RIGIPS

Konczy lub SUPER

SEONOIOIOIOIOIOIDIONO)

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF

Whkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia
Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER

Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3

Wetna mineralna szklana lub skalna np. Isover Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni

4,00 m?
720 m
1,40 m
18,00 szt.
48,00 szt.
3,00 szt
220 m
1,00 kg
2,80 m

0,20 kg

2,00 m?




éciana dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na podwojnej konstrukcji z profili CW 75, UW 75 z podwdjnym Dane techniczne
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
I1zolacyjnosé Klasa o Wysokosé . Grubose Masa
akustyczna  odpornosci  maksymalna™ Konstrukcja Wypetnienie
i i Poszycie ptytami -
ogniowe) ) ) z profili wetna
Ry R, EN® H G M gipsowo-kartonowymi RIGIPS P ——
RIGIPS PRO***) a
[dB] [minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]
nowa opatentowana
technologia profili El 30"
REI 30%
45 ar. 2x12,5 mm
@ typ A lub Hydro typ H2
El 600 2xCW/UW WetnaP® gr. 2x75 mm>
61® 64 RE| 602 6000 2210 75 Ultrastil®/ ISOVER Aku-Ptyta/
GypSerra® Akuplat+ lub Polterm Uni
gar. 2x12,5 mm
2 El 120" . " .
O RE| 1202 53 Fire typ F# lub Fire+

Hydro typ DFH2

©

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjnos¢ akustyczna sciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 kg/m?® (np. Aku-Ptyta/Akuplat+,
Polterm Uni, Polterm Max lub Uni-Mata).

4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

5) Dla odpornosci ogniowej ElI 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 mogg by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi
typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

©

®

®

®

| | |\
| ! | |
| ‘r T | L | |
T - -
Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
c
6 I
o
(I
Iy
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF 400 m?

Q 2 lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm ’

S ‘ ‘( ‘ ‘( ' ‘ ° (@  Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil’/GypSerra® 360 m
Tou @ ‘ 8 (3  Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil*/GypSerra® 1,40 m
.ﬁ @ Whkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
'c @ l I 1 l lﬂ l @ Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.

[ |~

Eo @ | ] ‘6(‘30 ] ‘ @ @ Kotki rozporowe min. g6 max. co 1000 mm 3,00 szt

© A 7 @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm 220 m
o —

(8} Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg

7] & Klasa odpornosci Izolacyjnos¢ akustyczna Maksymalna wysokos¢ @ Tag ) RIGIPS 280
o ogniowej El 120, REI 120 R,, do 61dB H = 6000 mm asma spoinowa AU m

Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Konczy lub SUPER <V 1K9
> Krajowa Ocena Techniczna @)  Wetna mineralna szklana lub skal | Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 2,00 m?
r $ 2 mm Masa M 45 ka/m? etna mineralna szklana lub skalna np. Isover Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni , m
Grubosc G od 205 @ asa M od 45 kg/! ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




Sciana dziatowa

na podwojnej konstrukcji z profili CW 75, UW 75 z podwdjnym
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

Jisover

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

& rigips

Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

» Grubos¢ Masa
odpornosci maksymalna™ Y Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetna
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralna
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
nowa opatentowana EI 30"
technologia profili REI 302
46 gr. 2x12,5 mm
typ A lub Hydro typ H2
£l 600 2xCW/UW 75 Wetna? gr. 75 mm#®
@ RE| 60 6250 2210 Ultrastil®/ ISOVER Aku-Ptyta/
GypSerra® Akuplat+ lub Polterm Uni
o ar. 2x12,5 mm
@ R|i5||1122%2> 54 Fire typ F® lub Fire+

Hydro typ DFH2

©

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

4) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 mogg by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi
typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

©

®

®

®

| | | | |
| I | 'l | -
| T - \
Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
6 g
o
| ] o (O N T
1 f 10 1 Eh
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF 400 m?

Q 2 lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm ’

S o (2  Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra® 540 m
-.o. ‘ 8 (3  Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil*/GypSerra® 1,40 m
-g @ | ¢ B P @ Whkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 14,00 szt.
'c @ 1 1 bl 1 1 Hi 1 @ Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 36,00 szt.

[ =~

Eo @ | ] ‘4(‘)0 ] ‘ @ @ Kotki rozporowe min. g6 max. co 1000 mm 3,00 szt

© A 7 @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm 220 m
o —

(8} Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
‘n ll Klasa odpornosci Maksymalna wysokosé

; ; r $¢ 205 mm S i
N ogniowej El 120, REI 120 H = 6250 mm Yl Grubos¢ G od 205 (@  Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 m
Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Konczy lub SUPER <V 1K9
Krajowa Ocena Techniczna @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. Isover Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 2,00 m?

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Masa M od 46 kg/m?

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




éciana dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na podwojnej konstrukcji z profili CW 75, UW 75 z podwdjnym Dane techniczne
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
Klasa Wysokosé bosd M
odpornosci maksymalna™ Grubosc asa Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetna
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralna
[minuty] [mm] [mm] [kg/m2]
nowa opatentowana EI 30"
technologia profili REI 302
48 gr. 2x12,5 mm
@ typ A lub Hydro typ H2
£l 600 2xCW/UW 75 Wetna? gr. 75 mm#®
RE| 60 6500 2210 Ultrastil®/ ISOVER Aku-Ptyta/
GypSerra® Akuplat+ lub Polterm Uni
ar. 2x12,5 mm
@ R%]]Zz%; 56 Fire typ F® lub Fire+

Hydro typ DFH2

©

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

4) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 mogg by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi
typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

©

®

®

®

| | J |
|| { || ‘g -F
| T - \
. Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
6
I I 4 e o e
(o))
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5 (D  Piva gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™ typ: A, Hydro typ H2, Fire typ . Fire* typ DF 200 m?
() < lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm !
% § (2)  Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil*/GypSerra® 720 m
TU ‘ ° (®  Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil*/GypSerra® 1,40 m
—— 7 ) )
N O J‘ | s 3 J‘ | t J‘ @ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 18,00 szt.
© @ i i i i [ : ; I @ Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 48,00 szt.
; 5
E’ @ L 300 L O @ Kotki rozporowe min. 6 max. co 1000 mm 3,00 szt
71 A
() @ Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 70 mm 220 m
o —
O L » Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
7] & Klasa odpornosci Maksymalna wysokos¢ L.
. ogniowej EI 120, REI 120 H = 6500 mm Sl Grubosé G od 205 mm (®  Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
s
N Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Konczy lub SUPER ! 9
Krajowa Ocena Techniczna @ Wetnha mineralna szklana lub skalna np. Isover Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 2,00 m?

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Masa M od 48 kg/m?

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




éciana dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na podwojnej konstrukcji z profili CW 100, UW 100 z podwdjnym Dane techniczne
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm
Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
Izc;lacyjnosc q Klasa o V\{(ysokolsc . Grubogc Masa
akustyczna  odpornosci  maksymalna ) ; Konstrukcja Wypetnienie
Poszycie ptytami -
IgnirerYE] ) ) z profili wetna
Ry R, EN® H G M gipsowo-kartonowymi RIGIPS "
RIGIPS PRO***) a
[dB] [minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]
nowa opatentowana
technologia profili El 30V
REI 302
50 ar. 2x12,5 mm
@ typ A lub Hydro typ H2
El 60V 2xCW/UW WetnaP® gr. 2x100 mm®
6599 673 REI 60 6500 =260 100 Ultrastil®/ ISOVER Aku-Ptyta/
GypSerra® Akuplat+ lub Polterm Uni
ar. 2x12,5 mm
El 120" . )
RE| 1202 54 Fire typ F lub Fire+

Hydro typ DFH2

© ®

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjnos¢ akustyczna sciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 kg/m?® (np. Aku-Ptyta/Akuplat+,
Polterm Uni, Polterm Max lub Uni-Mata).

4) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

5) Dotyczy Sciany na podtozu z dylatacja.

6) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi
typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

® ©

®

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

c
&
Q
| O Jroers e
[o)}
(o)
N @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF 400 m?2
(] | 2 lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm !
% 8 (2)  Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil*/GypSerra® 3,60 m
el
TU ° (3  Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil*/GypSerra® 1,40 m
7
'ﬁ O @ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
O @ Al )il | | Jﬁ | @ Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
E’ O | | ‘ [ @ @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 3,00 szt.
1 L 600 L
1 1 asma uszczelniajgca piankowa szer. mm s m
] @ Tas Iniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 2,20
o —
O . . » Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
7] & Klasa odpornosci Izolacyjnos¢ akustyczna Maksymalna wysokos¢
-~ ogniowej El 120, REI 120 R,, do 65 dB H = 6500 mm (@  Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Korczy lub SUPER ' 9
> Krajowa Ocena Techniczna @)  Wetna mineralna szklana lub skal | Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 2,00 m?
r $ 255 mm Masa M ka/m? etna mineralna szklana lub skalna np. Isover Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni , m
Grubosc G od 253 asa M od 50 kg/ ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




Sciana dziatowa

na podwojnej konstrukcji z profili CW 100, UW 100 z podwdjnym
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wysokosé

2 Grubos¢ Masa ) ) . L
odpornosci maksymalna Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN” H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
nowa opatentowana ElI 30"
technologia profili REI 302
@ 51 ar. 2x12,5 mm
typ A lub Hydro typ H2
El 607 2xCW/UW 100 Wetna® gr. 100 mm®
REI 602 6500 2260 Ultrastil®/ ISOVER Aku-Ptyta/
GypSerra® Akuplat+ lub Polterm Uni
n ar. 2x12,5 mm
@ R|i5||1122%2> 55 Fire typ F® lub Fire+

Hydro typ DFH2

©

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

4) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga byc¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi
typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

©

®

®

I | | @
T | \ LT
‘ Z trzeb i teriat 1 m?
apotrzepowanie materiarowe na il m

c
O
[o)}

‘ ‘ g @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF 400 m?

@ 8 lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm ’

S 3 (@  Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 540 m
-.o. 3 (®)  Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil*/GypSerra® 1,40 m
-g @ Whkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 14,00 szt.
© T | jﬁ ‘ @ Whkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 36,00 szt.

> || I |~ @ @ Kotki rozporowe min. 6 max. co 1000 mm 3,00 szt

c |

(] 4L 400 4L @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 220 m
o —

8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
N l I Klasa odpornosci Maksymalna wysokos¢ L.

- @ ogniowejPEI 120. REI 120 H= 6)!',300 . i |H| Grubosé G od 255 mm @ Taéma spoinowa RIGIPS 2,80 m
! =
N Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Konczy lub SUPER < 1K9
Krajowa Ocena Techniczna @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. Isover Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 2,00 m?

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Masa M od 51 kg/m?

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




éciana dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Wysokosé

na podwojnej konstrukcji z profili CW 100, UW 100 z podwdjnym
poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

Klasa - Grubos¢ Masa . . : iani
odpornosci maksymalna Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M gipsowo-kartonowymi z profili wetna
RIGIPS PRO***) RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
nowa opatentowana EI 30"
technologia profili REI 302
ar. 2x12,5 mm

typ A lub Hydro typ H2

@ 53

2xCW/UW 100

Wetna® gr. 100 mm#

1
REE"%%” 6500 2260 Ultrastil®/ ISOVER Aku-Plyta/
GypSerra® Akuplat+ lub Polterm Uni
n ar. 2x12,5 mm
@ REEI|1122%2> 57 Fire typ F® lub Fire+

Hydro typ DFH2

©

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.

4) Dla odpornosci ogniowej El 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

***) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEHT lub ptyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 mogg by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi
typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

©

®

®

Q)

®E O @

| | [ j
T » T |
Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
- ap wa a atoOw a
(N
(o))
o
‘ ‘ N @ Plytalgipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF 400 m?
(] T lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm !
% 8 (2)  Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil*/GypSerra® 720 m
el
TU ° (3  Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil*/GypSerra® 1,40 m
'ﬁ @ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 18,00 szt.
4
O )il )il | g \i | @ Whkret RIGIPS TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 48,00 szt.
N
E’ || ‘ | al @ @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 3,00 szt.
300
((+] 4L 4L @ Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 220 m
o —
O - . Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
7] & Klasa odpornosci Maksymalna wysokos¢ bosé d2
. ogniowej El 120, REI 120 H = 6500 mm il Grubosc G od 255 mm (®  Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
N Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Konczy lub SUPER <Y K9
Krajowa Ocena Techniczna @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. Isover Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 2,00 m?

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Masa M od 53 kg/m?

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




éciana dziatowa Jisover & rigips Aweber
odporna na uderzenia

3.40.01

SAINT-GOBAIN

DURA

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z pojedynczym poszyciem

ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO DURALINE gr. 12,5 mm lzolacyinos¢ - Klasa ~— Wysokosc ' gipocc Masa
akustyczna odpornosci  maksymalna™ f iani
! ; . . Konstrukcja Wypetnienie
ogniowe) ) Flesziels gyl ) z profili wetna
DURALINE Odpornosé na uderzenia Ra  Ru EN” 9'p5°;e”lg'|‘;,asrt§é‘gwym' RIGIPS mineralng
[dB] [minuty]
EI 157
REI 152
WetnaP gr. 50 mm>
ISOVER Aku-Ptyta/
nowa opatentowana )
.—. technologia profili £l 30 D ) CW/UW 50 Akuplat+ Iub Polterm Uni
4 uraline typ DFRIEH1 -
- RE| 302 gr. 1x12,5 mm Ultrastil®/
' ’ GypSerra®
O o
/By RA El 609 Wetna® gr. 50 mm
MM REI 602 ISOVER Polterm Uni

1 Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowiacych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiagzuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
4) Mozliwos¢ oszacowania izolacyjnosci akustycznej kalkulatorem akustycznym ACOUS STIFF.
@ 5) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
@

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokosé max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

il

@®

i e

VRO A
% @ n:—#% @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFRIEH1 gr. 12,5 mm 2,00 m?
TU ® H ] (2)  Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil*/GypSerra® 180 m
ﬁ 7 @ Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
-c @ Wkret RIGIPS HartFix 3,8x25 mm co 250 mm 24,00 szt.
E’ - @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
.E @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 170 m
~8 Klasa odpornosci :(z;lka:lijtr:)ors':ki::;?z«r:;na YTl e @ Masa szpa-chlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
" ogniowej El 60, REI 60 eoue et H = 3250 mm Tagma spoinowa RIGIPS 280 m
@ §a§a szrlaaggla\lglstykohczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
onczy lu
Masa M = 34 kg/m? Krajowa Ocena Techniczna Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

ggl] Grubosc G =75 mm ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.




WL NoPAN Sciana dziatowa Jisover  Mrigips  aweber il
DURA odporna na uderzenia Dane techniczne

na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z pojedynczym poszyciem Podstawowe elementy konstrukcji

ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO DURALINE gr. 12,5 mm bokediese | RKked 0 WS | e peae | s
akustyczna odpornosci  maksymalna™ . . Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej ) Flesziels gyl ) z profili wetna
DURALINE Odpornos$é na uderzenia Ra R, EN® H = M 9'p5°§”|g'|t,asrt§é‘gwym' RIGIPS mineralna
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
EI 157
2)
REITS Wetna® gr. 50 mm
(gr. 75 mm)>
nowa opatentowana ISOVER Aku-Ptyta/
technologia profili i
gla p o El 30" 4 Duraline typ DFRIEH1 CW/UW®75 Akuplat+ lub Polterm Uni
- ) 500 100 34 Ultrastil®/
REI 30?2 gr. 1x12,5 mm ®
GypSerra

o ¥
/Béj RA El 60® Wetna® gr. 50 mm

(gr. 70 mm)
2)
REI 60 ISOVER Polterm Uni

1 Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowiacych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiagzuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
4) Mozliwos¢ oszacowania izolacyjnosci akustycznej kalkulatorem akustycznym ACOUS STIFF.
@ 5) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
@

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokosé max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

@ ®

Wi "V Y )
. TE w | ! A "
S ' ' () | | | | (1)  Piyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFRIEHT gr. 12,5 mm 200 m?
-o— @ (2  Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra® 1,80 m
© I I
i~ ® k 600 2 @ (3  Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil*/GypSerra® 070 m
-c @ Wkret RIGIPS HartFix 3,8x25 mm co 250 mm 24,00 szt.
é @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
((+] @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 75 mm 1710 m
o —
8 T — @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
N Klasa odpornosci Maksymalna wysokosé
Q) . p Kalkulator akustyczny _ H o Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
d ogniowej El 60, REI 60 ACOUS STIFE H = 4500 mm
@ Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Konczy lub SUPER ! 9
E ) Grubos¢ G = 100 mm Masa M = 34 kg/m? Krajowa Ocena Techniczna Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




L} ] ' - -
L Aokl Sciana dziatowa J1sover rigips  aweber il
DURA odporna na uderzenia Dane techniczne
na konstrukcji z profili CW 100 | UW 100 2 pojedynczym poszyciem

ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO DURALINE gr. 12,5 mm bokediese | RKked 0 WS | e peae | s
akustyczna odpornosci  maksymalna™ f iani
! ¢ . . Konstrukcja Wypetnienie
O] _Poszycie plytami z profili wetna
DURALINE Odpornos$é na uderzenia Ra R, EN® H = M 9'p5°§”|g'|t,asrt§é‘gwym' RIGIPS mineralna
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
EI 157
REI 152

Wetna® gr. 50 mm
(gr. 100 mm)®
nowa opatentowana ISOVER Aku-Ptyta/

technologia profili i
gia p £l 307 Duraline typ DFRIEHT  CW/UW100  Akuplat+ lub Polterm Uni

-4 e
REI 307 5000 125 34 o 12,5 mm Ultrastil’/
GypSerra®
® S
3)
/Béj RA El 60® Wetna® gr. 50 mm
mocric]

(gr. 100 mm)
2)
REI 60 ISOVER Polterm Uni

1 Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowiacych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiagzuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
4) Mozliwos¢ oszacowania izolacyjnosci akustycznej kalkulatorem akustycznym ACOUS STIFF.
8 5) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
@ **) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokosé max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

o (T N
; @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFRIEHT gr. 12,5 mm 2,00 m?
2 @ Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 1,80 m
'g @ Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
-c @ Wkret RIGIPS HartFix 3,8x25 mm co 250 mm 24,00 szt.
> @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
g @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 1710 m
:g Q) s et T — I — @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
a U ogniowej El 60, REI 60 ﬁ?gﬂgtg;ﬁ:k:“ycz“y H = 5000 mm Taéma spoinowa RIGIPS 280 m
@ §a§a serJabchS\gERwykohczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kornczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg

onczy lu

. Krajowa Ocena Techniczna Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

|(—)| Grubosé¢ G = 125 mm Masa M = 34 kg/m?

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




n L] ' - -
LRV EBN  Sciana dziatowa J1sover rigips  aweber il
DURA odporna na uderzenia Dane techniczne
ha konstrukcji z profili CW 50 | UW 50 7 poszyciem plyta gipsowo-

kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm oraz ptyta gipsowo-kartonowa lzolacyjnos¢ ~ Klasa = = Wysokos¢ o boce | Masa _ Poszycie ptytami
akustyczna  odpornosci  maksymalna™ gipsowo-kartonowymi Konsiila® Whreetnicrs
RIGIPS PRO DURALINE ar. 12,5 mm ogniowej RIGIPS PRO (1 warstwa) <Cl ypP
R R 5 H G M A ) ‘ z profili wetng
Al w EN i gipsowo-kartonowymi RIGIPS I V"
5 ) . , RIGIPS PRO Duraline a
DURALINE Odpornosé na uderzenia Sciana hybrydowa [dB] [minuty] [mm] mm]  [kg/m?] (2 warstwa)
ar. 1x12,5 mm typ A lub
Hydro typ H2
El 30"

REI 30% 50

nowa opatentowana Duraline typ DFRIEH1 gr.

: . 1x12,5 mm
technologia profili
gr. 1x12,5 mm typ A lub
6 £l 60v Hydro typ H2 CW/UW 50 Welna® gr. 50 mm®
- " 4500 100 50 Ultrastil®/ ISOVER Aku-Ptyta/
RA REI 60% GypSerra® Akuplat+ lub Polterm Uni
By Duraline typ DFRIEH1 gr.
MO
1x12,5 mm
gar. 1x12,5 mm typ Fire+ DF
lub Fire+ Hydro typ DFH2
El 120"

REI 1202 54

Duraline typ DFRIEH1 gr.
1x12,5 mm

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Mozliwos¢ oszacowania izolacyjnosci akustycznej kalkulatorem akustycznym ACOUS STIFF.

4) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

®
@
@ ' Ve
®
®
®
®

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

» L TTT——

— 2
|(—)| Grubosé G = 100 mm @ Masa M od 50 kg/m ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm 2,00 m?
()] """ V‘v&m IS @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFRIEHT gr. 12,5 mm 2,00 m?
3 S | SR = A" (3  Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra® 1,80 m
TOU @ Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
'ﬁ 6‘0‘0 ] I @ @ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
'O ! @ Wkret RIGIPS HartFix 3,8x35 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
E’ @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
.E Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 110 m
~8 Klasa odpornosci :(Z;'lfucl‘;"t’::s':ki';:';z’z'ﬁina Maksymalna wysokosé @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
+ ogniowej El 120, REI 120 eoue ort H = 4500 mm Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
@ Ea§a sz;l)ag:gIS\S/ERwykohczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg

onczy lu
. Krajowa Ocena Techniczna @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.
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Sciana dziatowa
odporna na uderzenia

na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z podwdjnym poszyciem
ptyta gipsowo - kartonowg RIGIPS PRO DURALINE gr. 12,5 mm

DURALINE Odpornosé na uderzenia

nowa opatentowana
@ technologia profili

O .
® /R

© ®®

e

Y

100
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A A R A\ 8 2y
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L 600 L @

I1zolacyjnosé akustyczna
Kalkulator akustyczny
ACOUS STIFF

@ Masa M = 58 kg/m?

Maksymalna wysokosé
H =4500 mm

Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Q) Klasa odpornosci
ogniowej El 120, REI 120

Grubosé¢ G = 100 mm

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

I1zolacyjnosé Klasa Wysokosé "
a7 ., Grubos¢ Masa
akustyczna odpornosci  maksymalna™ . . . L
ooniowe Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
R R gEN" ! H @ M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
Al w RIGIPS PRO RIGIPS mineralng
[dB] [minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]
) CW/UW 50 Wetna” gr. 50 mm
D
- REE'|1122%2) 4500 100 58 D”'a"r”;(tépSDrm'Em Ultrastil"/ ISOVER Aku-Ptyta/
or. ! GypSerra® Akuplat+ lub Polterm Uni

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Mozliwosc oszacowania izolacyjnosci akustycznej kalkulatorem akustycznym ACOUS STIFF.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysoko$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

O Joweror | e |
@ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFRIEHT gr. 12,5 mm 4,00 m?
@ Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra® 1,80 m
@ Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
@ Wkret RIGIPS HartFix 3,8x25 co 750 mm 9,00 szt.
@ Wkret RIGIPS HartFix 3,8x35 mm co 250 mm 24,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
@ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 1,710 m
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
@ Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 m
?g;izszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg

y lub SUPER
@ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




n L] ' - -
LNl Sciana dziatowa J1sover rigips  aweber il
DURA odporna na uderzenia Dane techniczne
na konstrukcji z profili CW 75 | UW 75 2 poszyciem plyta gipsowo-

kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm oraz ptyta gipsowo-kartonowa lzolacyinos¢ - Klasa ~— Wysokosc ' gipocc Masa _Poszycie ptytami
akustyczna  odpornosci  maksymalna™ gipsowo-kartonowymi Konsiila® Whreetnicrs
RIGIPS PRO DURALINE ar. 12,5 mm ogniowej RIGIPS PRO (1 warstwa) el yp
R R 5 H G M A ) ‘ z profili wetng
Al o EN i gipsowo-kartonowymi RIGIPS I V"
5 ) . , RIGIPS PRO Duraline a
DURALINE Odpornosé na uderzenia Sciana hybrydowa [dB] [minuty] [mm] mm]  [kg/m?] (2 warstwa)
ar. 1x12,5 mm typ A lub
Hydro typ H2
El 30"
REI 30% 50
Duraline typ DFRIEH1 gr.
nowa opatentowana 1x12,5 mm
technologia profili
gr. 1x12,5 mm typ A lub
1)
N 1 Hydro typ H2 CW/UW 75 WetnaP gr. 50 i‘nm
- El 607 5500 125 50 Ultrastile/ (gr. 75 mm)®
RA REI 602 GvpSerra® ISOVER Aku-Ptyta/
By ) Duraline typ DFRIEH1 gr. yp Akuplat+ lub Polterm Uni
MO
1x12,5 mm
gar. 1x12,5 mm typ Fire+ DF
lub Fire+ Hydro typ DFH2
El 120"
REI 1202 54

Duraline typ DFRIEH1 gr.
1x12,5 mm

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Mozliwos¢ oszacowania izolacyjnosci akustycznej kalkulatorem akustycznym ACOUS STIFF.

4) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

®
@
@ ' Ve
®
®
®
®

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

L T ——

Ngl] Grubosc G =125 mm ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm 2,00 m?
()] @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFRIEHT gr. 12,5 mm 2,00 m?
; @ Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra® 1,80 m
TOU @ Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
'ﬁ @ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
'O @ Wkret RIGIPS HartFix 3,8x35 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
E’ @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
.E Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 70 mm 110 m
~8 @ Klasa odpornosci :(z;lkaljftr;ors':ki::;gf;na Maksymalna wysoko&é @ Ma'sa szpac':hlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
o ogniowej El 120, REI 120 Py H = 5500 mm Tasma spoinowa RIGIPS 280 |m
@ Ma§a szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg

Konczy lub SUPER
. Masa M od 50 kg/m? Krajowa Ocena Techniczna @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




LMo B Sciana dziatowa ssover  Mrigips  aweber il
DURA odporna na uderzenia Dane techniczne
PLUS na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwdjnym poszyciem

ptyta gipsowo - kartonowg RIGIPS PRO DURALINE gr. 12,5 mm lelzeyinese | sz WysokosC g poté | Masa

akustyczna odpornosci  maksymalna™

X ., Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
. . R R ognlo‘\;ve] H @ M gipsowo-kartonowymi z profili wetng
DURALINE Odpornos¢ na uderzenia Al w EN RIGIPS PRO RIGIPS mineralna
[dB] [minuty] [mm] [mm]  [kg/m?]
Wetna® gr. 50 mm
3 El 120" Duraline typ DFRIEHI1 CW/UW®75 (gr. 75 mm)
-3 5 5500 125 58 Ultrastil®/
REI 1202 gr. 2x12,5 mm GypSerra® ISOVER Aku-Ptyta/
ypP Akuplat+ lub Polterm Uni
@ ?:cwhz;ggtlgn’;?ov::l?lna 1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Mozliwosc oszacowania izolacyjnosci akustycznej kalkulatorem akustycznym ACOUS STIFF.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

@—‘ 6 **) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
® ZRURA

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

e = 2
|(—)| Grubosé G = 125 mm @ Masa M = 58 kg/m ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

A N
Q @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFRIEHT gr. 12,5 mm 4,00 m?
% (2  Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra® 1,80 m
TU (®)  Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil*/GypSerra® 070 m
‘N (@) Wkret RIGIPS HartFix 3,8x25 co 750 mm 9,00 szt.
© @ Wkret RIGIPS HartFix 3,8x35 mm co 250 mm 24,00 szt
? @ Kotki rozporowe min. g6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
((+] @ Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 70 mm 170 m
o —
W) G) Klasa odpornodci ::;'Iflﬁ‘;’t’;‘:s:kz';:';gﬁzy"a Maksymalna wysokoé¢ Ma'sa szpac':hlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
o ogniowej El 120, REI 120 Py H = 5500 mm @  Tasma spoinowa RIGIPS 280 |m
Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Konczy lub SUPER ! 9
. Krajowa Ocena Techniczna @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




L} ] ' - -
LR [SB  Sciana dziatowa J1sover rigips  aweber il
DURA odporna na uderzenia Dane techniczne
ha konstrukcji z profili CW 100 | UW 100 2 poszyciem plyta gipsowo-

kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm oraz ptyta gipsowo-kartonowg lzolacyjnos¢ Klasa =~ Wysokos¢ = o poce  Masa _Poszycie ptytami
akustyczna  odpornosci  maksymalna™ gipsowo-kartonowymi Konsiila® Whreetnicrs
RIGIPS PRO DURALINE ar. 12,5 mm ogniowej RIGIPS PRO (1 warstwa) f'|'J yP I
R R, EN® H G M i gipsowo-kartonowymi ZRF(;I)PISI UG n?
X RIGIPS PRO Duraline MRS
DURALINE Odpornos¢ na uderzenia Sciana hybrydowa [dB] [minuty] [mm] mm]  [kg/m?] (2 warstwa)

ar. 1x12,5 mm typ A lub
Hydro typ H2
El 30" 51
REI 302
Duraline typ DFRIEH1 gr.

1x12,5 mm
nowa opatentowana

technologia profili

®
@ gr. 1x12,5 mm typ A lub
D)
1 Hydro typ H2 CW/UW 100 WetnaP gr. 50 Tm

® y 6 ) El 607 6500 150 51 Ultrastil®/ (gr. 100 mm)®

REI 602 GvpSerra® ISOVER Aku-Ptyta/
O RA Duraline typ DFRIEH1 gr. yP Akuplat+ lub Polterm Uni
3 ) 1x12,5 mm
©
O,
O,

gar. 1x12,5 mm typ Fire+ DF
lub Fire+ Hydro typ DFH2
El 120®
REI 1202 55
Duraline typ DFRIEH1 gr.

1x12,5 mm

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Mozliwos¢ oszacowania izolacyjnosci akustycznej kalkulatorem akustycznym ACOUS STIFF.

4) Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetng mineralna.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
0 =
; Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm 2,00 m?
()] o @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFRIEHT gr. 12,5 mm 2,00 m?
% (3  Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 180 m
= ® (@  Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil*/GypSerra® 070 m
'ﬁ @ @ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
'O @ @ Wkret RIGIPS HartFix 3,8x35 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
E’ @ Kotki rozporowe min. 6 max. co 1000 mm 1,50 szt
((+] Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 110 m
o —
v Masa sz| j : i i
L. Ay 32 L. pachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
7)) & Klasa odpornosci :(z;lkaﬁgtlc:s:ki::;gx"a Maksymalna wysokosé ®
-~ ogniowej El 120, REI 120 AeoLe STIEE H = 6500 mm Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
@ Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Koriczy lub SUPER ' 9
¢ Gruboéé G = 150 mm Masa M od 51 kg/m? :fl'r;j-oKv(;?l'gg?S?O:?Zthltdzn; @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




LR [SB  Sciana dziatowa Jisover  Mrigips  aweber il
DURA odporna na uderzenia Dane techniczne
PLUS na konstrukeji z profili CW 100 | UW 100 z podwdinym poszyciem

ptyta gipsowo - kartonowg RIGIPS PRO DURALINE gr. 12,5 mm lzolacyjnos¢ ~ Klasa = = Wysokos¢ |- boce | Masa _ Poszycie ptytami
akustyczna  odpornosci  maksymalna™ gipsowo-kartonowymi . .
. . Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej RIGIPS PRO (1 warstwa) Siprofili Welna
DURALINE Odpornos$é na uderzenia Ra  Ru EN® H G M i gipsowo-kartonowymi RIGIPS mineralng
. RIGIPS PRO Duraline
[dB] [minuty] [mm] [mm]  [kg/m?] (2 warstwa)
Wetna® gr. 50 mm
5 El 120" Duraline typ DFRIEHI1 CW/UW. LOO (gr. 100 mm)
- 5 6500 150 58 Ultrastil®/
REI 1202 gr. 2x12,5 mm GypSerra® ISOVER Aku-Ptyta/
ypP Akuplat+ lub Polterm Uni
@ ?:cwhz;ggtlgn’;?ov::l?lna 1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Mozliwosc oszacowania izolacyjnosci akustycznej kalkulatorem akustycznym ACOUS STIFF.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

@—‘ 6 **) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
® ZRURA

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(O e T
@®

Lgl] Grubosc G =150 mm ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

()] Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFRIEHT gr. 12,5 mm 4,00 m?
% @ Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 1,80 m
TU @ Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
'ﬁ @ Whkret RIGIPS HartFix 3,8x25 co 750 mm 9,00 szt.
-c @ Wkret RIGIPS HartFix 3,8x35 mm co 250 mm 24,00 szt.
E’ @ Kotki rozporowe min. g6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
.E @ Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 1,70 m
~8 Klasa odpornosci :::;Ilflﬁ;jtr::s:kiz:;?zﬁina Maksymalna wysokosé Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
d ogniowej El 120, REI 120 ACOUS STIFE H = 6500 mm @ Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 m
Ece:;izszrlaag:glsgngykohczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kornczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
y lu
. Masa M = 58 kg/m? Krajowa Ocena Techniczna @ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




N Sciana dziatowa ssover  Mrigips  aweber ol
AKU diWiQkOiZOlacyjna Dane techniczne

i UW 100 Ultrastil® z pojedynczym poszyciem ptyta bokediese | RKked 0 WS | e peae | s
. -Kart dzwiekoi | . RIGIPS PRO AKU akustyczna odpo_rnosq maksymalna™ Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
gIpsSoOwo-Kartonowag azwigKolzolacyjng R R ognloxvej Y G M gipsowo-kartonowymi z profili wetna
A A2 EN RIGIPS PRO RIGIPS mineralng
PRO AKU Sciana dzwiekoizolacyjna [dB] Gl tmm] [mml  [kg/m?]
o Aku
] REE'|11552) 34 gr. 1x12,5 mm
DAKH +6dB typ A lub Hydro typ H2
el eisee CW 100
£l 300 Ultrastil® Wetna”® gr. 100 mm

. 539 479 REI 302 5000 125 Aku / ISOVER Aku-Ptyta/
UW 100 Akuplat+

Ultrastil®

Aku gr. 1x12,5 mm
35 Fire+ typ DF lub

Fire+ Hydro typ DFH2
() El 60®

REI 602

Wskazniki wg PN-EN ISO 717-11999 t 70
R,(C;C) =56 (-3;-9) dB 2 o
o
©
32
® 2 s
©
2
©
2
]
2
% 30
?
2
Zakres czestotliwosci zgodny ————— 5 20
@ z krzywa odniesienia (PN-EN ISO 717-1:1999) ~——oko—— %
N
Zmierzona charakterystyka =~ —— - 10

63 125 250 500 1000 2000 4000
Czestotliwose, f, HZ mmmp

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.

2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
4) Raport badan akustycznych ITB LAOO-00785/11/R30NA.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

o O T
; @ Ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna RIGIPS PRO Aku typ A, Aku Hydro typ H2, 200 m?
-e Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm ’
© (@  Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil® Aku 180 m
_g (3  Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil® 0,70 m
- (@) Wkret RIGIPS HartFix 3,8x25 mm co 250 mm 24,00 szt.
c @ Kotki rozporowe min. 6 max. co 1000 mm 1,50 szt
-g @ Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 110 m
7)) @ Klasa odpornosci Izolacyjnoéé akustyczna Maksymalna wysokogé @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
o ogniowej El 60, REI 60 R,, do 53 dB H = 5000 mm Ta$ma spoinowa RIGIPS 2,80 m
Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3
® ; 0,20 kg
Konczy lub SUPER
¢ Grubod¢ G = 125 mm Masa M od 34 kg/m? Krajowa Ocena Techniczna Wetna mineralna szklana lub skalna gr. 100 mm np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ 1,00 m?

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




- LNl Sciana dziatowa
AKU dzwiekoizolacyjna

na konstrukcji z profili RIGIPS CW 75 Ultrastil® AKU
i UW 75 Ultrastil® z podwdjnym poszyciem ptyta
gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjng RIGIPS PRO AKU

PRO AKU Sciana dzwiekoizolacyjna

1
OAky

N
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N
N
N

N
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N
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ARAAA

PN f g A A

»

Izolacyjnos¢ akustyczna
R,, do 58 dB

Maksymalna wysokosé
H = 5500 mm
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Krajowa Ocena Techniczna

2
Masaticd seike/im ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Tl Grubosc¢ G =125 mm

Q) Klasa odpornosci
ogniowej El 120, REI 120

P
9 ISOSA¥$£ r gr!'gai -‘wesgg,ﬂ SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

I1zolacyjnosé Klasa Wysokosé »
kustyczna odpornosci maksymalna™ Grubos¢ ks n f f iani
a ! ; Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej ; _ ; i
A gipsowo-kartonowymi z profili wetng
Ra R EN° H G M RIGIPS PRO RIGIPS mineralna
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
El 30"
REI 30
Aku
El 60"
REI 602 58 ar. 2x12,5 mm CW 75
typ A lub Hydro typ H2 Ultrastil® Wetna® gr. 75 mm
58%  54% 5500 125 Aku / ISOVER Aku-Ptyta/
ElI 90V Uw 75 Akuplat+
REI 902 Ultrastil®
Aku
El 1207 59 ar. 1x12,5 mm
REI 1202 Fire+ typ DF lub
Fire+ Hydro typ DFH2
Wskazniki wg PN-EN ISO 717-11999 I 80
R, (C;C,) = 61(-3;-7) dB 2 1
'3
(]
2
S 60
©
2
©
S 50
>
3
% 40
?
e
Zakres czestotliwosci zgodny  ————— 5 30
z krzywa odniesienia (PN-EN ISO 717-1:1999) %
N
Zmierzona charakterystyka 20

63 125 250 500 1000 2000 4000
Czestotliwose, f, HZ
1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3) Raport badan akustycznych ITB LAOO-00785/11/R30NA.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(N R

Ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna RIGIPS PRO Aku typ A, Aku Hydro typ H2,

@ Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm 4,00 | m*
@ Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil® Aku 1,80 m
@ Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil® 0,70 m
@ Wkret RIGIPS HartFix 3,8x25 mm co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
@ Wkret RIGIPS HartFix 3,8x35 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
@ Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 70 mm 1710 m
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
@ Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 m
Es;izszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
y lub SUPER
@ Wetna mineralna szklana lub skalna gr. 75 mm np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ 1,00 m?

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




N[ M Sciana dziatowa ssover  Mrigips  aweber ol
AKU diWiQkOiZOlacyjna Dane techniczne

i UW 100 Ultrastil® z podwdjnym poszyciem ptyta 'Z‘;La;yc“zfac . dgc'jii o m\;‘{(y:y‘?ﬁgfrfa) Grubos¢  Masa
. _ R . . ! ; Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjng RIGIPS PRO AKU ogniowe] gipsowo-kartonowymi 2 profil wetna
Ra  Ra EN? H = M RIGIPS PRO RIGIPS mineralna
PRO AKU Sciana dzwiekoizolacyjna [CI2] [minutyl [mm] (mm]  [kg/m?]
EI 307
] REI 302
9 58
i QKH +7dB El 60V Aku
4 el REI 602 ar. 2x12,5 mm CW 100
typ A lub Hydro typ H2 Ultrastil® Wetna® gr. 100 mm
@ 629 599 6500 150 Aku / ISOVER Aku-Plyta/
EI 90" UW 100 Akuplat+
REI 90% Ultrastil®
o 59
Aku
El 120V oar. 1x12,5 mm
@ REI 1202 Fire+ typ DF Iub

Fire+ Hydro typ DFH2

Wskazniki wg PN-EN 1SO 717-1:1999 90

R (C;C,) = 64 (-2; -5) dB 2 o

—

el
i3
ig 70
2
©
@ ﬁ 60
>
k]
2
s 50
?
2
Zakres czestotliwosci zgodny ————— 5 40
@ 2 krzywa odniesienia (PN-EN ISO 717-11999) — <
Zmierzona charakterystyka =~ ——— - 30

63 125 250 500 1000 2000 4000
Czestotliwose, f, HzZ mumpp

1) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m? i grubosci min. 50 mm.
2) Klasyfikacja ogniowa nr. LBO-072-KZ-24. Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Raport badan akustycznych ITB LAOO-00785/11/R30NA.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpornosci ogniowej. Wysokos$¢ max. przegrody bez klasy odpornosci ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(O e

Ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna RIGIPS PRO Aku typ A, Aku Hydro typ H2,

2
Q @ Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm 400 m
% (2  Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil® Aku 180 m
r- (3  Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil® 070 m
'ﬁ @ Wkret RIGIPS HartFix 3,8x25 mm co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
-c @ Wkret RIGIPS HartFix 3,8x35 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
E’ @ Kotki rozporowe min. g6 max. co 1000 mm 1,50 szt
() @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 1170 m
o —
O - . » Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,00 kg
7] Klasa odpornosci Izolacyjnos¢ akustyczna Maksymalna wysokos¢
N' ogniowej El 120, REI 120 R,, do 62 dB H = 6500 mm (®  Tasma spoinowa RIGIPS 2,80 m
Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 020 k
Koriczy lub SUPER 20 19
Grubosé G = 150 mm Masa M od 58 kg/m? Krajowa Ocena Techniczna @ Wetna mineralna szklana lub skalna gr. 100 mm np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ 1,00 m?

ITB-KOT-2018/0176 wyd. 2

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




écia na dziatowa Jisover & rigips Aweber
dzwiekoizolacyjna kinowa

SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

na konstrukcji z profili C250 z poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa

dzwiekoizolacyjna RIGIPS PRO AKU gr. 12,5 mm Izolacyjnos¢ Klasa Wysokosc < Rozstaw : Poszycie
€ ying g ’ akustyczna  odpornosci  maksymalna™ Grubosé profili Kons}trukqa plytgmi Wypetnienie
ogniowej kapeluszowych gtéwna ; _
5 . eyl 8 < q R R 5 H G Z profili D LIS
Sciana dzwiekoizolacyjna Sciana kinowa A A2 EN RIGIPS RIGIPS kartonowymi  mineralna
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?] [mm] RIGIPS PRO
. . Aku
) nieokreslo- C250x55x1,5
-DR na” 14000 500 Ca50x55x2 9 125 mm
~ Kg C250x55x2,5 A
e cisesy Hydro typ H2 Wetna
£l 60> gr. 250 mm
(100+150)
®) 66" 62  REj6OY 16000 361 95 1000 Aku ISOVER
ar. 1x12,5 mm
Fire+ typ DF Aku-Piyta/
10200 1000 400 C250x55x2,5 Akuplat+
@® ) EI 1202 lub
REI 120® Fire+ Hydro
11400 1200 typ DFH2
Wskazniki wg PN-EN 1SO 717-1:1999 t ElY
12 . — -9 -
® R,(C;C,) = 68 (-2; -6) dB 3 w
e
% 70
2 60 i
B 1
(8]
2 1
3 50 :
13 o
O @ Zakres czestotliwosci zgodny - ———— *g 40 1 :
z krzywa odniesienia (PN-EN ISO 717-1:1999) % : :
. 3 1 1
@ Zmierzona charakterystyka g 30 | |

63 125 250 500 1000 2000 4000

i Czestotliwose, f, Hz mmp

1) Raport badan akustycznych ITB LAOO-0785/12/R78NA.

1) Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla wetny mineralnej szklanej o grubosci min. 250 mm (150 mm + 100 mm). Minimalna gestos¢ nominalna wetny mineralnej
szklanej o grubosci 100 mm wynosi 15 kg/m?®.

2) Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowiacych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) Na podstawie jednostkowej opinii technicznej Zaktadu Badart Ogniowych ITB dla konkretnego obiektu.

***) Dla obcigzenia réznica cisnieri g = 150Pa i ugieciu dopuszczalnym H/250, dla profili o grubosci 2,5 m.

O®®

;T
Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?
;T
n_
S 3az5mm) |
)
- @ Ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna RIGIPS PRO Aku typ A, Aku Hydro typ H2, 6.00 m?
Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm ’
- @ Profil C250 gr. 1,5; 2 lub 2,5 mm co 1200 mm - na zapytanie 0,90 m
o
e @ Katownik do C250 - na zapytanie 0,30 m
° @ Profil kapeluszowy RIGIPS co 500 mm 4,00 m
wn
(] - @ Blachowkret 16,00 szt.
% (8  Wkret RIGIPS HartFix 3,8x25 mm® 12,00 szt.
- 4 (@)  Wkret RIGIPS HartFix 3,8x35 mm" 12,00 szt.
N Whkret RIGIPS HartFix 3,8x55 mm® 30,00 szt.
'O L @ Kotki rozporowe min. @6 1,00 szt.
E’ @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 170 m
.E @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 1,50 kg
O . .
7)) Q) Klasa odpornosci Izolacyjnoéé akustyczna Maksymalna wysokosé @  Tasma spoinowa RIGIPS 280 m
d ogniowej El 120/REI 120 R,, do 66 dB H=16000 mm @ Masa sz;ljaghlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
Konczy lub SUPER ’
Sruba montazowa RIGIPS M8 do UA 0,90 szt.
Masa M = 95 kg/m? Klasyfikacja Ogniowa @ Wetna mineralna szklana lub skalna gr. 250 mm (100+150) np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ 1,00 m?

il Grubosc G od 361 mm 00785.3/19/R379NZP

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.
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Sciana dziatowa
dzwiekoizolacyjna
na podwojnej konstrukcji z profili RIGIPS CW 75 Ultrastil® AKU

i UW 75 Ultrastil® z podwdjnym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg
dzwiekoizolacyjng RIGIPS PRO AKU

PRO AKU Sciana dzwiekoizolacyjna

{\@;

ﬁ
~

Maksymalna wysokosé

ll Klasa odpornosci I1zolacyjno$é akustyczna T
ogniowej nieokreslona H =6000 mm

R,, do 64 dB

@ Masa M = 69 kg/m?

Xl Grubosc G =215 mm

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

I1zolacyjnosé Klasa Wysokosé "
K q - K | Grubos¢ Masa
akustyczna o POrnosCi maksymalna Poszycie ptytami Konstrukcja
ogniowej . N . -
A gipsowo-kartonowymi z profili
Ru  Ra EN® H G M RIGIPS PRO RIGIPS
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
Aku gr. 2x12,5 mm typ A,
Hydro typ H2, Aku Fire+ 2xCW
b »  hieokreslo- typ DF, Aku Fire+ Hydro Ultrastil®
64 57 na? 6000 215 69 typ DFH2 + gr. 1125 mm  Aku/ UW 75
typ A lub Fire+ typ DF Ultrastil®
(miedzy profilami)
Wskazniki wg PN-EN ISO 717-1:1999 I 80
R,(C;C,) = 67 (-3; -10) dB 2 10
13
©
3
2 60
°
B
©
< 50
>
3
< 40
Q
g
Zakres czestotliwosci zgodny ————— 5 30
z krzywa odniesienia (PN-EN ISO 717-1:1999) %
N
Zmierzona charakterystyka - 20

63 125 250 500

1) Raport badan akustycznych ITB LAOO-0785/12/R78NA.
2) Klasa odpornosci ogniowej podana jednostkowo, na zapytanie do przedstawiciela Rigips.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

Wypetnienie
wetng
mineralng

Akuplat+

1000 2000
Czestotliwose, f, HZ mumpp

Wetna gr. 2x75 mm
ISOVER Aku-Ptyta/

4000

-
xzsmm| |

Ptyta gipsowo-kartonowa dzwigkoizolacyjna RIGIPS PRO Aku typ A, Aku Hydro typ H2,
Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm

Profil RIGIPS 75 Ultrastil® Aku

Profil RIGIPS 75 Ultrastil®

Wkret RIGIPS HartFix 3,8x25 mm co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia

Wkret RIGIPS HartFix 3,8x35 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia

Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm

Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER
Tasma spoinowa RIGIPS

Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3
Konczy lub SUPER

CONONOIOIOIIOXOIDIONC,

Wetna mineralna szklana lub skalna gr. 2 x 75 mm np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

5,00
3,60
1,40
9,00
24,00
3,00
2,20
1,00
2,80

0,20

2,00

mZ
m
m
szt.
szt.
szt.
m.
kg

m
kg

m2




Sciana dziatowa hybrydowa wisover  Wrigips  4weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z poszyciem ptyta Dane techniczne
gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 lub 15 mm oraz
Izolacyjnosc¢ Klasa Wysokos¢ Grubosc Masa Poszycie ptytami
RIGIDUR Sciana hybrydowa* akustyczna odpornosci maksymalna gipsowo-kartonowymi Konstrukcja Wypetnienie
R.(R.) ogniowej EN” H G M _RIQIPS PRO g] strona)_ z profili yvelna
AN TWR i gipsowo-wtéknowymi RIGIPS mineralng
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?] RIGIPS (2 strona)
gar. 1x12,5 mm typ A lub
Hydro typ H2
nowa opatentowana - 95 50
@ technologia profili Rigidur H gr. 110 mm
(:) . ar. 1x12,5 mm typ A lub
Hydro typ H2
56 Wetna® gr. 50 mm
@ Rigidur H gr. 1x12,5 mm CW/UW 50
522 =P 4000 100 Ultrastil®/

gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF GypSerra®
lub Fire+ Hydro typ DFH2
60

Rigidur H gr. 1x12,5 mm

gr. 1x15 mm Fire+ typ DF
- 105 64 Wetna® gr. 50 mm
Rigidur H gr. 1x12,5 mm

1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.
2) Wg normy DIN 4109 (RWR)A
@ *) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(O e

@ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro 200 m?
typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm ’
@ Ptyta gipsowo-wtdknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm 2,00 m?
o @ Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra® 1,80 m
@ Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
()] @ @ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
; @ Wkret RIGIPS Rigidur 3,5x40 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
.e @ @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
-E /s _ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 170 m
'g @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 warstwa): VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
E’ Klasa odpornosci Izolacyjnos¢ akustyczna .Yl Maksymalna wysokosé Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa)” 0.50 | kg
((+] U ogniowej El 120, REI 120 R,, do 52 dB $ H =4000 mm @ Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa)? 30,00 ml
.6 @ Tasma spoinowa RIGIPS” 28 m
~uz - @ Ma§a szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
N |(—)| Grubosé¢ G od 95 mm @ Masa M od 50 kg/m?2 Konczy lub SUPER
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER 1,00 m?

1) Potaczenie ptyt szpachlowane dla ptyt RIGIPS Rigidur H z obnizona krawedzig AK.
*) Odpornos¢ na uderzenia dla $cian hybrydowych RIGIPS wg ETAG 003 — |V kategoria uzytkowania 2) Potaczenie ptyt klejone.
(Ocena techniczna ITB 0785/10/R0O4NK hybrydowych $cian dziatowych systemu RIGIPS). Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.




Sciana dziatowa hybrydowa wisover  Wrigips  4weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z poszyciem ptyta Dane techniczne
gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 lub 15 mm oraz
" Izclzlacyjnos'c' Klasa WiSOkOiC Grubos¢ Masa Poszycie ptytami
RIGIDUR Sciana hybrydowa* akustyezna o yhommogei  Maksymalna gipsowo-kartonowymi Konstrukcja Wypetnienie
R (R ) ogniowej EN” H G M RIGIPS PRO (1 strona) z profili wetna
AN TWR i gipsowo-wtéknowymi RIGIPS mineralng
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?] RIGIPS (2 strona)
gar. 1x12,5 mm typ A lub
Hydro typ H2
nowa opatentowana - 120 50
@ technologia profili Rigidur H gr. 110 mm
(:) . ar. 1x12,5 mm typ A lub
Hydro typ H2
56 Wetna® gr. 75 mm
@ Rigidur H gr. 1x12,5 mm CW/UW 75
532 - 5500 125 Ultrastil®/

gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF GypSerra®
lub Fire+ Hydro typ DFH2
60

Rigidur H gr. 1x12,5 mm

ar. 1x15 mm Fire+ typ DF
- 130 64 Wetna® gr. 75 mm
Rigidur H gr. 1x12,5 mm

1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.
2) Wg normy DIN 4109 (RWR)A
@ *) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(I N T

| | @ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro 200 m?
typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm ’
ﬁ!%ff b= — @ Ptyta gipsowo-witdknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm 2,00 m?
o ' " l ' @ Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra® 1,80 m
Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
Q @ Wl b @ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
ret igidur 3,5x40 mm co mm - druga warstwa poszycia , szt.
‘ I Wkret RIGIPS Rigidur 3,5x40 250 d i 24,00
(0] L max. 600 L ) )
[ @ 71 7 @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt
- asma uszczelniajgca piankowa szer. 75 mm JO m
z Tas Iniaj jank RIGIPS 75 1,10
asa szpachlowa konstrukcyjna warstwa): , Premium Light, aczyna, X g
M hi k keyjna RIGIPS (1 ): VARIO, P i Light, Q1 Z SUPER 0,50 k
L. L — L. Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa)® 0,50 k
E’ @ Klasa odpornosci Izolacyjnos¢ akustyczna $ Maksymalna wysokos¢ P ¢ ) °
(] ogniowej El 120, REI 120 R, do 53 dB H = 5500 mm @ Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa)? 30,00 ml
o —
O @ Ta$ma spoinowa RIGIPSP 28 m
A
Uz @ Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 0,20 kg
(o] |(—)| Grubosé¢ G od 120 mm @ Masa M od 50 kg/m? Kornczy lub SUPER ’
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER 1,00 m?

1) Potaczenie ptyt szpachlowane dla ptyt RIGIPS Rigidur H z obnizong krawedzig AK.
*) Odpornos¢ na uderzenia dla $cian hybrydowych RIGIPS wg ETAG 003 — IV kategoria uzytkowania 2) Potaczenie ptyt klejone.
(Ocena techniczna ITB 0785/10/R0O4NK hybrydowych $cian dziatowych systemu RIGIPS). Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




Sciana dziatowa hybrydowa wisover  Wrigips  4weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z poszyciem ptyta Dane techniczne
gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 lub 15 mm oraz
. elzcynose Klasa Uyzelest Grubo$é Masa Poszycie ptytami
RIGIDUR Sciana hybrydowa* akustyezna - yoomogei  Maksymaina gipsowo-kartonowymi Konstrukcja Wypetnienie
R R ogniowej EN? H G M RIGIPS PRO (1 strona) z profili wetng
Al w i gipsowo-wtéknowymi RIGIPS mineralng
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?] RIGIPS (2 strona)
ar. 1x12,5 mm typ A
lub Hydro typ H2
nowa opatentowana 572 592 145 50
technologia profili .
@ Rigidur H gr. Ix10 mm
@ ar. 1x12,5 mm typ A
lub Hydro typ H2
56 Wetna gr. 100 mm
@ Rigidur H gr. 1x12,5 mm CW/UW 100
542 - 6500 150 Ultrastil®/

gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF GypSerra®
lub Fire+ Hydro typ DFH2
60

Rigidur H gr. 1x12,5 mm

gr. 1x15 mm Fire+ typ DF
- 155 64 Wetna” gr. 100 mm
Rigidur H gr. 1x12,5 mm

1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.
2) Wg normy DIN 4109 (RWR).
@ *) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

O,
® Zn -
@ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro 200 m?
typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm
@ Ptyta gipsowo-witdknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm 2,00 m?
o @ Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 1,80 m
@ Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
Q @ @ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
; @ Wkret RIGIPS Rigidur 3,5x40 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
.e @ @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt
-E Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 1,70 m
'g @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 warstwa): VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
E’ Klasa odpornosci m Izolacyjnosé akustyczna .Yl Maksymalna wysokosé Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa) 0,50 kg
(] U ogniowej El 120, REI 120 Rm do 53 dB $ H=6500 mm @ Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa)? 30,00 ml
.6 @ Tasma spoinowa RIGIPS” 28 m
~uz . - . @ Ma§a szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
N |(—)| Grubos¢ G od 145 mm @ Masa M od 50 kg/m?2 Konczy lub SUPER
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER 1,00 m?

1) Potaczenie ptyt szpachlowane dla ptyt RIGIPS Rigidur H z obnizong krawedzig AK.
*) Odpornos¢ na uderzenia dla $cian hybrydowych RIGIPS wg ETAG 003 — IV kategoria uzytkowania 2) Potaczenie ptyt klejone.
(Ocena techniczna ITB 0785/10/R0O4NK hybrydowych $cian dziatowych systemu RIGIPS). Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.
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Sciana dziatowa hybrydowa

na podwojnej konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 lub 15 mm oraz ptyta
gipsowo-wtdknowa RIGIPS RIGIDUR H gr. 10 lub 12,5 mm

RIGIDUR Sciana miedzylokalowa* Sciana hybrydowa**

nowa opatentowana
technologia profili
(@)

®
(s
® e
s
® G i
:(////////// W
s
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A2 1 | -
// s !
7 s E
///////
Da—
s
3 ////
@ {////// 4 AL max 600 4
7// // ,4277
Klasa odpornosci T Maksymalna wysokogé ..
. ogniowej El 120, REI 120 K2 H = 4500 mm Ndll Grubos¢ G od 150 mm

Masa M od 51 kg/m?

Opinia ITB NL-4184/P/07 — $ciana stanowi trwate rozdzielenie pomieszczen mieszkalnych i przemystowych ($ciana miedzylokalowa) po modyfikacji.
Wg opinii, w celu polepszenia wtasciwosci sciany dziatowej z uwagi na nosnosé, sztywnosc i odpornosé na uderzenia, nalezy stosowac jeden ze
sposobow modyfikacji konstrukcji sciany:

- zastosowanie zageszczonego rozstawu stupkdéw CW 50 do 400 mm;

- zastosowanie blachy stalowej o gr. 0,5 mm umieszczonej miedzy rzedami profili;

- zastosowanie stupkoéw typu UA 50 zamiast CW 50 w rozstawie co 400 mm.

Odpornosé na uderzenia dla scian hybrydowych RIGIPS wg ETAG 003 — IV kategoria uzytkowania

(ocena techniczna ITB 0785/10/R04NK hybrydowych $cian dziatowych systemu RIGIPS).

*
i
~

P
9 ISOSA¥$£ r gNl‘l‘Gposi -‘wesggﬂ SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa WiSOKOS'lC’ Grubosé Masa Poszycie ptytami
odpornosci maksymaina gipsowo-kartonowymi Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M RIGIPS PRO (1 strona) z profili wetng
i gipsowo-wtéknowymi RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] [kg/m2] RIGIPS (2 strona)
ar. 1x12,5 mm typ A
lub Hydro typ H2
150 51
Rigidur H gr. IX1I0 mm
ar. 1x12,5 mm typ A
. lub Hydro typ H2 Welna?
gr. 2x50 mm
Rigidur H gr. 1x12,5 mm 2XCW/UW 50
-D 4500 155 Ultrastil®/
gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF GypSerra®
lub Fire+ Hydro typ DFH2
61
Rigidur H gr. 1x12,5 mm
gr. 1x15 mm Fire+ typ DF
WetnaP”
160 65 gr. 50 mm

Rigidur H gr. 1x12,5 mm

1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(O N T

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro

@ typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm 200 m?
@ Ptyta gipsowo-wtdknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm 2,00 m?
@ Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra® 3,60 m
@ Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil®/GypSerra® 1,40 m
@ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
@ Wkret RIGIPS Rigidur 3,5x40 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 3,00 szt.
Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 470 m
@ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 warstwa): VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa)” 0,50 kg
@ Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa)? 30,00 ml
@ Tasma spoinowa RIGIPS” 28 m
@ I‘Kfljzizszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 0,20 kg
y lub SUPER
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER 1,00 m?

1) Potaczenie ptyt szpachlowane dla ptyt RIGIPS Rigidur H z obnizong krawedzig AK.
2) Potaczenie ptyt klejone.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.
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Sciana dziatowa hybrydowa

na podwojnej konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 lub 15 mm oraz ptyta
gipsowo-wtdknowa RIGIPS RIGIDUR H gr. 10 lub 12,5 mm

RIGIDUR Sciana miedzylokalowa* Sciana hybrydowa**

nowa opatentowana
@ technologia profili

@ @O

.
o
N
o
Q

7

®

@ -k

max. 600

L
ll Klasa odpornosci Maksymalna wysokosé
ogniowej El 120, REI 120 H=6000 mm

Masa M od 51 kg/m?

*) Opinia ITB NL-4184/P/07 — $ciana stanowi trwate rozdzielenie pomieszczen mieszkalnych i przemystowych ($ciana miedzylokalowa) po modyfikacji.
Wg opinii, w celu polepszenia wtasciwosci Sciany dziatowej z uwagi na nosnosé, sztywnosc i odpornosé na uderzenia, nalezy stosowac jeden ze
sposobow modyfikacji konstrukcji Sciany:

- zastosowanie zageszczonego rozstawu stupkéw CW 75 do 400 mm;
- zastosowanie blachy stalowej o gr. 0,5 mm umieszczonej miedzy rzedami profili;
- zastosowanie stupkow typu UA 75 zamiast CW 75 w rozstawie co 400 mm.

**) Odpornos¢ na uderzenia dla $cian hybrydowych RIGIPS wg ETAG 003 — IV kategoria uzytkowania

(ocena techniczna ITB 0785/10/R04NK hybrydowych $cian dziatowych systemu RIGIPS).

X3l Grubosé G od 200 mm

Jdisover & rigips

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

-‘wesggﬂ SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa W)ésokos'lc' Grubosé Masa Poszycie ptytami
odpornosci IR e ) gipsowo-kartonowymi
ogniowej EN? H G M RIGIPS PRO (1 strona)
i gipsowo-wtéknowymi
[minuty] [mm] [mm] [kg/m2] RIGIPS (2 strona)
ar. 1x12,5 mm typ A
lub Hydro typ H2
200 51
Rigidur H gr. IX1I0 mm
ar. 1x12,5 mm typ A
lub Hydro typ H2
57
Rigidur H gr. 1x12,5 mm
-0 6000 205
gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF
lub Fire+ Hydro typ DFH2
61
Rigidur H gr. 1x12,5 mm
gr. 1x15 mm Fire+ typ DF
210 65

Rigidur H gr. 1x12,5 mm

1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

Konstrukcja Wypetnienie
z profili wetnag
RIGIPS mineralng

Wetna®
gr. 2x75 mm
2xCW/UW 75
Ultrastil®/
GypSerra®
WetnaP”
gr. 50 mm

(N N

1) Potaczenie ptyt szpachlowane dla ptyt RIGIPS Rigidur H z obnizong krawedzig AK.
2) Potaczenie ptyt klejone.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

@ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro 200 m?
typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm ’
@ Ptyta gipsowo-wtdknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm 2,00 m?
@ Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra® 360 m
@ Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil®/GypSerra® 1,40 m
@ Whkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
@ Whkret RIGIPS Rigidur 3,5x40 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 3,00 szt.
Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm 470 m
@ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 warstwa): VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa)® 0,50 kg
@ Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa)? 30,00 ml
@ Tasma spoinowa RIGIPS” 28 m
@ ?g;izszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
y lub SUPER
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER 1,00 m?
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Sciana dziatowa hybrydowa

na podwojnej konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 lub 15 mm oraz ptyta
gipsowo-wtdknowa RIGIPS RIGIDUR H gr. 10 lub 12,5 mm

RIGIDUR Sciana miedzylokalowa* Sciana hybrydowa**
nowa opatentowana
@ technologia profili

L@@ ® i

©

®® @0

250 - 260
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l(—)l Grubos$é G od 250 mm

ll Klasa odpornosci $ Maksymalna wysokos¢
ogniowej El 120, REI 120 A4 H=6500 mm

Masa M od 51 kg/m?

*) Opinia ITB NL-4184/P/07 — $ciana stanowi trwate rozdzielenie pomieszczen mieszkalnych i przemystowych ($ciana migedzylokalowa) po modyfikacji.
Wg opinii, w celu polepszenia wtasciwosci $ciany dziatowej z uwagi na nosnosé, sztywnosé i odpornosé na uderzenia, nalezy stosowac jeden ze
sposoboéw modyfikacji konstrukcji sciany:

- zastosowanie zageszczonego rozstawu stupkéw CW 100 do 400 mm;
- zastosowanie blachy stalowej o gr. 0,5 mm umieszczonej miedzy rzedami profili;
- zastosowanie stupkdéw typu UA 100 zamiast CW 100 w rozstawie co 400 mm.

**) Odpornosc na uderzenia dla $cian hybrydowych RIGIPS wg ETAG 003 — |V kategoria uzytkowania

(ocena techniczna ITB 0785/10/RO4NK hybrydowych $cian dziatowych systemu RIGIPS).

Jdisover & rigips

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

-‘wesggﬂ SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa W)ésokos'lc' Grubosé Masa Poszycie ptytami
odpornosci izl =) (] gipsowo-kartonowymi
ogniowej EN? H G M RIGIPS PRO (1 strona)
i gipsowo-wtéknowymi
[minuty] [mm] [mm] [kg/m2] RIGIPS (2 strona)
ar. 1x12,5 mm typ A
lub Hydro typ H2
250 51
Rigidur H gr. IX1I0 mm
ar. 1x12,5 mm typ A
lub Hydro typ H2
57
Rigidur H gr. 1x12,5 mm
-0 6500 255
gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF
lub Fire+ Hydro typ DFH2
61
Rigidur H gr. 1x12,5 mm
gr. 1x15 mm Fire+ typ DF
260 65

Rigidur H gr. 1x12,5 mm

1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

Konstrukcja Wypetnienie
z profili wetnag
RIGIPS mineralng

Wetna®
gr. 2x100 mm
2xCW/UW 100
Ultrastil®/
GypSerra®

WetnaP”
gr. 50 mm

(I N T

1) Potaczenie ptyt szpachlowane dla ptyt RIGIPS Rigidur H z obnizong krawedzig AK.
2) Potaczenie ptyt klejone.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro

@ typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm 200 m?
@ Ptyta gipsowo-wtdknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm 2,00 m?
(3  Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil*/GypSerra® 360 m
@ Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® 1,40 m
@ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
@ Wkret RIGIPS Rigidur 3,5x40 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 3,00 szt.
Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 4,70 m
@ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 warstwa): VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa)” 0,50 kg
@ Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa)? 30,00 ml
@ Tasma spoinowa RIGIPS? 28 m
@ ﬁsgizszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
y lub SUPER
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER 1,00 m?
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Sciana dziatowa hybrydowa

na podwojnej konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 lub 15 mm oraz
ptyta gipsowo-witdknowg RIGIPS RIGIDUR H gr. 10 lub 12,5 mm

RIGIDUR Sciana hybrydowa*

nowa opatentowana
@ technologia profili

©
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Klasa odpornosci T Maksymalna wysokosé ..
ogniowej El 120, REI 120 R H = 4000 mm Nl Grubos¢ G do 350 mm

Masa M od 51 kg/m?

*) Odpornos¢ na uderzenia dla $cian hybrydowych RIGIPS wg ETAG 003 — |V kategoria uzytkowania
(Ocena techniczna ITB 0785/10/R0O4NK hybrydowych $cian dziatowych systemu RIGIPS).

Jdisover & rigips

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa Wf"koslc Grubosé Masa Poszycie ptytami
odpornosci izl =) (] gipsowo-kartonowymi
ogniowej EN? H G M RIGIPS PRO (1 strona)
i gipsowo-wtéknowymi

[minuty] [mm] [mm] [kg/m2] RIGIPS (2 strona)

ar. 1x12,5 mm typ A
lub Hydro typ H2

51
Rigidur H gr. IX1I0 mm
ar. 1x12,5 mm typ A
lub Hydro typ H2
57
Rigidur H gr. 1x12,5 mm
-0 4000 do 350
gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF
lub Fire+ Hydro typ DFH2
61
Rigidur H gr. 1x12,5 mm
gr. 1x15 mm Fire+ typ DF
65

Rigidur H gr. 1x12,5 mm

1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

Konstrukcja Wypetnienie
z profili wetnag
RIGIPS mineralng

Wetna®
gr. 2x50 mm
2xCW/UW 50
Ultrastil®/
GypSerra®
Wetna®
gr. 50 mm

(I N T

1) Potaczenie ptyt szpachlowane dla ptyt RIGIPS Rigidur H z obnizong krawedzig AK.
2) Potaczenie ptyt klejone.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

@ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro 200 m?
typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm
@ Ptyta gipsowo-witdknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm 2,00 m?
(3  Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra® 360 m
@ Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil®/GypSerra® 1,40 m
@ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
@ Wkret RIGIPS Rigidur 3,5x40 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 3,00 szt.
Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 220 m
@ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 warstwa): VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa)” 0,50 kg
@ Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa)? 30,00 ml
@ Tasma spoinowa RIGIPS? 28 m
@ ﬁsgizszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
y lub SUPER
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER 1,00 m?
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Sciana dziatowa hybrydowa

na podwojnej konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 lub 15 mm oraz
ptyta gipsowo-witdknowg RIGIPS RIGIDUR H gr. 10 lub 12,5 mm

RIGIDUR Sciana hybrydowa*

nowa opatentowana
@ technologia profili

| Il |
| max. 600 |

Klasa odpornosci T Maksymalna wysoko$é ..
ogniowej EI 120, REI 120 R H = 4000 mm gl Grubosc G do 400 mm

Masa M od 51 kg/m?

*) Odpornos¢ na uderzenia dla $cian hybrydowych RIGIPS wg ETAG 003 — |V kategoria uzytkowania
(Ocena techniczna ITB 0785/10/R0O4NK hybrydowych $cian dziatowych systemu RIGIPS).

P
9 ISOSA¥$£ r gNl‘l‘Gposi -‘wesggﬂ SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa WiSOKOS'lC’ Grubosé Masa Poszycie ptytami
odpornosci maksymaina gipsowo-kartonowymi Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? H G M RIGIPS PRO (1 strona) z profili wetna
i gipsowo-wtéknowymi RIGIPS mineralng
[minuty] [mm] [mm] [kg/m?] RIGIPS (2 strona)
ar. 1x12,5 mm typ A
lub Hydro typ H2
51
Rigidur H gr. IX1I0 mm
ar. 1x12,5 mm typ A
. lub Hydro typ H2 Welna?
gr. 2x50mm
Rigidur H gr. 1x12,5 mm 2XCW/UW 75
- 4000 do 400 Ultrastil®/
gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF GypSerra®
lub Fire+ Hydro typ DFH2
61
Rigidur H gr. 1x12,5 mm
gr. 1x15 mm Fire+ typ DF
Wetna®
65 gr. 50 mm

Rigidur H gr. 1x12,5 mm

1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(N T

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro

@ typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm 200 m?
@ Ptyta gipsowo-wtdknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm 2,00 m?
@ Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra® 3,60 m
@ Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil®/GypSerra® 1,40 m
@ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
@ Wkret RIGIPS Rigidur 3,5x40 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 3,00 szt.
Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm 220 m
@ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 warstwa): VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa)” 0,50 kg
@ Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa)? 30,00 ml
@ Tasma spoinowa RIGIPS” 28 m
@ Es;izszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
y lub SUPER
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER 1,00 m?

1) Potaczenie ptyt szpachlowane dla ptyt RIGIPS Rigidur H z obnizong krawedzig AK.
2) Potaczenie ptyt klejone.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




»

()
3
o
g
3
N
©
>
c
IE
O
72}
o

Sciana dziatowa hybrydowa

na podwojnej konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 lub 15 mm oraz
ptyta gipsowo-witdknowg RIGIPS RIGIDUR H gr. 10 lub 12,5 mm

RIGIDUR Sciana hybrydowa*

nowa opatentowana

technologia profili

O ﬁ“ \ | | s \
@ v Z |1 |1 ‘7V

Klasa odpornosci T Maksymalna wysokogé ..
ogniowej El 120, REI 120 H = 4000 mm Ndll Grubosc G do 450 mm

Masa M od 51 kg/m?

*) Odpornos¢ na uderzenia dla $cian hybrydowych RIGIPS wg ETAG 003 — |V kategoria uzytkowania
(Ocena techniczna ITB 0785/10/R0O4NK hybrydowych $cian dziatowych systemu RIGIPS).

Jdisover & rigips

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Klasa WiSOKOS'lC’ Grubosé Masa Poszycie ptytami
odpornosci IR e ) gipsowo-kartonowymi
ogniowej EN? H G M RIGIPS PRO (1 strona)
i gipsowo-wtéknowymi
[minuty] [mm] [mm] [kg/m2] RIGIPS (2 strona)
ar. 1x12,5 mm typ A
lub Hydro typ H2
51
Rigidur H gr. IX1I0 mm
ar. 1x12,5 mm typ A
lub Hydro typ H2
57
Rigidur H gr. 1x12,5 mm
-D 4000 do 450
gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF
lub Fire+ Hydro typ DFH2
61
Rigidur H gr. 1x12,5 mm
gr. 1x15 mm Fire+ typ DF
65

Rigidur H gr. 1x12,5 mm

1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

Konstrukcja Wypetnienie
z profili wetnag
RIGIPS mineralng

Wetna®
gr. 2x50 mm
2xCW/UW 100
Ultrastil®/
GypSerra®

WetnaP”
gr. 50 mm

(I N T

1) Potaczenie ptyt szpachlowane dla ptyt RIGIPS Rigidur H z obnizong krawedzig AK.
2) Potaczenie ptyt klejone.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

@ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro 200 m?
typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm
@ Ptyta gipsowo-witdknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm 2,00 m?
(3  Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 360 m
@ Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra® 1,40 m
@ Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
@ Wkret RIGIPS Rigidur 3,5x40 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 3,00 szt.
Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 220 m
@ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 warstwa): VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa)® 0,50 kg
@ Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa)? 30,00 ml
@ Tasma spoinowa RIGIPS” 28 m
@ Qj;i szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
zy lub SUPER
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER 1,00 m?
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Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 50, UW 50 z pojedynczym poszyciem
ptyta gipsowo-witdknowa RIGIPS RIGIDUR H

RIGIDUR

nowa opatentowana
technologia profili

@
®
o)
—®

@
@

70-75

L (LT «

max. 625 | @

1 7

Izolacyjnosé akustyczna $ Maksymalna wysokos¢
R,, do 44 dB H = 3000 mm

G) Klasa odpornosci
ogniowej nieokreslona
Grubos$é G od 70 mm @ Masa M od 27 kg/m?

P
9 ISOSA¥$£ r gNlTGposi -‘wesgg,ﬂ SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Izolacyjnosc¢ K Wysokos¢ bosé M
kustyczna asa maksymalna Crtlleeae asa ; ; : -
a odpornosci Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ognhiowej EN” gipsowo-wtoknowymi z profili wetng
Ru(Rue) H = M RIGIPS RIGIPS mineralng
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
Wetna
3
36" 70 27 Rigidur H gr. 110 mm gest. > 40 kg/m
gr. min. 40 mm
CW/UW 50 np. ISOVER Polterm Uni
nieokreslona 3000 Ultrastil®/
GypsSerra® Wetna? gr. 50 mm
442 75 32 Rigidur H gr. x12,5 mm lub bez wypetnienia

np. ISOVER Aku-Ptyta/
Akuplat+ lub Polterm Uni

1 Wg normy DIN 4109 (R, ).

2) Opinia akustyczna ITB NA-0535/A/2007; izolacyjnos¢ akustyczna sciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 kg/m? (np. Aku-Ptyta/Akuplat+,
Polterm Uni, Polterm Max lub Uni-Mata).

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(e

e
Ptyta gipsowo-witdknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm 2,00 m?

@ Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra® 1,80 m
@ Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
@ Wkret RIGIPS Rigidur 3,5x30 mm co 250 mm 28,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
@ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 110 m
@ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO” 0,40 kg
Tasma spoinowa RIGIPS? 280 m
@ Klej do spoin RIGIPS Rigidur? 30,00 ml
Es;izszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
y lub SUPER
@ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

1) Potaczenie ptyt szpachlowane dla ptyt RIGIPS Rigidur H z obnizona krawedzig AK.
2) Potaczenia ptyt klejone.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.
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Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 75, UW 75 z pojedynczym poszyciem
ptyta gipsowo-witdknowa RIGIPS RIGIDUR H

RIGIDUR

nowa opatentowana
technologia profili

@
®
o)
—®
@
@

95 -100

Il
max. 625 L @

Izolacyjnosé akustyczna $ Maksymalna wysokos¢
R,, do 49 dB H = 4000 mm

Masa M od 28 kg/m?2

G) Klasa odpornosci
ogniowej nieokreslona

Grubosé¢ G od 95 mm

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

ek kSl Gunose  ase o
odpornosci ; Poszycie ptytami _
ogniowej EN? gipsowo-wtéknowymi
RurRug) H G M RIGIPS
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
37" 95 28 Rigidur H gr. IX10 mm
nieokreslona 4000
492 100 33 Rigidur H gr. 1x12,5 mm

1 Wg normy DIN 4109 (R, ).

Konstrukcja Wypetnienie
z profili wetng
RIGIPS mineralng

Wetna

gest. 2 40 kg/m?
gr. min. 40 mm
CW/UW 75 np. ISOVER Polterm Uni

Ultrastil®/

Gypserra® Wetna? gr. 75 mm

lub bez wypetnienia
np. ISOVER Aku-Ptyta/
Akuplat+ lub Polterm Uni

2) Opinia akustyczna ITB NA-0535/A/2007; izolacyjnosc¢ akustyczna $ciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 kg/m? (np. Aku-Ptyta/Akuplat+,

Polterm Uni, Polterm Max lub Uni-Mata).
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(O N
@®

Ptyta gipsowo-wtdknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm
Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra®

Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil®/GypSerra®

Wkret RIGIPS Rigidur 3,5x30 mm co 250 mm

Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm

Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO?

Tasma spoinowa RIGIPS"

Klej do spoin RIGIPS Rigidur?

Konczy lub SUPER
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni

ONONOIOIOIOXOIOIOIO)]

1) Potaczenie ptyt szpachlowane dla ptyt RIGIPS Rigidur H z obnizong krawedzig AK.
2) Potaczenia ptyt klejone.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3

2,00 m?
1,80 m
0,70 m
28,00 szt
1,50 szt
110 m
0,40 kg
2,80 m
30,00 ml

0,20 kg

1,00 m?
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Sciana dziatowa

ptyta gipsowo-witdknowa RIGIPS RIGIDUR H

RIGIDUR

na konstrukcji z profili CW 100, UW 100 z pojedynczym poszyciem

nowa opatentowana
technologia profili

7
G) Klasa odpornosci Izolacyjnos$é akustyczna T
ogniowej nieokreslona R,, do 50 dB

Masa M od 29 kg/m?

Grubosé¢ G od 120 mm

Maksymalna wysokosé
H =4500 mm

Jdisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

SAINT-GOBAIN

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Izolacyjnosc¢ Ki Wysokos¢ bosé M
kustyczna Gk maksymalna CrilbosC 282 f f f
& odpornosci Poszycie ptytami Konstrukcja
ogniowej EN? gipsowo-wtoknowymi z profili
Ru(Rye) H < M RIGIPS RIGIPS
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
37 120 29 Rigidur H gr. IxX10 mm
CW/UW 100
nieokres$lona 4500 Ultrastil®/
GypSerra®
502 125 34 Rigidur H gr. 1x12,5 mm

1 Wg normy DIN 4109 (pr)-

Wypetnienie
wetng
mineralng

Wetna
gest. 2 40 kg/m?
gr. min. 40 mm
np. ISOVER Polterm Uni

Wetna? gr. 100 mm
lub bez wypetnienia
np. ISOVER Aku-Ptyta/
Akuplat+ lub Polterm Uni

2) Opinia akustyczna ITB NA—OSZS/A/2007; izolacyjno$¢ akustyczna $ciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 kg/m? (np. Aku-Ptyta/Akuplat+,

Polterm Uni, Polterm Max lub Uni-Mata).
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

(e
@®

Ptyta gipsowo-wtdknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm
Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®’/GypSerra®

Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra®

Wkret RIGIPS Rigidur 3,5x30 mm co 250 mm

Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm

Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 95 mm

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO"

Tasma spoinowa RIGIPS”

Klej do spoin RIGIPS Rigidur?

Konczy lub SUPER
Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni

@R OEPOOOOO®

1) Potaczenie ptyt szpachlowane dla ptyt RIGIPS Rigidur H z obnizong krawedzig AK.
2) Potaczenia ptyt klejone.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

Masa szpachlowa wykorczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3

2,00 m?
180 m
070 m
28,00 szt.
150 szt.
110 m
0,40 kg
2,80 m
30,00 ml

0,20 kg

1,00 m?




éciana dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT- G OBAI N
na konstrukcji z profili CW 50, UW 50 z podwdjnym poszyciem Dane techniczne
ptyta gipsowo-witdknowa RIGIPS RIGIDUR H
RIGIDUR Izclzlacyjnos'é Klasa WiSOkOiC Gruboé Masa
akustyczna odpornosci (LR ) Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN? gipsowo-wtéknowymi z profili wetng
RA‘(RWR) it € )1 RIGIPS RIGIPS mineralng
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
Wetna gr. 50 mm
Rigidur H np. ISOVER
nowa opatentowana 470 90 53 r. 2x10 mm Aku-Ptyta/Akuplat+,
technologia profili gr- Polterm Uni lub bez
@ wypetnienia

CW/UW 50
nieokreslona 4000 Rigidur H Ultrastil®/
®—‘ a7 95 59 gr. 1x10 + 1x12,5 mm GypSerra® Wetna
gest. =2 40 kg/m?
gr. min. 40 mm
@ np. ISOVER Polterm

Rigidur H ;
b} Uni
54 100 64 gar. 2x12,5 mm

1) Wg normy DIN 4109 (R, ).
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

S —
v
s
@ ~
! 7
@ VV/ 7, . @ Ptyta gipsowo-wtdknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm 4,00 m?
I
IL_— @ Profil RIGIPS CW 50 Ultrastil®/GypSerra® 1,80 m
AN Y‘ N Y Y
Q m"m @ Profil RIGIPS UW 50 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
% e S RS S s @ Wkret RIGIPS Rigidur 3,5x30 mm co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
i
TU @ Wkret RIGIPS Rigidur 3,5x40 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia 28,00 szt.
N (8)  Kotki rozporowe min. g6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
'O @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 50 mm 110 m
E’ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO? 0,50 kg
.E @ Ta$ma spoinowa RIGIPS? 280 m
~8 _ Klej do spoin RIGIPS Rigidur? 60,00 ml
l I Klasa odpornosci Izolacyjnos¢ akustyczna $ Maksymalna wysokosé . . . ) o .
. @ ogniowej nieokreélona Rm do 54 dB H = 4000 mm @ Ma§a szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
(o] Konczy lub SUPER
etna mineralna szklana lub skalna np. u-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni , m
Wet i | ki lub skal ISOVER Aku-Ptyta/Akupl lub Pol Uni 1,00 m?

Masa M od 53 kg/mz 1) Potaczenie ptyt szpachlowane dla ptyt RIGIPS Rigidur H z obnizong krawedzig AK.

|(—)| Grubosé¢ G od 90 mm ! )
2) Potaczenia ptyt klejone.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.




Sciana dziatowa

na konstrukcji z profili CW 75, UW 75 z podwdjnym poszyciem
ptyta gipsowo-witdknowa RIGIPS RIGIDUR H

RIGIDUR

nowa opatentowana
@ technologia profili
1

Izolacyjnosé akustyczna $ Maksymalna wysokos¢
R,, do 60 dB H = 5000 mm

»

2. Sciany dziatowe

Klasa odpornosci
ogniowej nieokreslona

Grubos$é G od 115 mm @ Masa M od 53 kg/m?

P
9 ISOSA¥$£ r gr!'gai -‘wesgg,ﬂ SAINT-GOBAIN

Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

Izolacyjnosc¢ K Wysokos¢ bosé M
kustyczna Gk maksymalna ClbosC 282 f f f iani
a odpornosci Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN” gipsowo-witdknowymi z profili wetng
Ra(Ry) I € M RIGIPS RIGIPS mineralng
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
Wetna gr. 50 mm
L np. ISOVER
470 15 53 f'g)'(?g';'m Aku-Ptyta/Akuplat+,
o Polterm Uni lub bez
wypetnienia
CW/UW 75
nieokreslona 5000 L Ultrastil®/
Rigidur H
2)
61 120 59 gr. 1X10 + 1x12,5 mm GypSerra® Wetna
gest. 2 40 kg/m?
gr. min. 40 mm
. np. ISOVER Polterm
60 125 64 Rigidur H Uni

ar. 2x12,5 mm

1 Wg normy DIN 4109 (Rw,a)-

2) Opinia akustyczna ITB NA-0535/A/2007; izolacyjno$¢ akustyczna $ciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 kg/m? (np. Aku-Ptyta/Akuplat+, Polterm
Uni, Polterm Max).

3) Wag raportu BTC 14063A (R,).

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

e TTT—————

Ptyta gipsowo-witdknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm 4,00
@ Profil RIGIPS CW 75 Ultrastil®/GypSerra® 1,80 m
@ Profil RIGIPS UW 75 Ultrastil®/GypSerra® 0,70 m
@ Wkret RIGIPS Rigidur 3,5x30 mm co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
@ Whkret RIGIPS Rigidur 3,5x40 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia 28,00 szt.
@ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
@ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm 110 m
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO” 0,50 kg
@ Tasma spoinowa RIGIPS? 280 m
Klej do spoin RIGIPS Rigidur? 60,00 ml
@ Es;izszpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 020 kg
y lub SUPER
@ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?

1) Potaczenie ptyt szpachlowane dla ptyt RIGIPS Rigidur H z obnizona krawedzig AK.
2) Potaczenia ptyt klejone.
Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawierajq odpadow.




éciana dziatowa Jisover & rigips Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAI NT-GOBAI N
na konstrukcji z profili CW 100, UW 100 z podwdjnym poszyciem Dane techniczne
ptyta gipsowo-witdknowa RIGIPS RIGIDUR H
RIGIDUR Izclzlacyjnos'é Klasa WiSOkOiC Gruboé Masa
akustyczna odpornosci LR ) Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN” gipsowo-wtoknowymi z profili wetna
RA‘(RWR) it € )1 RIGIPS RIGIPS mineralng
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
Wetna gr. 50 mm
. np. ISOVER
nowa opatentowana 490 140 53 Rigidur H Aku-Plyta/Akuplat+,
technologia profili gr. 2x10 mm Polterm Uni lub bez
@ wypetnienia

CW/UW 100

nieokreslona 6000 - Ultrastil®/
®—‘ Rigidur H
2)
60 145 59 gr. 110 + 1x12,5 mm GypSerra® Welna
gest. 2 40 kg/m?
gr. min. 40 mm
@ Rigidur H np. ISOVER Polterm
2) Igiaur Uni
60 150 64 ar. 2x12,5 mm

1 Wg normy DIN 4109 (Rw,a)-
2) Wag raportu BTC 14063A (R,).
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

®
© i N terat | Zunce
O @ Ptyta gipsowo-wtdknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm 4,00 m?
z ‘ ‘ o @ Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra® 1,80 m
o 6 S (@  Profil RIGIPS UW 100 Ultrastil*/GypSerra® 070 m
% ‘ ‘ - @ Wkret RIGIPS Rigidur 3,5x30 mm co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 szt.
TU @ @ Wkret RIGIPS Rigidur 3,5x40 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia 28,00 szt.
.ﬁ @ Ll @ Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 1,50 szt.
'O ‘L max. 625 4L @ @ Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 95 mm 110 m
E’ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO? 0,50 kg
.E @ Ta$ma spoinowa RIGIPS? 280 m
‘8 @ Klasa odpornosci Izolacyjnos¢ akustyczna T Maksymalna wysokosé sej do SpOi:l RGPS kRi?idurD_ RIGIPS: Premium Light. ProMix Finish Plus. Q2-Q3 Ko GOTOWA Q2-Q3 8000 | m!
d ogniowej nieokreslona R, do 60 dB H =6000 mm @ Ks;i;;?uabcsﬁgngy onczeniowa - premium Light, Frofix Finish Flus, Ge- onezy, ) 0,20 kg
@ Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00 m?
|

H Gruboéé G od 140 mm Masa M od 53 kg/mz N Po{aczenie piyt szpachlowane dla ptyt RIGIPS Rigidur H z obnizona krawedzig AK.
2) Potaczenia ptyt klejone.

Naktady materiatowe majg charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.
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Dane techniczne

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji

na podwojnej konstrukcji z profili CW 50, UW 50
Z podwodjnym poszyciem ptyta gipsowo-wtdknowa RIGIPS RIGIDUR H

RIGIDUR Izclzlactyjnosc Klasa WiSOkOSIC Grubosc Masa . . ) o
akustyczna odpornosci maksymaina Poszycie ptytami Konstrukcja Wypetnienie
ogniowej EN” gipsowo-wtoknowymi z profili wetng
RuRuz) H = M RIGIPS RIGIPS mineralna
[dB] [minuty] [mm] [mm] [kg/m?]
Wetna gr. 50 mm
Rigidur H np. ISOVER
nowa opat_entowla_na 47 145 58 3 10 Aku-Ptyta/Akuplat+,
O technologia profili gr. 2xi0 mm Polterm Uni lub bez
12 wypetnienia
2xCW/UW 50

nieokreslona 4000 - Ultras