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listwa cokotowa [

taséma uszczelnijgca

hydroizolacja weber.tec Superflex 10
+ grunt weber.tec 901

zaprawa klejowa weber KS126 lub
klej poliuretanowy weber PPU-2
polistyren ekstrudowany XPS

tkanina zbrojaca weber PH913 /
weber PH912

grunt weber PG221

tynk dekoracyjny weber TD351
lub weber TD352

Parametry techniczne Podstawowe elementy tynku
Przyczepnos$¢ »
Klasyfikacja Kategori warstwy Grubos¢ Wspétczynnik Czas otwarty
w zakresie stopnia | odpornosci Opér wierzchniej Maksymalna ) piyty przenikania ) (czas X
rozprzestrzeniania | na uderzenia | dyfuzyjny do piyty wysoko$é | Kolorystyka Sciana | rezolowej ciepta mﬁomoc . na zatarcie <<m.E:_M_
ognia przez sciany ciatem wzgledny, |  rezolowej MPa, systemu bazowa® | Weber PH przegrody | Wykonczenia| tynku)/ Peine | aplikacji
przy dziataniu ognia|  twardym m” po badaniu :m 940 uc” zwigzanie tynku
od strony po starzeniu prébkach ) %Iowo‘e
zewnetrznej )
[MPa] [m] [mm] [mm] [W/m?*K)] [min/h]
po 320 Pustaki | 80(90) 0,20(0,19)
" kolorow cera-
20,08
) starzeniu wediug miczne 90(100) 0,18(0,17) Tynk ok.30
NRO (nierozprze- 2 5 palety | 250 mm | 180(200) |  0,1000,10) | gjikonowy minut /
-strzeniajace 1] - do 25 weber.color k.48
) po . Beton 80(80) 0,19(0,19) weber ok.
ognia) Klach NAVIGA- , dz.®)
cyklac 20,08 7! komér- TD341 godz!
mrozo- | TOR h Kowy 80(90) 0,19(0,18)
-odpornosci HBW* | 240 mm | 180(200)|  0,10(0,10)
1) Kiasyfikacja dotyczy ukladow ociepleniowych na podiozu niepalnym (co najmniej kiasa reakcji na ogien A2-53, d0 wg PN-EN 13501-1:2019).
Opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej zgodny z tablica 1.1. umieszczonej na stronach 176-177 Katalogu rozwiazai systemowych TOM I
la podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow Jakim powinny budynki i ich (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)" okladzina elewacyjna, jej zamocowanie

mechaniczne a takze izolacja ciep! iny zew

4)Tynk zsleca siostosowst wrez = od el
wartosci

© smueﬁé;x przewodzenia ciepta dla piyty rezolowej weber PH40 grubosci 80-180 mm A = 0,019 W/mK; piyty rezolowej weber PH930 grubosai 70-120 mm A = 0,020 WimK, oraz weber PHO30 grubosci 140 - 200 mm A = 0,021 W/mK.

7) Grubos¢ izolacji $ciany zewnetrznej zostata dobrana w taki sposcb, aby wartosé wspolczynnika przenikania ciepla Uc przegrody speiniata wymagania zawarte w Warunkach 2021 dia: budynk Uc s Ug(max) = 0,20 [W/(m*K)] oraz

budynkéw mieszkalnych energooszczednych Uc < Uc(max) = 0,18 [W/(m*K)]. W obliczeniach uwzgledniono poprawke z uwagi na faczniki mechaniczne, przyklad obliczeniowy znajduje sie na stronie 182 Katalogu rozwiazari systemowych TOM I

8) Wiazanie tynku moze sie przediuzyt w przypadku duzej wilgotnosci powietrza lub niskiej temperatury.

*) Dokumenty odniesienia: Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych KD-LA-0421; Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0451 wydanie 2, weber.therm LAMBDA.

**) Badania zostaly 2godnie z EAD 04 1404 (wozesniej ETAG 004).

***) Zniszezenie kohezyjne nastepuje w warstwie piyty rezolowe]

Zapotrzebowanie materiatowe na 1m?

MATERIAL ZUZYCIE
1 | Podtoze mineralne: $ciany z bloczkéw ceramicznych, silikatowych, beton, gazobeton, $ciany otynkowane 5
tynkiem cementowo-wapiennym lub bez tynku 1,00 m
2 | Plyn gruntujacy, gteboko penetrujgcy weber PG212 (w razie potrzeby)" 0,2 | kg/m?
3 X_m._. 309.:.@2 (powierzchnia potgczenia klejowego 60% powierzchni piyty) - weber KS123 wzmocniony 5,0-6,0 | kg/m?
widknami PP 3,0 mm " 2
. . ) 5,0-6,0 | kg/m’
lub weber KS126 wzmocniony widknami PP 6,0 mm
Materiat izolacyjny: ptyty izolacyjne z pianki rezolowej weber PH940 (Supercel VITRUM) o wymiarach 1200 mm x 600 mm me
4| ub ptyty izolacyjne z pianki rezolowej weber PH930 (Kooltherm K5) o wymiarach 1200 mm x 400 mm 1,00
taczniki mechaniczne: weber.therm SLD-5 (wbijane) w przypadku podtozy monolitycznych lub weber.therm SRD-5 5 .
5 (wkrecane) w przypadku pozostatych podtozy w tym bloczkéw ceramicznych i gazobetonu 4,0-6,07 szt./m
6 | Opcjonalnie: talerzyk VT 2G 4,0-6,0%) szt./m?
7 | Opcjonalnie: zaslepki systemowe do tgcznikéw weber.therm SRD i SLD - STR/RHS 4,0-6,0%) szt./m?
8 | Klej szpachlowy do wykonywania warstwy zbrojonej gr. 5-7 mm: 50-7.0 | ka/m?
weber KS123 wzmocniony wtéknami PP 3,0 mm b g/m
lub weber KS126 wzmocniony wicknami PP 6,0 mm 5,0-7,0 | kg/m?
9 Siatka zbrojaca z wiokna szklanego weber PH913 (145 g/m?) m?
lub weber PH912 (160 g/m?) zalecana w przypadku wymaganej wiekszej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne 11
10| Srodek gruntujacy: preparat gruntujgcy weber PG221 0,1-0,2 | kg/m?
Silikonowa masa tynkarska do systemoéw ocieplen weber TD341 baranek 1,0 mm 1,5-2,0 | kg/m?
41| weber TD341 baranek 1,5 mm 2,5-3,0 | kg/m?
weber TD341 baranek 2,0 mm 3,6-4,0 | kg/m?
weber TD341 kornik 2,0 mm 2,5-3,0 | kg/m?
kg/m?
12| Opcjonalnie farba fasadowa: silikonowa weber FZ391 0,25 [1 malo-
wanie

Nakiady materialowe maja charakter przyblizon
1) Uzycie plynu nalezy rozpatrz
2)  Podana liczba facznikow jest

nie zawieraja odpadow.
w zaleznosci od podioza. uzycie w przypadku takich podiozy jak np.istniejace tynki cementowo-wapienne, gazobeton
i tacznikow powinny byG podane w dokumentacii projekiowej budynku.
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Lokalizacja:

Iscver @ Rigips "weber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN Tytut rysunku:

System ociepleniowy ETICS weber.therm LAMMBDA- Tynk
Saint.Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0, silikonowy weber TD341 z ptytg rezolowg weber PH930 lub weber
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121 PH940
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