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hydroizolacja weber.tec Superflex 10
+ grunt weber.tec 901

zaprawa klejowa

klej poliuretanowy weber PPU-2

weber KS126 lub

polistyren ekstrudowany XPS

tkanina zbrojaca
weber PH912

weber PH913 /

grunt weber PG221

tynk dekoracyjny
lub weber TD352

weber TD351
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Parametry techniczne Podstawowe elementy tynku
Przyczepnos¢
Klasyfikacja Kategoria warstwy wierzchniej Kolorystyka Grubo$é Wspétczynnik Czas otwarty
w zakresie stopnia | odpornosci Opor do piyt Maksymalna . plyty przenikania . (czas .
rozprzestrzeniania | na uderzenia | gyfuzyjny | styropianowych EPS | wysokos¢ |Kolorystykal Sciana | styropia- ciepta Sposéb na zatarcie | Warunki
ognia przez $ciany ciatem wzgledny, MPa, systemu bazowa®| nowej przegrody | Wykonczenia| tynku)/ Petne | aplikacji
przy dziataniu ognia| twardym m po badan EPS® uc” zwigzanie tynku
od strony po starzeniu prébkach
zewnetrznej N
[MPa] [m] [mm] [mm] 253?5_ [min/h]
Po Pustaki 150 0,20
cyklach > cera- o
NRO (nierozprze- mrozo- 0.08 Bialy® miczne 160 0.18 o_.%v\m_”_mio. ok.15 aﬂaﬂmmwmuo
-strzeniajace " 2 -odpornosci 40 259 I_mm«< 250 mm 200 0,15 n.S_:m_‘m_: minut / c C
y ok.72 wilgotnos¢
Po dla farby® | Beton 130 0,20 weber ) powietrza
starzeniu | 20,08 komér- 150 0,18 T™M314 godz. <90%°
kowy
240 mm 200 0,15

1) Klasyfikacja dotyczy ukiadéw ociepleniowych na podiozu niepalnym (co najmniej klasa reakdji na ogieft A2-s3, d0 wg PN-EN 13501-1:2019).
2) Opor dyfuzyjny warstwy wierzo!
3) Na podstawie ,Rozporzadzenia Mi
mechaniczne, a takze i
4) Tynk zaleca sie stosowac wraz z odpowiedni
5 Katalogu rozwiazan systemowych TOM I
wartosci wspo i ci
wartosé wspdlezynnika przewodzenia ciepta A dla m:
ciany zewngtrznej zostata dobrana w

ianowe EPS A = 0,035 W/mK,

8) Wiazanie tynku moz
9) W przypadku aplika

¢ go plynem weber PG212.
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0455 wydanie 2, weber.therm WS
2z EAD 040083-00-0404 (wczesniej ETAG 004).

) Zniszezenie nastepuje w warstwie styropianu EPS o wytrzymalosci na rozciaganie TR8O [kPe].

Zapotrzebowanie materiatowe na 1m?

w Scian zewnetrznych: pustaki ceramiczne gr. 250 mm - A=0,32 [W/mK]; beton komorkowy gr. 240 mm - A=0,21 [Wimk].

MATERIAL ZUZYCIE
Podtoze: mineralne, $ciany z bloczkéw ceramicznych, silikatowych, beton, gazobeton, $ciany otynkowane tynkiem m2
1 cementowo-wapiennym 1,00
2 | Plyn gruntujgcy, gteboko penetrujgcy weber PG212 (w razie voﬁmuﬁ: 0,2 | kg/m?
3 | Klej mocujgcy - weberbase UNI S lub weberbase UNI W lub weber KS122 3,5-4,57] kg/m?
Materiat izolacyjny: ptyty styropianowe EPS biate lub grafitowe, nie wigksze niz 600 x 1200. m2
4 Krawedzie proste lub fazowane, bez wyszczerbien 1,00
taczniki mechaniczne: weber.therm SLD-5 (wbijane) w przypadku podtozy monolitycznych lub weber.therm R
5 |SRD-5 (wkrecane) w przypadku pozostatych podtozy w tym bloczkéw ceramicznych i gazobetonu 4,0-6,0%)szt./m
Opcjonalnie: zaslepki systemowe do fgcznikow weber.therm SRD i SLD - STR/EPSB (zaslepka o R
6 | styropian biaty) lub STR/EPSG (zaslepka styropian grafitowy) 4,0-6,0% szt./m
7 | Klej szpachlowy do wykonywania warstwy zbrojonej gr. 3 - 5 mm: weberbase UNI S 3,0-3,5 | kg/m?
lub weberbase UNI' W lub weber KS122 3,0-3,5 | kg/m?
lub weber KS123 (wzmocniony widknami 3 mm) 3,5-4,5 | kg/m?
lub weberbase BIALY 3,5-4,0 | kg/m?
8 | Siatka zbrojaca z wiokna szklanego weber PH913 (145 g/m?) lub weber PH912 (160 g/m?) zalecana w przypadku 11 m2
wymaganej wigkszej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne !
9 | Srodek gruntujacy: ptyn gruntujacy z kruszywem kwarcowym weber.prim compact 0,15-0,25/ kg/m?
10| Tynk cienkowarstwowy polimerowo-mineralny: weber TM314 baranek 1,5 mm 2,5-3,0 | kg/m?
lub weber TM314 baranek 2,0 mm 3,5-4,0 | kg/m?
11| Srodek gruntujacy - opcjonalnie: ptyn gruntujgcy, gteboko penetrujacy pod farby fasadowe weber PG212 0,2 | kg/m?
12| Farba fasadowa: silikatowa weber FZ381 0,5 |kg/m?
lub silikonowa weber FZ391 lub silikonowa farba dyspersyjna weber.ton color 0,4 |2 malo
lub hydrofilowa farba weber.ton AquaBalance 0,4 |wania

Naklady materialowe maja charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

1) Uzycie plynu j nalezy w i od nasigkliwosci podioza. uzycie w przypadku takich podiozy jak np. istniejace tynki cementowo-wapienne, gazobeton.
2) Podana liczba facznikow jest llosé i sposéb ia facznikéw powinny by¢ podane w dokumentacj towej budynku.
3) Dla Kleju j UNISi UNI W wartosé zuzycia wynosi 3,5-4,5 kg/m?, natomiast dla kleju mocujascego weber KS122 wartosc zuzycia wynosi 3,5-4,0 kg/m?.
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