Specyfikacja systemu 3.90.02

& rigips

SAINT-GOBAIN

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
w zakresie montazu sScian dziatlowych systemu Rigips 3.90.02

1. Informacje ogoélne
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian dziatowych z bloczkéw gipsowych RIGIROC systemu Rigips

3.90.02 Sciana dziatowa masywna- z bloczkéw gipsowych RIGIPS Rigiroc™ gr. 80 mm.

Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska sp z o.0.

Biuro Rigips w Warszawie: ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
1.2. Przeznaczenie

Zestaw wyrobow objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania przegrod w systemie Rigiroc, ktére moga by¢ stosowane jako
nienosne $ciany wewnetrzne (nie przenoszace obcigzen od konstrukcji budynku, np. stropu), zgodnie z norma PN-EN 15318 ,Projektowanie i

zastosowanie ptyt gipsowych".

éciany dziatowe RIGIPS, wykonane zgodnie z opisem technicznym, mogga petnic¢ funkcje oddzielenia przeciwpozarowego spetniajacego kryteria

odpornosci ogniowej REI, przy spetnieniu nastepujacych warunkdéw:

® Elementy systemu sq mocowane do konstrukcji lub spoczywaja na konstrukcji spetniajacej kryteria klasy odpornosci ogniowej nie nizszej
niz klasa odpornosci ogniowej $ciany z uwagi na kryteria EI,
e Nie sg poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzacym od konstrukcji budynku,

® Sg zamocowane do elementdéw budynku zgodnie z rozwigzaniem zawartym w projekcie budowlanym,
1.3. Warunki stosowania

® Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, éciany dziatowe Rigips powinny by¢ stosowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy
odpornosci ogniowej konkretnego rozwigzania $ciany wg §216 ust. 2.

® Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng wymagang Polskg Norma okreslajaca warunki izolacyjnosci przegrdd, sciany dziatowe Rigips powinny
by¢ dobierane tak, aby spetnia¢ wymagania izolacyjnosci przegréd budowlanych R'A1 lub R'AZ. Wartos$¢ wskaznika oceny izolacyjnosci
akustycznej R'A1 lub R'A2 wynika z wartosci RA1 lub RA2 dla konkretnego rozwigzania sciany zredukowanego wg zasady podanej w Polskich
Normach przy uwzglednieniu bocznego przenoszenia dzwieku w budynku.

® Z uwagi na odpornos$¢ bloczkéw gipsowych RIGIPS Rigiroc na dziatanie wilgoci, $ciany wykonane z zastosowaniem bloczkéw typu H3 moga
by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%, a w przypadku ptyt typu H1 - w pomieszczeniach o
okresowo (do 10 h na dobe) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

e Sciany dziatowe RIGIPS powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w instrukcji technicznej projektowania i montazu $cian, opracowanej przez producenta - firme Rigips.

e W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej 5° C.
1.4. Zakres roboét budowlanych

Zakres podstawowych robdt montazu $cian dziatowych masywnych systemu Rigips Rigiroc obejmuje:
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e Wyznaczenie potozenia $cian wg projektu oraz krawedzie boczne,

e Oczyszczenie i wyréwnanie podtoza pod $cianami Rigips Rigiroc,

® Przyklejenie do podtoza klejem gipsowym RIGIPS przekfadki izolacyjnej bitumicznej,

e Naniesienie na istniejacych scianach krawedzi pionowych $cianek Rigips Rigiroc oraz przyklejenie przektadki izolacyjnej z korka
prasowanego,

® Montaz pierwszej warstwy bloczkéw RIGIPS Rigiroc,

® Montaz warstw srodkowych bloczkéw RIGIPS Rigiroc,

o Wykonanie otworéw drzwiowych,

® Montaz warstw przystropowej bloczkéw RIGIPS Rigiroc,

® Zabezpieczanie narozy scian dziatowych masywnych Rigips Rigiroc,

® Prace wykonczeniowe Scian dziatowych masywnych Rigips Rigiroc,

1.5. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych na placu budowy

Prace zwigzane z wykonywaniem $cian dziatowych powinny odbywac¢ sie z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z

dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

W Rozporzadzeniu zostaty okreslone obowigzki pracodawcy dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach

transportowych, wymagania dotyczace organizacji i sposobdéw wykonania recznych prac transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych

przedmiotéw, tadunkdédw lub materiatéw oraz dopuszczalnych wartosci sit niezbednych do przemieszczania przedmiotéw.

Stanowiska pracy i miejsca sktadowania materiatéw powinny umozliwia¢ prawidtowe wykonanie wszystkich robdt budowlanych. Prace powinny

by¢ wykonywane zgodnie z harmonogramem budowlanym.

1.6. Podstawowe pojecia systemu Rigips 3.90.02

a. Tasma bitumiczna 80 mm Produkt jest izolacjg przeciw wilgotnosciowa i jest stosowany w celu zapobiegania podcigganiu kapilarnego wody
z podtoza przez sciane lub jej migracje z jednej $ciany do drugiej. Taséma dostepna w wymiarach odpowiadajacych grubosci bloczkéw
gipsowych: 80 mm. Gramatura taémy wynosi 3kg/m2, grubos$¢ 2,75 mm.

. Przektadka z korka naturalnego RIGIROC 80 mm Paski korkowe sg stosowane jako izolacja akustyczna do $cianek z ptyt gipsowych i do
ograniczenia pdzniejszego popekania ztaczy z powodu dylatacji budynku.

. Masa szpachlowa Rigips Q2-Q3 Konczy

. Tynk gipsowy reczny RIGIPS RIMANO 6-30 Do recznego wykonywania tynkéw na podtozach betonowych, murowanych, betonowych
prefabrykowanych, scianach i sufitach. Tynk lekki gipsowo-wapienny do zastosowania wewnetrznego typu B6/20/2 zgodny z normg PN-
EN13279-1. Reakcja na ogien Al. Opakowanie 25 kg.

. Klej gipsowy RIGIROC Systemowy produkt przeznaczony do taczenia bloczkéw zwyktych oraz wodoodpornych, nadaje sie rowniez do
szpachlowania powierzchni $cian. Produkt charakteryzujacy sie wysoka plastycznoscia, o optymalnym czasie wigzania (czas pracy: 60
minut). Produkt zgodny z normg EN 12860. Klej nietoksyczny w trakcie uzycia i podczas eksploatacji. Produkt niepalny, o klasie reakcji na
ogien Al. Klej rozrabiany w proporcji 1,5kg kleju na 1 litr wody. Zuzycie okoto 1,1-2,5 kg ma 1m2 $ciany.

. Bloczek gipsowy RIGIPS Rigiroc Hydro Bloczek francuski wyprodukowany zgodnie z norma PN-EN 12859. Element prefabrykowany,
wykonany z gipsu (siarczan wapnia) i wody, mogacy zawiera¢ widkna szklane, wypetniacze i inne dodatki, z wytaczeniem substancji
niebezpiecznych. Bloczek petny - element bez wydrazen. Krawedzie bloczka posiadajg 2 pidra i 2 wpusty. Klasa gestosci bloczka M
($rednia): 800 < p < 1100 kg/m3. Klasa wytrzymatosci bloczka R. Bloczki o standardowym pH 6,5 < pH <10,5. Klasa absorpcji wody H1
(<= 2,5%). Masa powierzchniowa ok. 70 kg/m2 dla bloczka o grubosci 80mm oraz ok. 83 kg/m2 dla bloczka o grubosci 100mm. Wymiary
elementy 80/666/500 lub 100/666/500 mm. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A1 w zakresie reakcji na ogien materiatéw budowlanych
(wg PN-EN 13501-1).

. Bloczek gipsowy RIGIPS Rigiroc Bloczek francuski wyprodukowany zgodnie z norma PN-EN 12859. Element prefabrykowany, wykonany
z gipsu (siarczan wapnia) i wody, mogacy zawiera¢ wtdkna szklane, wypetniacze i inne dodatki, z wytaczeniem substancji niebezpiecznych.
Bloczek petny - element bez wydrazen. Krawedzie bloczka posiadajg 2 pidra i 2 wpusty. Klasa gestosci bloczka M ($rednia): 800 < p <
1100 kg/m3. Klasa wytrzymatosci bloczka R. Bloczki o standardowym pH 6,5 < pH <10,5. Klasa absorpcji wody H3 - bloczek zwykty. Masa
powierzchniowa ok. 70 kg/m2 dla bloczka o grubos$ci 80mm oraz ok. 83 kg/m2 dla bloczka o grubosci 100mm. Wymiary elementy
80/666/500 lub 100/666/500 mm. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A1 w zakresie reakcji na ogien materiatow budowlanych (wg PN-EN
13501-1).

2. Wiasciwosci scian dzialowych

2.1. Parametry techniczne

Sciany dziatoye systemu Rigips 3.90.02 charakteryzujg sie nastepujacymi parametrami technicznymi:
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Bloczki gipsowe: RIGIPS Rigiroc 80x666x500 mm lub RIGIPS Rigiroc Hydro 80x666x500 mm

Klasa
.. Masa Wysokosé L. Izolacyjnosé Izolacyjnosé Wspétczynnik
) Grubos¢ Masa odpornosci . .
Nazwa wariantu zabudowy maksymalna ) ) akustyczna R akustyczna R przenikania ciepta
[mm] [kg] ogniowej w Al
[kgl [mm] . [dB] [dB] [W/(m2:K)]
[minuty]

80x666x500 mm

Er 180t 9, 3)4) 3)4)
lub 80x666x500 80 72 72 4000 REI1802) *) 39 38 1,898
mm Hydro

**) Maksymalne wymiary $cian z bloczkdw gipsowych (maksymalne pole powierzchni, wysoko$¢ maksymalna, dtugos¢ maksymalna) zalezg
od typu przegrody i poziomu naprezen - wg PN-EN 15318.

, 2) Sciany dziatowe RIGIPS moga petié¢ funkcje $cian dziatowych stanowiacych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

1) Klasyfikacja ogniowa LBO-221-K/18 - uzupetniona.

3) Opinia akustyczna ITB 0785/11/R60NA.

4) Izolacyjnos¢ akustyczna dotyczy réwniez $ciany z podstropowym elementem kompensacyjnym gr. 20 mm z pianki poliuretanowej o
RSTW=58 dB. Raport badan akustycznych ITB LA05-0785/12/R83NA.

Systemy Rigips z bloczkami Rigips Rigiroc posiadajgq Swiadectwo Deklaracji Srodowiskowej 111 typu (EPD), gdzie potwierdza sie zgodnos¢ z
systemdw Rigips z wymaganiami normy EN 15804+A1:2014-04. W powyzszym dokumencie okreslono fazy cyklu zycia systemdw Rigips oraz
okreslono oddziatywania (emisje do srodowiska) oraz aspekty srodowiskowe jak zuzycie energii i materiatdw poszczegdinych etapach cyklu zycia
systemdw Rigips. Deklaracja srodowiskowa przyczynia sie do utatwionej oceny budynku komercyjnych w systemach oceny takich jak: HQE

(Francja), DGNB(Niemcy), LEED (USA) czy BREEAM (UK).
3. Maszyny i sprzet do wykonywania écian dzialowych
3.1. Maszyny

Niezbedne maszyny do wykonania $cian dziatowych: $rodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), $rodek

transportowy wewnetrzny.
3.2. Zalecane narzedzia
3.2.1. Trasowanie

Niezbedne narzedzia do trasowania: poziomica wodna, laser krzyzowy, sznur traserski, przymiar tasmowy, otdowek, metréowka, poziomica, tata

aluminiowa, fata 2-3m z libellg, katownik metalowy, pion murarski.
3.2.2. Przyklejanie tasmy bitumicznej RIGIPS Rigiroc i montaz przektadki korkowej RIGIPS Rigiroc

Niezbedne narzedzia do przyklejanie tasmy bitumicznej Rigiroc i montazu przekfadki korkowej Rigiroc: szpachelka stalowa, szpachelka katowa,

kielnia sztukatorska, tata aluminiowa.
3.2.3. Montaz bloczkéw RIGIPS Rigiroc oraz wykonywanie otworow

Niezbedne narzedzia montazu bloczkéw gipsowych RIGIPS Rigiroc: paca stalowa, kielnia, szpachelka stalowa, szpachelka katowa, tata
aluminiowa, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe), pita, gumowy miotek gumowy, metréwka, otdwek, poziomica, kliny drewniane,

podesty robocze, drabiny, bruzdownice reczne lub elektryczne, podesty robocze, drabiny.
3.2.4. Prace wykonczeniowe

Niezbedne narzedzia do prac wykonczeniowych: ndéz, paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, pita, mechaniczne urzadzenie do
szlifowania lub uchwyt do papieru $ciernego (zacieraczka), poziomica, pedzle, watki malarskie, wiadra plastikowe, mieszadto elektryczne do

gipsu (wolnoobrotowe).
4. Transport i skladowanie
Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Bloczki gipsowe RIGIPS Rigiroc powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem. Bloczki gipsowe RIGIPS Rigiroc

powinny byc¢ sktadowane na paletach, posegregowane wedtug typow i wymiarow.
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5. Wykonanie robét budowlanych
5.1. Postanowienia ogdlne

Sciany dziatowe systemu Rigips 3.90.02 powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng opracowang dla okreélonego obiektu,

uwzgledniajac wymagania przepiséw budowlanych.

Projektowanie Scian i zastosowanie bloczkéw gipsowych powinno odbywac sie zgodnie z PN-EN 15318:2009 , Projektowanie i zastosowanie ptyt
gipsowych”.

5.2. Montaz tasm izolacyjnych

Przed przystapieniem do montazu bloczkédw RIGIPS Rigiroc gr. 80 mm, nalezy wyznaczy¢ za pomoca linii, potozenie $ciany wg projektu. Podtoze

nalezy oczysci¢ z kurzu, a w razie potrzeby wyrdéwnac je zaprawg cementowg lub mieszanka betonowa.

Nastepnie nalezy zamontowac tasmy izolacyjne o szerokosci 80mm (tasme bitumiczng na podtodze i tasme z korka prasowanego na istniejacych
Scianach oraz na styku ze $ciang z bloczkéw gipsowych RIGIPS Rigiroc). W tym celu przygotowac¢ podtoze odpowiednig ilo$¢ zaprawy klejowej
RIGIPS Rigiroc.

Na podtoze - wzdtuz wyznaczonej linii - nanies¢ warstwe kleju RIGIPS Rigiroc, a nastepnie osadzi¢ tasme, ktorej szerokos$¢ odpowiada grubosci

przegrody. Za pomoca dwumetrowej taty wypoziomowac tasme. Grubos¢ warstwy kleju pod tasma nie powinna by¢ wieksza niz 2,5 cm.

Na istniejgcych $cianach, w okreslonych linig traserska miejscach, zamontowaé przektadke izolacyjng z prasowanego korka naturalnego RIGIPS

Rigiroc. Do tego celu uzy¢ tasmy o szerokosci rownej grubosci bloczka oraz kleju gipsowego RIGIPS Rigiroc.
5.3. Montaz bloczkéw na podtozu (pierwsza warstwa)

Dolne pidra bloczkéw pierwszej warstwy s$cig¢ za pomoca pity recznej Rigiroc, a nastepnie osadzi¢ na tasmie pokrytej klejem, w pozycji wpustem

do géry. W przypadku elementéw montowanych bezposrednio do Scian istniejacych scia¢ pioéro boczne.
Pierwszg warstwe zaleca sie wykonac z bloczkéw wodoodpornych RIGIPS Rigiroc HYDRO (typ H1).

Montaz $ciany rozpoczynamy od elementu catego lub przycietego. Nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania 10 cm przesuniecia pionowych

bloczkéw miedzy warstwami.
Rozstawiamy bloczki z uwzglednieniem otwordéw drzwiowych. W ich przypadku nalezy stosowac progowe elementy zbrojace.

Poprawnos$¢ montazu pierwszej warstwy ma znaczacy wptyw na jakos¢ wykonania catej przegrody. Warstwa ta musi by¢ wypoziomowana w
sposOb bardzo precyzyjny, czy uzyciu 2 metrowej poziomicy. Bloczki nalezy zawsze czysci¢ z kurzy i pytu miejsca cie¢ bloczkéw w celu

zwigkszenia przyczepnosci.

Kazdy bloczek przyklei¢ na klej pozycjonujac kolejno w pionie, poziomie w czesci dolnej bloczka i w gornej czesci bloczka.

Na czas montazu wykorzystuje sie bloczki wspierajace oraz drewniane kliny. Nalezy je usuna¢ po zwigzaniu kleju pierwszej warstwy bloczkdw.
Po zamontowaniu pierwszej warstwy bloczkéw, nalezy poczeka¢ do catkowitego zwigzania kleju.

5.4. Montaz warstw srodkowych

Po catkowitym zwigzaniu kleju pierwszej warstwy Sciany, nalezy przystapi¢ do montazu bloczkéw warstwy srodkowej. Przesuniecie spoin
pionowych powinno wynosi¢ nie mniej niz 100 mm. Bloczki kolejnych warstw mozemy ustawia¢ na dtugim lub krétkim boku. Uzaleznione jest to
od catkowitej wysokosci Sciany i ma doprowadzi¢ do wytworzenia jak najmniejszej ilosci odpadu w ostatniej warstwie. Nalezy przy tym
pamietaé, ze ustawienie dwdch kolejnych warstw na krétszym boku zwieksza prawdopodobienstwo wystgpienia dwdch kolejnych spoin

pionowych w odlegtosci mniejszej niz 10 cm.
5.5. Wykonywanie otworéw drzwiowych

W przypadku otwordéw do 100cm bezwzglednie stosujemy podparcia montazowe. Spoiny pionowe montowanych nad otworem bloczkéw powinny

by¢ oddalone od krawedzi otworu o nie mniej niz 150 mm.

Progowy element zbrojacy uzywamy w celu ograniczenia skutkéw uginania sie stropu konstrukcji. Element taki zamontowaé poprzez zakotwienie
go w pobocznych bloczkach pierwszej warstwy. W tym celu wykonac nalezy w bloczkach tych odpowiednie gniazda, ktére nalezy wstepnie
wypetni¢ klejem RIGIPS Rigiroc.

Saint-Gobain Dziat Rozwoju i Doradztwa Technicznego

Construction Products Polska sp. z.0.0 INFOLINIA: 800 163 121 E-MAIL: doradcy.techniczni@saint-gobain.com

SAINT-GOBAIN

Dane aktualne na dzieri: 09/07/2025


tel:+48800163121
mailto:doradcy.techniczni@saint-gobain.com

Otwor drzwiowy nie moze znajdowac sie w odlegtosci mniejszej ni¢ 100mm od Sciany poprzecznej, a w przypadku potaczen elastycznych dystans

ten powinien by¢ wiekszy niz 500 mm.
5.6. Montaz warstwy przystropowej

Gérny bok bloczka montowanego w ostatniej warstwie pod stropem obcig¢ pod takim katem, aby przestrzen miedzy stropem a ostatnig warstwa,
wznoszonej $ciany wynosita z jednej strony nie mniej niz 10 mm, z drugiej za$ ok. 30mm. Do pofaczenia $ciany ze stropem wykorzystac¢ tasme
izolacyjna (przektadka z korka prasowanego RIGIPS Rigiroc). W tym celu przytwierdzi¢ tasme do stropu za pomoca kleju RIGIPS Rigiroc, a
nastepnie wypetni¢ powstatg luke tynkiem gipsowym RIGIPS. Tynk gipsowy nalezy dozowac od strony szerszej luki w takiej ilosci, aby jej

nadmiar wyszedt z drugiej strony.

Jesli projekt przewiduje tynkowanie stropu, wowczas nalezy pamieta¢ o oddylatowaniu zaprawy tynkarskiej od wzniesionej $ciany dziatowej. W

tym celu na potaczeniu tynku z przegroda wykonuje sie naciecie. Przed przystapieniem do malowania naciecie to wypetnia sie masa akrylowa.
5.7. Przewiazywanie bloczkéw i zabezpieczanie narozy

Podczas wznoszenia Scian istotne jest wiasciwe wykonanie wigzan. Nalezy pamigta¢ o naprzemiennym rozmieszczeniu bloczkéw. Przed
montazem kolejnego elementu nalezy go odpowiednio przygotowaé poprzez $ciecie pidra w miejscu krzyzowania sie $cian. Ma to zapewnic

prawidtowe przyleganie bloczkéw. Dtugos¢ bloczka docinanego musi by¢ odpowiednio krétka, aby nie wystawat on poza lico $ciany poprzecznej.

Do wykonywania zabezpieczen narozy stosowac tasme naroznikowg RIGIPS. Tasme zamontowac za pomocg kleju gipsowego RIGIPS Rigiroc.

Nalezy pamietac¢ o koniecznosci poprawnego oczyszczenia powierzchni, na ktdrag montowana bedzie tasma.
5.8. Prace wykonczeniowe

Do wypetniania ubytkéw stosowac tynk RIGIPS Rimano. Szpachlowanie catopowierzchniowe o grubosci 1-3mm wykonywac za pomocg Gtadzi

gipsowej RIGIPS Rimano Glet XL.

W zaleznosci od sposobu wykanczania powierzchni zaleca sie stosowanie réznych zakresdw obrdébki finalnej.

W przypadku oktadziny ceramicznej nalezy jedynie wyréwnac szpachelkg nieréwnosci pozostate po kleju gipsowym.
Przed malowaniem oraz tapetowaniem zaleca sie wykonanie catopowierzchniowego szpachlowania.

Powierzchnie $ciany zawsze nalezy zagruntowac przed przystgpieniem do kolejnych prac (malowanie, tapetowanie, klejenie oktadziny

ceramicznej).

Sciany wykonane w technologii bloczkéw gipsowych mozna malowaé za pomoca ogélnie dostepnych farb emulsyjnych, akrylowych, zgodnie z

zaleceniami producenta. Do malowania nie nalezy stosowa¢ farb wapiennych.
6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia
6.1. Kontrola jakosci elementow scian dziatlowych sprowadza sie do:

e Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjq projektowa,
e Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad),

® Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajagcym do obrotu,
6.2. Badania wyrob6éw na placu budowy
o Nie wymaga sie,
7. Przedmiar i obmiar roboét
Jednostka miary jest 1m2 powierzchni zabudowy.
8. Odbioér robét zanikajacych
W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ systemowaq - zastosowanie materiatdw budowlanych zalecanych przez dostawce systemu Rigips.

Sciany systemu Rigips powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi producenta zawartymi m.in. w przytaczanych

publikacjach.
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Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujace prace zanikajace, ktorych ocena jest niezbedna w trakcie odbioru: utozenie
wetny mineralnej, zastosowanych tasm naroznikowych, zastosowanych tasm bitumicznych i przektadek z korka naturalnego, elementéw

zbrojacych, klejéw gipsowych, tynkdéw i gtadzi.
W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapédw prowadzonych roboét.
8.1. Odbiér montazu tasm izolacyjnych (wg 5.2)

® sprawdzenie rodzaju zastosowanych tasm i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
e sprawdzenie szerokosci zastosowanych tasm,

® sprawdzenie pochodzenia i poprawnosci utozenia tasmy uszczelniajacej Rigips,
8.2. 0dbiér montazu bloczkéw (wg 5.3 i 5.4)

® sprawdzenie rodzaju zastosowanych bloczkdw i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
e sprawdzenie doktadnos$¢ wypetnienia spoin,
® sprawdzenie zastosowanie przesuniecia min. 10cm spoin pionowych pomiedzy warstwami,

® sprawdzenie odchylenia powierzchni $ciany od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej,
8.3. 0dbior wykonanych otworéw drzwiowych (wg 5.5)

o |okalizacja otworu drzwiowego w stosunku do $ciany poprzecznej;
® sprawdzenie szerokosci otworu,

® sprawdzenie stosowania podparcia montazowego,

e sprawdzenie zastosowania progowego elementu zbrojacego,

e sprawdzenie odlegtosci spoiny pionowej montowanych nad otworem bloczkéw od krawedzi otworu,
8.4. Odbior montazu warstwy przystropowej (wg 5.6)

e sprawdzenie geometrii przyciecia gérnego boku bloczka,
® sprawdzenie rodzaju zastosowanych tasm izolacyjnych oraz sposobu montazu jej do stropu,
e sprawdzenie materiatu stuzgcego do wypetnienia przestrzeni pomiedzy bloczkiem a stropem,

e sprawdzenie gtadkosci powierzchni,
8.5. Odbiér wykonanych narozy i sposobu przewiazywania bloczkéw (wg 5.7)

® sprawdzenie poprawnosci wykonania wigzan bloczkéw,
® sprawdzenie zastosowanych tasm naroznikowych,

® sprawdzenie poprawnosci montazu taém naroznikowych,
8.6. Odbior rob6t wykonczeniowych (wg 5.8)

® sprawdzenie rodzaju zastosowanych zapraw, tynkdw i mas szpachlowych oraz ich przydatnosci do zastosowania w systemie,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni $ciany od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej,
9. Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatdw, roboty przygotowawcze, montaz i prace porzadkowe.
10. Normy, atesty i dokumenty zwigzane

e Katalog ,Systemy Rigips",

e Instrukcja producenta,

e Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

® PN-B-02151-3:2015-10 - ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania."

® PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 - ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych."

® PN-EN 12354-1:2017-10 - ,Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkdéw na podstawie wtasciwosci elementdw-

Cze$¢ 1L#]Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych miedzy pomieszczeniami."
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® PN-EN 13501-2:2016-07 - ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie
badan odpornosci ogniowej, z wytaczeniem instalacji wentylacyjnej",

e PN-EN 12859:2011 ,Bloki gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan”,

® PN-EN 12860:2002 ,Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan”,

e PN-EN 15318:2009 ,Projektowanie i zastosowanie ptyt gipsowych”,

/\E ||] Saint-Gobain Dziat Rozwoju i Doradztwa Technicznego

SAINT-GOBAIN Construction Products Polska sp. 2.0.0 INFOLINIA: 800 163 121  E-MAIL: doradcy.techniczni@saint-gobain.com

Dane aktualne na dzieri: 09/07/2025


tel:+48800163121
mailto:doradcy.techniczni@saint-gobain.com

