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Specyfikacja techniczna $cian dziatlowych

systemu Rigips 3.65.015

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania s wymagania techniczne $cian dziatowych wykonanych na konstrukcji z ryflowanych profili stalowych, o
podwyzszonej sztywnosci: RIGIPS CW 75 ULTRASTIL i RIGIPS UW 75 ULTRASTIL z dwustronnym podwdjnym poszyciem ptyta gipsowo-
widknowg RIGIPS RIGIDUR H gr. 10 lub 12,5 mm. Wypetnienie miedzy konstrukcja stanowi wetna mineralna szklana lub skalna.

Sciany wykonane z wyspecyfikowanych materiatéw spetniaja warunki izolacji akustycznej zgodnie z wymogami normy PN-EN 12354-1.

Plyty gipsowo-widknowe RIGIPS Rigidur H posiadajg Swiadectwo Deklaracji Srodowiskowej III typu (EPD), gdzie potwierdza sie zgodnos¢ z
systemdw RIGIPS z wymaganiami normy EN 15804+A1:2014-04.

W powyzszym dokumencie okreslono fazy cyklu zycia systemoéw Rigips oraz okreslono oddziatywania (emisje do srodowiska) oraz aspekty
Srodowiskowe jak zuzycie energii i materiatdéw poszczegolnych etapach cyklu zycia systeméw Rigips. Deklaracja srodowiskowa utatwia ocene

budynkéw komercyjnych w systemach oceny takich jak: LEED (USA), BREEAM (UK), HQE (Francja), DGNB (Niemcy).
2. Opis techniczny konstrukcji $ciany

Konstrukcja $ciany dziatowej sktada sie z pionowych ryflowanych, ocynkowanych profili stalowych, zimnogietych o podwyzszonej sztywnosci, o
grubosci nominalnej profilu min. 0,60 mm - CW 75 ULTRASTIL, ktdre sg wstawiane w poziome profile stalowe, ocynkowane, ryflowane, o
podwyzszonej sztywnosci, o grubosci nominalnej profilu min. 0,55 mm i wysokosci potki 40 mm - UW 75 ULTRASTIL, w rozstawie co 625 mm.
Profile posiadajg znak CE oraz Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP). Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku

tgcznikami mechanicznymi w max. rozstawie co 1000 mm.

Sciany systemu Rigips optytowane sg dwiema warstwami ptyt gipsowo-wtdéknowych RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm przymocowanych
do profili pionowych wkretami RIGIPS Rigidur 3,5x30 mm co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia oraz wkretami RIGIPS Rigidur 3,5x40 mm w
rozstawie co 250 mm - druga warstwa poszycia. Ptyty na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcjg budynku nie moga $cisle

do niej przylegad.

Do wykonywania potaczen ptyt gipsowo-wtdknowych moze zostac¢ zastosowany klej do spoin RIGIPS Rigidur, w przypadku ptyt o prostych

krawedziach lub masa szpachlowa VARIO, w przypadku krawedzi AK.

W $cianach z ptytami gipsowo-wtdknowymi o okreslonej klasie odpornosci ogniowej potaczenia miedzy ptytami oraz wszystkie potaczenia

narozne i obwodowe powinny byé wypetnione systemowg, konstrukcyjng masa szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia.

Wypetnienie $ciany dziatowej stanowi wetna mineralna np. ISOVER o grubosci i gestosci odpowiednio dobranej ze wzgledu na wymagania

dotyczace odpornosci ogniowej i izolacyjnosci akustycznej przegrody - wymagania odpowiedniej opinii akustycznej i klasyfikacji ogniowej.

3. Parametry techniczne $ciany dziatowej

/\E |n Saint-Gobain Dziat Rozwoju i Doradztwa Technicznego

SAINT-GOBAIN Construction Products Polska sp. 2.0.0 INFOLINIA: 800 163 121 E-MAIL: doradcy.techniczni@saint-gobain.com

Dane aktualne na dzieri: 04/03/2026


https://www.rigips.pl/
tel:+48800163121
mailto:doradcy.techniczni@saint-gobain.com

Konstrukcja z profili Grubo$¢é Masa Wysokos¢ Klasa odpornosci Wypetnienie weing
RIGIPS [mm] [kg] maksymalna [mm] ogniowej [minuty] mineralng
Rigidur H typ GF-C1-I- CW/UW 75 . , *) Wetna gr. 50 mm lub bez
115 53 5000 nieokreslona L
W2 gr. 2x10 mm GypSerra®/ULTRASTIL® wypetnienia

Nazwa wariantu

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
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